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Die Herstellung optischer Komponenten aus anorganischen Gla¨sern durch Heißformverfah-
ren stellt eine Alternative zur konventionellen Herstellung durch mechanische Bearbeitungs-
verfahren dar. Die Auswahl der Formwerkzeugmaterialien richtet sich nach Kriterien wie
Bearbeitbarkeit und Strukturierbarkeit sowie deren mechanische Besta¨ndigkeit und Ober-
fla¨chengu¨te. Zur Herstellung diffraktiver oder mikrostrukturierter optischer Komponenten
wie beispielsweise Mikrolinsenarrays mu¨ssen Werkzeugmaterialien eingesetzt werden, die
mit der fu¨r solche Bauteile notwendigen Oberfla¨chengu¨te strukturiert werden ko¨nnen. Zur
Strukturierung werden dabei im wesentlichen lithographische Verfahren und A¨tztechniken
angewendet. Diese Verfahren werden momentan nur bei den Materialien Quarzglas und Si-
licium gut beherrscht. Aus diesem Grund werden Formwerkzeuge fu¨r diffraktive optische
Komponenten oder fu¨r Mikrolinsenarrays bisher vor allem aus Quarzglas, teilweise auch aus
Silicium, hergestellt.
Quarzglas und Silicium weisen jedoch eine hohe Klebeneigung zu Schmelzen anorganischer
Gla¨ser auf, so daß es im Heißformprozeß zu einem dauerhaften Verkleben zwischen Glas
und Formwerkzeug kommt. Die Anwendung von anderen Werkzeugmaterialien wie bei-
spielsweise von Stahllegierungen, Hartmetallen oder Neusilber, die teilweise eine geringere
Klebeneigung zu Schmelzen anorganischer Gla¨ser aufweisen, ist zur Herstellung der oben ge-
nannten Bauteile bisher nicht mo¨glich, da eine pra¨zise Strukturierung mit der notwendigen
Oberfla¨chengu¨te in diesen Materialien noch nicht erreicht werden kann.
Die Entwicklung von Schichtmaterialien, die konturgenau auf strukturierten Formwerkzeu-
gen aus Quarzglas oder Silicium abgeschieden werden und eine wesentlich geringere Klebe-
neigung zu Schmelzen anorganischer Gla¨ser als Quarzglas und Silicium aufweisen, ist somit
das Hauptelement im Lo¨sungsansatz fu¨r die Heißformung diffraktiver oder mikrostrukturier-
ter optischer Komponenten. Schichtmaterialien fu¨r diese Anwendungen mu¨ssen ein komple-
xes Anforderungsprofil erfu¨llen, wobei vor allem eine gute Oxidationsbesta¨ndigkeit und ein
hoher Korrosionswiderstand im Kontakt mit Schmelzen der jeweils verwendeten Glassorte
zu erfu¨llende Bedingungen sind.
Aus der Literatur ist bekannt, daß es mo¨glich ist, durch Kombination verschiedener Ma-
terialien bestimmte Schichteigenschaften wie beispielsweise Ha¨rte, Hochtemperaturbesta¨n-
digkeit oder auch Oxidationsbesta¨ndigkeit zu verbessern. In [1] werden Untersuchungen
zum Oxidationsverhalten im System Ti-Cr-N beschrieben. Fu¨r ein Verha¨ltnis Ti0,4Cr0,6N
1
2 1. Einleitung
wurde eine geringere Oxidation beobachtet als bei CrN oder bei TiN. In [2] werden Unter-
suchungen zur Besta¨ndigkeit der Schichtha¨rte im System Ti-B-N bei hohen Temperaturen
beschrieben. Die Ha¨rte von reinem TiN reduzierte sich nach einstu¨ndigem Auslagern bei
700 ◦C an Luft auf ein Drittel des Ausgangswertes. Durch Einbau eines geringen Anteils an
B (1 at.%) in TiN blieb die Ha¨rte auch nach Auslagern bei 700 ◦C an Luft nahezu erhalten.
In [3] werden Untersuchungen zur Ha¨rte von TiN/V0,3Nb0,7N U¨bergitterschichten beschrie-
ben. Abha¨ngig von der U¨bergitterperiode wurden unterschiedliche Schichtha¨rten bestimmt,
wobei fu¨r eine U¨bergitterperiode von etwa 10 nm eine maximale Ha¨rte gemessen wurde.
Diese ist bedeutend ho¨her als die jeweilige Ha¨rte von TiN und von V0,3Nb0,7N. In [4, 5]
werden Untersuchungen zum Oxidationsverhalten von TiAlN/CrN U¨bergitterschichten be-
schrieben. In diesen Untersuchungen wurde eine Erho¨hung des Oxidationswiderstandes von
TiAlN/CrN im Vergleich zu TiAlN und zu CrN beobachtet.
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Schichten, und zwar TiAlN/ZrN U¨bergitterschichten,
entsprechend dieser Systematik herzustellen und Untersuchungen von TiAlN/ZrN vor allem
im Hinblick auf deren Eignung und Anwendbarkeit fu¨r das Heißformen diffraktiver und mi-
krostrukturierter optischer Komponenten aus anorganischen Gla¨sern durchzufu¨hren. Hierzu
wurden TiAlN/ZrN Schichten in einem reaktiven HF-Magnetron-Sputterprozeß abgeschie-
den und bezu¨glich verschiedener Eigenschaften untersucht. In Kapitel 2 wird zuerst kurz
auf die Entwicklung der Heißformgebung anorganischer Gla¨ser eingegangen (Abschnitt 2.1).
Anschließend werden einige in der Literatur beschriebene Eigenschaften mehrkomponenti-
ger und mehrphasiger Schichtmaterialien, speziell von U¨bergitterschichten, vorgestellt (Ab-
schnitt 2.2). Der zur Abscheidung von TiAlN/ZrN eingesetzte HF-Magnetron-Sputterprozeß
wird in Kapitel 3 beschrieben.
Untersuchungen zu Schichtwachstumsraten (Kapitel 4) und Schichteigenspannungen (Ka-
pitel 5) von TiAlN/ZrN bilden einen Schwerpunkt dieser Arbeit. Dabei war von Interesse,
wie sich die periodische Abscheidung du¨nner Einzellagen bei der Herstellung von U¨ber-
gitterschichten auf das Schichtwachstumsverhalten (Kapitel 4) sowie auf den Aufbau von
Schichteigenspannungen (Kapitel 5) auswirkt. Daru¨ber hinaus wurden Untersuchungen von
Schichteigenspannungen im fu¨r den Einsatz in der Heißformgebung anorganischer Gla¨ser
relevanten Temperaturbereich bis 700 ◦C durchgefu¨hrt (Abschnitt 5.3). In Kapitel 6 sind
Untersuchungen zur Schichtstruktur von TiAlN/ZrN beschrieben. Durchgefu¨hrt wurden
Untersuchungen mittels Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) (Abschnitt 6.1) und
mittels Ro¨ntgenbeugung (XRD) (Abschnitt 6.2). Dabei wurden jeweils Schichten im Zu-
stand nach der Abscheidung und nach Auslagerung im Temperaturbereich bis 700 ◦C un-
tersucht.
Wichtig fu¨r den Einsatz von Schichtmaterialien in der Heißformgebung ist eine hohe Oxida-
tionsbesta¨ndigkeit. Quantitative Untersuchungen hierzu wurden mit Hilfe thermogravime-
trischer Analysen (TGA) durchgefu¨hrt (Kapitel 7). Dabei wurden sowohl dynamische Ver-
suche als auch Versuche unter isothermen Bedingungen durchgefu¨hrt. Das Verhalten, vor
allem die Klebeneigung, von TiAlN/ZrN im Kontakt mit Schmelzen heißer anorganischer
Gla¨ser wurde unter inerten Bedingungen mit langen Kontaktzeiten getestet. Untersucht
wurden verschiedene anorganische Gla¨ser (Abschnitt 8.1). Untersuchungen zur konturen-
treuen Abscheidung von TiAlN/ZrN auf strukturierten Werkzeugen wurden mit mikrosko-
pischen Verfahren (AFM) durchgefu¨hrt (Abschnitt 8.2). Abschließend werden in Abschnitt
8.4 anhand ausgewa¨hlter Beispiele erste heißgeformte Komponenten vorgestellt.
Kapitel 2
Grundlagen
2.1 Heißformgebung anorganischer Gla¨ser
Die Anwendung von Heißformgebungsverfahren zur Herstellung von optischen Komponen-
ten im Bereich der Halbfertigfabrikate- und Beleuchtungsoptikfertigung ist von wirtschaft-
lich hoher Bedeutung. Als Formwerkzeugmaterialien werden vorzugsweise Metalle und Sta¨h-
le eingesetzt [6,7,8]. Um das Anhaften und vor allem das dauerhafte Verkleben der heißen
Glasschmelzen mit den Formwerkzeugen zu verhindern, werden diese auf mo¨glichst niedri-
ger Temperatur gehalten und zusa¨tzlich spezielle Trenn- und Schmiermittel eingesetzt. Dies
hat zur Folge, daß die Oberfla¨chenqualita¨t so gefertigter Komponenten nicht den Anspru¨-
chen der abbildenden Optik genu¨gt. Je nach Prozeßausgestaltung, vor allem wenn man zur
besonderen Schonung der Werkzeuge sehr niedrige Werkzeugtemperaturen vorgibt, erha¨lt
man bisweilen lediglich durchscheinende Glasko¨rper, die erst durch vielstufige Schleif- und
Poliervorga¨nge optische Qualita¨t erhalten. Diese Prozesse sind mit hohem Kostenaufwand
verbunden, vor allem wenn es darum geht, komplizierte aspha¨rische Konturen anzuarbei-
ten, oder durch zusa¨tzliche A¨tz- und Strukturierschritte komplexe refraktiv und diffraktiv
wirksame Konturen zu erzeugen, da jeweils Einzelstu¨ckfertigung no¨tig ist.
Von großem Interesse ist deshalb die Herstellung von pra¨zisionsoptischen Komponenten
direkt im Heißformgebungsprozeß mit einer Oberfla¨chenqualita¨t, die den Anspru¨chen der
abbildenden Optik genu¨gt. Zum Erreichen der notwendigen Oberfla¨chenqualita¨t direkt im
Heißformgebungsprozeß muß auf den Einsatz von Schmier- und Trennmitteln verzichtet
werden und die Temperatur der Werkzeugoberfla¨chen muß zumindest fu¨r eine bestimmte
Zeit im Bereich der Glasu¨bergangstemperatur Tg liegen. Eine weitere Schwierigkeit besteht
darin, daß viele Formwerkzeugmaterialien, die im Bereich der Halbfertigfabrikate und der
Beleuchtungsoptik eingesetzt werden, nicht in der fu¨r die abbildende Optik notwendigen
Oberfla¨chenqualita¨t bearbeitbar sind. Besonders hoch sind die Anforderungen an Werk-
zeugmaterialien fu¨r diffraktive und mikrostrukturierte Komponenten. Wie bereits in der
Einleitung beschrieben, mu¨ssen fu¨r diese Anwendungen gut strukturierbare Materialien wie
Quarzglas oder Silicium eingesetzt werden, die jedoch eine hohe Klebeneigung zu Schmelzen
anorganischer Gla¨ser aufweisen.
Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden erstmals Linsen fu¨r fotooptische Syste-
me direkt in einem Heißformgebungsprozeß gefertigt. Die dafu¨r eingesetzten Formwerkzeuge
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wurden mit SiC beschichtet. Diese Beschichtungen wurden im CVD-Verfahren hergestellt
und mußten nachbearbeitet werden [9]. Dennoch markierte diese auf die amerikanische
Firma Kodak zuru¨ckgehende Entwicklung einen großen technischen und wirtschaftlichen
Erfolg.
Die weitere Materialentwicklung fu¨r den Bereich der abbildenden Optik war zuna¨chst ge-
kennzeichnet durch die Einbeziehung von PVD-Abscheidetechniken, durch die Schichten
nachbearbeitungsfrei auf Werkzeugen aufgebracht werden konnten. Daru¨ber hinaus wurden
Schichteigenschaften wie mechanische und thermische Anpassung an das jeweilige Werk-
zeugmaterial, Hochtemperaturbesta¨ndigkeit und chemische Inertheit mit den zu verarbei-
tenden Glasarten untersucht. Wesentliche Anforderungsmerkmale an Schichtmaterialien fu¨r
die Herstellung von Komponenten fu¨r die abbildende Optik durch Heißformgebung anorga-
nischer Gla¨ser sind in Abbildung 2.1 anschaulich dargestellt.
Abbildung 2.1: Anforderungen an Beschichtungen fu¨r Werkzeuge zur Heißformgebung von
Komponenten fu¨r die abbildende Optik aus anorganischen Gla¨sern.
Bei der Beschichtung von Formwerkzeugen fu¨r refraktive optische Komponenten wurden
bisher unter anderem Materialien aus dem Ti-Al-N-System untersucht [10,11]. Mit solchen
Materialien beschichtete Formwerkzeuge werden heute bereits industriell zur Heißformge-
bung aspha¨rischer Linsen aus den Glasarten B270 und F2 eingesetzt. Die so beschichten
Werkzeuge weisen gegenu¨ber unbeschichteten Werkzeugen u¨ber 6 mal ho¨here Standzeiten
und ein wesentlich besseres Abformverhalten auf [12].
In [13] wurde der Ausformungsgrad beim Pra¨gen eines Kunststoffes (Polycarbonat) in Ab-
ha¨ngigkeit von der Temperatur des Kunststoffes fu¨r spezielle Strukturen (300 nm Periode,
200 nm Tiefe) simuliert. Dabei zeigte sich, daß, bei sonst konstanten Pra¨geparametern,
die Temperatur und damit letztendlich die Viskosita¨t des Kunststoffes entscheidenden Ein-
fluß auf den Ausformungsgrad hat. Wichtig fu¨r die Heißformgebung mikrostrukturierter
Komponenten ist, daß der Ausformungsgrad mit abnehmender Viskosita¨t des Kunststoffes
zunimmt. Es wird im folgenden angenommen, daß sich die in der zitierten Arbeit berechne-
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ten Ergebnisse prinzipiell auf den Heißformgebungsprozeß anorganischer Gla¨ser u¨bertragen
lassen. Entsprechend mu¨ßten fu¨r die Heißformgebung diffraktiver oder mikrostrukturierter
optischer Komponenten niedrigere Glasviskosita¨ten als fu¨r die Heißformgebung aspha¨ri-
scher Linsen angewendet werden. Dies ha¨tte zur Folge, daß dafu¨r das jeweilige Glas, und
auch die Oberfla¨chen der Formwerkzeuge, auf ho¨here Temperaturen als bei der Heißform-
gebung aspha¨rischer Linsen gebracht werden mu¨ßten. Anhand der in Abbildung 2.2 aufge-
tragenen Viskosita¨ts-Temperatur-Verla¨ufe ausgewa¨hlter Glassorten (BGG31, D263, SF11)
wird der Zusammenhang zwischen der Glasviskosita¨t und der Glastemperatur dargestellt.
Erfahrungswerte in der Glasverarbeitung zeigen, daß ho¨here Temperaturen von Glas und
Werkzeug zu einer drastischen Erho¨hung der Beanspruchung fu¨r die Werkzeugoberfla¨chen
bzw. fu¨r die Schichtmaterialien auf den Werkzeugoberfla¨chen fu¨hren, sowohl hinsichtlich
mechanischer (thermisch induzierte Eigenspannungen) als auch oxidativer und korrosiver
Mechanismen [14].
Abbildung 2.2: Zusammenhang zwischen Viskosita¨t und Temperatur fu¨r ausgewa¨hlte opti-
sche Glasarten (BGG31, D263, SF11).
2.2 Mehrkomponentige und mehrphasige Schicht-
werkstoffe
Zur Herstellung mehrkomponentiger Hartstoffe (z.B. Me1Me2N) in PVD-Verfahren ko¨n-
nen entweder mehrere einkomponentige Sputtertargets (z.B. Me1N und Me2N bzw. Me1
und Me2) oder ein mehrkomponentiges Sputtertarget (z.B. Me1Me2N bzw. Me1Me2) ein-
gesetzt werden, sowie zusa¨tzlich entsprechende Reaktivgase (z.B. N2). Abha¨ngig von den
verwendeten Komponenten und den Abscheidebedingungen ko¨nnen sich entweder einpha-
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sige Mischkristalle (z.B. Me1Me2N) oder mehrphasige Schichtwerkstoffe (z.B. Me1N und
Me2N) bilden.
Anhaltspunkte u¨ber die sich bildenden Phasen ko¨nnen anhand von Gleichgewichts-
Phasendiagrammen abgeleitet werden. Da in PVD-Verfahren Abschreckraten von etwa
1013 K/s bei Kondensation aus der Gasphase vorliegen, siehe hierzu [15], gilt fu¨r PVD-
Schichten jedoch nicht die Gleichgewichtschemie. In der zitierten Arbeit scha¨tzt Holleck
Phasendiagramme fu¨r PVD-Schichten, sogenannte PVD-Phasenfelder, fu¨r die Systeme TiN-
AlN, ZrN-AlN und HfN-AlN ab. Fu¨r die meisten Systeme liegen solche PVD-Phasenfelder
oder a¨hnliche Phasendiagramme jedoch nicht vor, so daß zur Orientierung der sich bildenden
Phasen bei mehrkomponentigen Schichtmaterialien die Gleichgewichts-Phasendiagramme
angewendet werden mu¨ssen.
Bina¨re und terna¨re Carbide und Nitride der U¨bergangsmetalle wie z.B. (Ti,Cr)N sind in
festem Zustand meist vollkommen mischbar [16]. Es bildet sich ein Mischkristall in dem
das Metall der Komponente A (z.B. Ti) im Kristallgitter entsprechend der Konzentra-
tionsverha¨ltnisse durch das Metall der Komponente B (z.B. Cr) ersetzt wird. Wichtige
Voraussetzungen fu¨r diese substitutionelle Mischkristallbindung sind die gleiche Kristall-
struktur der Komponenten A und B sowie ein a¨hnliches chemisches Verhalten.
Abbildung 2.3: Schematische Darstellung der Struktur dreidimensional vernetzter Compo-
site (links) und von U¨bergitterschichten (rechts). Als U¨bergitter wird die periodische Folge
du¨nner Doppellagen bezeichnet, wobei die Dicke einer Doppellage als U¨bergitterperiode Λ
bezeichnet wird.
Existieren jedoch Mischungslu¨cken wie dies beispielsweise bei der Mischung von Nitriden
und Boriden (z.B. Ti-B-N) der Fall ist [17] oder bei der Zugabe von Silicium zu Metall-
nitriden (z.B. Ti-Al-N-Si), so bilden sich mehrphasige Schichtmaterialien. Fu¨r die ausge-
wa¨hlten Beispiele wurden in der Literatur folgende Phasen beobachtet: TiAlN, Si3N4 [18]
im System Ti-Al-N-Si, sowie TiN, BN, TiB2 [19] im System Ti-B-N. Abha¨ngig von den
Schichtabscheidebedingungen ko¨nnen hierbei die einphasigen Bestandteile der mehrphasi-
gen Schicht (z.B. TiAlN, Si3N4) in der Schicht jeweils im Gro¨ßenbereich weniger Nanome-
ter liegen. Diese Bestandteile sind im Schichtverbund in allen drei Dimensionen regellos
durchmischt angeordnet. Solche mehrphasigen Schichtmaterialien werden als Composit-
Schichtwerkstoffe bezeichnet. Eine schematische Darstellung dreidimensional vernetzter
Composit-Schichtwerkstoffe ist in Abbildung 2.3 (links) zu sehen.
Zur Herstellung mehrphasiger Schichtmaterialien, bei denen keine Mischungslu¨cke vorliegt,
bieten PVD-Verfahren eine elegante Mo¨glichkeit. Durch wechselweise Abscheidung von Ein-
zellagen jeweils nur einer Komponente (in dieser Arbeit TiAlN und ZrN) wird die Bildung
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einer mo¨glichen Mischphase aufgrund der ra¨umlichen Trennung der Komponenten verhin-
dert. Werden die jeweiligen Einzellagen im periodischenWechsel abgeschieden, so bezeichnet
man die Schichten als U¨bergitterschichten, wobei die Dicke einer Doppellage als U¨bergitter-
periode Λ bezeichnet wird. U¨bergitterschichten sind spezielle Composit-Schichtwerkstoffe,
bei denen die verschiedenen einphasigen Bestandteile aufgrund der speziellen Schichtab-
scheidung nicht in drei Dimensionen vernetzt sondern nur in Wachstumsrichtung voneinan-
der getrennt sind. Eine schematische Darstellung von U¨bergitterschichten ist in Abbildung
2.3 (rechts) zu sehen.
Ein wichtiger Unterschied zwischen mehrkomponentigen, einphasigen Schichtwerkstoffen
und mehrphasigen Schichtwerkstoffen, wie dreidimensional vernetzte Composite oder U¨ber-
gitterschichten, besteht darin, daß bei mehrphasigen Schichtwerkstoffen Phasengrenzen vor-
handen sind. Eine gu¨nstige Ausbildung von Grenzfla¨chen, vor allem Koha¨renzeigenschaften,
ko¨nnen sich in positiver Weise auf tribologische Eigenschaften wie Haftfestigkeit, Ha¨rte oder
Za¨higkeit solcher Schichten auswirken [20].
In der vorliegenden Arbeit wurden TiAlN/ZrN U¨bergitterschichten abgeschieden und un-
tersucht. Die Auswahl der Schichtmaterialien TiAlN und ZrN wurde durch deren gute
Oxidations- bzw. Korrosionseigenschaften motiviert. So weist TiAlN beispielsweise eine ho-
he Oxidationsbesta¨ndigkeit auf [21], ZrN wird unter anderem aufgrund seiner hohen Be-
sta¨ndigkeit gegen Diffusion von Silicium und Aluminium in der Halbleitertechnologie als
Barriereschicht eingesetzt [22]. Sowohl TiAlN als ZrN werden der Gruppe der Hartstof-
fe zugerechnet. Als Hartstoffe werden vor allem Boride, Carbide, Nitride und Oxide der
U¨bergangsmetalle, aber auch BN, AlN oder Diamant bezeichnet [23].
Im System TixAl1−xN ha¨ngt die Bildung der Kristallstruktur vom relativen Anteil der
Metallbestandteile Ti und Al zueinander ab. In [15] wird dieser Zusammenhang mit Hil-
fe thermodynamischer Abscha¨tzungen in PVD-Phasenfeldern dargestellt. Im Bereich von
reinem TiN bis zu einem Anteil von 70% AlN ist die kubisch fla¨chenzentrierte Kristall-
struktur am stabilsten. Zwischen 70% AlN und 90% AlN ergeben sich zwei feste Phasen,
eine kubisch fla¨chenzentrierte und eine hexagonale, von 90% AlN bis zu reinem AlN ist
die hexagonale Phase am stabilsten. In [24] wurden experimentelle Untersuchungen zur
Kristallstruktur von TixAl1−xN durchgefu¨hrt. Mit steigendem Aluminium-Gehalt in den
Schichten bis Ti0,37Al0,63N wurde nur eine kubische Kristallstruktur, ab Ti0,25Al0,75N nur
eine hexagonale Kristallstruktur beobachtet. Zwischen Ti0,37Al0,63N und Ti0,25Al0,75N wur-
de sowohl eine kubische als auch eine hexagonale Phase identifiziert. Diese experimentellen
Ergebnisse stimmen recht gut mit den in [15] abgescha¨tzten PVD-Phasenfeldern u¨berein.
In dieser Arbeit wurde ein TiAl-Target der Zusammensetzung Ti/Al = 50/50 eingesetzt
(vgl. Abschnitt 3.1.1). Bei den abgeschiedenen Schichten wird, gema¨ß der in [25] beschrie-
benen Untersuchungen zur Target- und Schichtzusammensetzung, der gleiche relative Anteil
Ti/Al = 50/50 angenommen. Die Zusammensetzung von TiAlN, das mit diesem Target ab-
geschieden wurde, ist dann Ti0,5Al0,5N. Bei dieser Zusammensetzung liegt nach [24] eine
kubisch fla¨chenzentrierte Kristallstruktur (NaCl-Struktur) vor, bei der die Na-Gitterpla¨tze
gleichma¨ßig von Ti und Al Atomen und die Cl-Gitterpla¨tze von N Atomen besetzt sind. Im
folgenden werden die in der Arbeit abgeschiedenen Ti0,5Al0,5N Schichten vereinfachend als
TiAlN bezeichnet. Die Kristallstruktur von ZrN ist ebenfalls die kubisch fla¨chenzentrierte
NaCl-Struktur, sie ist in Abbildung 2.4 dargestellt [26]. Die Kristallstruktur von TiAlN und
ZrN sowie deren Gitterparameter sind in Tabelle 2.1 zusammengefaßt.
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Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der Kristallstruktur von ZrN (NaCl-Gitter).
Schichtmaterial Kristallstruktur Gitterparameter
Ti0,5Al0,5N kfz 0,417 nm [25]
ZrN kfz 0,458 nm [26]
Tabelle 2.1: Kristallstruktur und Gitterparameter von Ti0,5Al0,5N und von ZrN.
Bisher werden U¨bergitterschichten hauptsa¨chlich fu¨r tribologische Anwendungen eingesetzt,
da es bei geeigneter Materialauswahl mo¨glich ist Schichten hoher Ha¨rte abzuscheiden. An-
hand von Beispielen aus der Literatur soll das Potential fu¨r solche Anwendungen demon-
striert werden. Hartes CrN, das eine kubische Kristallstruktur aufweist, kann in CrN0,6/TiN
U¨bergitterschichten fu¨r bestimmte U¨bergitterperioden hergestellt werden, obwohl die Sto¨-
chiometrie eine hexagonale Kristallstruktur, die typisch fu¨r vergleichsweise weiches CrN ist,
erwarten la¨ßt [27]. Durch Abscheidung von CNx/TiN [28] und CNx/ZrN [29] U¨bergitter-
schichten ist es fu¨r bestimmte U¨bergitterperioden mo¨glich, eine kristalline CN-Phase zu
erhalten. Diese Schichten weisen Ha¨rtewerte von u¨ber 50 GPa auf. Als einfach aufgebaute
Schicht la¨ßt sich CNx nur amorph abscheiden, amorphes CNx weist eine wesentlich geringere
Ha¨rte auf als kristallines.
Die Idee, Schichtmaterialien mit hoher Ha¨rte durch periodische Folge du¨nner Schichtlagen
aus zwei verschiedenen Schichtmaterialien, also U¨bergitterschichten, herzustellen, wurde be-
reits 1970 von Koehler formuliert [30]. Eine Verbesserung mechanischer Schichteigenschaften
wie Ha¨rte oder Verschleißbesta¨ndigkeit ist ha¨ufig in hohem Maße vom Durchmischungsgrad
bzw. von der U¨bergitterperiode Λ abha¨ngig. Theoretische Beschreibungen zur Erho¨hung
der Mikroha¨rte solcher Schichten gibt es in verschiedenen Modellen [31, 32, 33, 34], bei de-
nen vor allem Korngro¨ßeneffekte und der Bereich des Interface sowie die U¨bergitterperiode
beru¨cksichtigt werden. Ein weiteres Pha¨nomen, das bei U¨bergitterschichten experimentell
beobachtet wird, ist eine A¨nderung der Ausbreitungsrichtung von Rissen beim Eintritt in
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Schichtlagen, die unter Druck stehen. Durch solche Verzweigungen in den jeweils unter
Druckeigenspannungen stehenden Schichtlagen wird die Festigkeit der Schichten deutlich
erho¨ht. Experimentelle Untersuchungen zu diesem Pha¨nomen sind beispielsweise in [35] an
Al2O3/ZrO2 Schichten beschrieben. Es muß an dieser Stelle jedoch betont werden, daß das
Pha¨nomen der Verzweigung von Rissen bisher nur bei Schichtlagen, die dicker als 25 µm
sind, beobachtet wurde. Bei den in dieser Arbeit untersuchten TiAlN/ZrN U¨bergitterschich-
ten waren die Dicken der Schichtlagen dagegen geringer als 100 nm.
In Untersuchungen zu chemischen Eigenschaften wie der Oxidationsbesta¨ndigkeit oder der
Korrosionsbesta¨ndigkeit von U¨bergitterschichten wurde ein mo¨glicher Einfluß der U¨bergit-
terperiode bisher kaum untersucht. In einigen wenigen Vero¨ffentlichungen wird von Unter-
suchungen zum Einfluß der U¨bergitterperiode Λ auf das Oxidations- bzw. Korrosionsver-
halten berichtet, wobei hier nur einzelne U¨bergitterperioden Λ untersucht wurden und kein
systematischer Zusammenhang zwischen Λ und dem Oxidations- bzw Korrosionsverhalten
erarbeitet wurde. In [36] wurde das Oxidationsverhalten von TiN/AlN U¨bergitterschichten
untersucht. Es wurden TiN/AlN Schichten mit Λ = 2,9 nm und mit Λ = 16 nm getestet.
Der Widerstand gegen Oxidation war fu¨r Λ = 2,9 nm ho¨her als fu¨r Λ = 16 nm, wobei als
Ursache dafu¨r der Einfluß der U¨bergitterperiode mo¨glicherweise nur indirekter Art war. Fu¨r
Λ = 2,9 nm wies AlN eine kubische, fu¨r Λ = 16 nm ein hexagonale Kristallstruktur auf.
Die Ursache fu¨r den Unterschied im Oxidationsverhalten wurde in der unterschiedlichen
Kristallstruktur von AlN vermutet.
In [37] wurde das Oxidationsverhalten von TiN/CrN U¨bergitterschichten fu¨r Λ = 10 nm
und Λ = 125 nm verglichen. Dabei erwies sich der Oxidationswiderstand fu¨r Schichten
mit Λ = 10 nm als ho¨her. Als Ursache fu¨r den Einfluß wurde die Bildung passivieren-
der Ti(O,N) Schichten angesehen, die bei kleiner U¨bergitterperiode effektiv eine weitere
Oxidation unterbinden. Insgesamt werden bisher als Ursachen fu¨r eine Verbesserung der
Oxidations- und Korrosionsbesta¨ndigkeit von U¨bergitterschichten selektive Reaktionspro-
zesse, die zur Bildung von Passivierungsschichten fu¨hren, gesehen. Untersuchungen zum




Zuna¨chst wird in Abschnitt 3.1 auf Sputterprozesse und die Abscheidung von U¨ber-
gitterschichten eingegangen. Der in dieser Arbeit angewendete Hochfrequenz-Magnetron-
Sputterprozeß wird in Abschnitt 3.1.1 beschrieben. In Abschnitt 3.2 wird u¨ber die in dieser
Arbeit durchgefu¨hrten Untersuchungen zur Substratvorbehandlung und zur Abscheidung
von TiAlN/ZrN U¨bergitterschichten berichtet.
3.1 Sputterprozesse
Unter Sputtern oder Zersta¨uben wird der Beschuß einer Festko¨rperoberfla¨che, des soge-
nannten Targets, mit hochenergetischen Ionen, die Atome oder Atomgruppen aus der Tar-
getoberfla¨che herausschlagen, verstanden. Sowohl durch die Art der Entladung, in der die
Ionen erzeugt werden, z.B. Gleichstrom (DC) oder Hochfrequenz (HF), als auch durch die
An- bzw. Abwesenheit von Reaktionsgasen (entsprechend reaktives bzw. nicht-reaktives
Sputtern) lassen sich Sputterprozesse unterscheiden.
Gleichspannungs-Sputterprozesse lassen sich technisch einfacher realisieren als
Hochfrequenz-Sputterprozesse. Diese haben jedoch den Nachteil, daß hierbei im Allge-
meinen keine Isolatoren, wie z.B. oxidische Materialien, zersta¨ubt werden ko¨nnen. Die
Eignung von HF-Sputterprozessen zum Zersta¨uben von Isolatoren wurde 1962 von An-
derson aufgezeigt [38], erste Anwendungen hat diese Technik beim Zersta¨uben von Al2O3,
SiO2 und anderen Oxiden gefunden. Aufgrund der gro¨ßeren Elektronenbeweglichkeit ver-
glichen mit der Beweglichkeit der Ionen im Plasma befindet sich das Sputtertarget beim
HF-Sputtern fast wa¨hrend der gesamten HF-Periode auf negativem Potential. Die dabei
entstehende DC-Spannung am Target wurde erstmals in einem elektrischen Modell von Ko¨-
nig und Maissel berechnet [39]. Modifikationen dieses Modells und verschiedene Varianten
des Kathodendesigns sind in [40] zusammengefaßt. Nachteile von HF-Sputterprozessen sind
die hohen Kosten fu¨r Leitungen und Matchbox, die verglichen mit DC-Prozessen niedrigen
Sputterraten und Probleme im up-scaling des Beschichtungsprozesses. Seit Mitte der 80er
Jahre wurden, um Hochratenbeschichtungen großer Fla¨chen erreichen zu ko¨nnen, Lo¨sun-
gen durch gepulste DC-Verfahren erarbeitet [41]. Durch Techniken wie doppel-bipolare
Puls-DC-Entladung ist es mo¨glich, auch Isolatoren mit hohen Raten zu sputtern, wobei
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Aufladungen des Targets und die damit verbundenen statistischen Bogenentladungen
vermieden werden, siehe hierzu beispielsweise [42].
Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der Schichtabscheidung beim HF-Magnetron-
Sputtern, dargestellt am Beispiel des reaktiven Zersta¨ubens von Ti und der Abscheidung
von TiN.
Der HF-Magnetron-Sputterprozeß ist in Abbildung 3.1 schematisch am Beispiel des reak-
tiven HF-Bias-Magnetron-Sputterns von Ti und der Abscheidung von TiN dargestellt. In
reaktiven Sputterprozessen lassen sich eine große Bandbreite an Verbindungen und Mi-
schungen herstellen, wie Oxide, Nitride oder Carbide. Im Gegensatz zum nicht-reaktiven
Sputtern ko¨nnen so Schichten unterschiedlicher Sto¨chiometrie und Zusammensetzung auch
bei nur einer bestimmten Targetzusammensetzung abgeschieden werden. Bei Anwendung
elementarer Targetmaterialien in reaktiven Prozessen ist die Reinheit der Schichten be-
deutend ho¨her als bei Anwendung gemischter Targetmaterialien im nicht-reaktiven Prozeß.
Zusa¨tzlich ist die Sputterrate von reinen Targetmaterialien in der Regel ho¨her als die von
gemischten Targetmaterialien. Jedoch kann es beim reaktiven Sputtern bei einem U¨ber-
schuß an Reaktivgas im Sputterprozeß aufgrund von Reaktionen zwischen Reaktivgas und
elementarer Targetoberfla¨che zu Prozeßinstabilita¨ten kommen. Die Sputterraten werden da-
durch geringer und der U¨berschuß an Reaktivgas nimmt weiter zu. Verschiedene Methoden
zur Stabilisierung reaktiver Sputterprozesse und zur Vermeidung von Instabilita¨ten wurden
vielfa¨ltig untersucht, im Einzelnen sei auf [43,44] verwiesen.
Eine Abscheidung von U¨bergitterschichten in Sputterprozessen kann durch Anwendung
zweier (oder mehrerer) Quellen aus unterschiedlichen Materialien, die entweder kontinuier-
lich (Co-Sputtern) oder intermittierend angesteuert werden, erfolgen. Das Substrat wird
dabei im Wechsel jeweils u¨ber einer der Quellen positioniert. Durch Anpassung der Depo-
sitionsintervalle ko¨nnen aufeinanderfolgende Einzelschichtlagen mit Schichtdicken in ato-
marer Gro¨ßenskala erzeugt werden. Durch periodischen Wechsel entsteht ein U¨bergitter,
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Abbildung 3.2: Schemabild zur reaktiven Abscheidung von TiAlN/ZrN U¨bergitterschichten
durch Co-Sputtern. Verwendet werden in diesem Beispiel jeweils zwei TiAl- und Zr-Targets.
Die insgesamt vier Plasmen brennen unabha¨ngig voneinander. Die zu beschichtenden Sub-
strate werden durch Drehung des Substrathalters u¨ber den Targets positioniert.
in dem die Dicke einer Doppellage die U¨bergitterperiode Λ bestimmt. Ein wesentlicher
Unterschied zwischen kontinuierlichem und intermittierendem Betrieb besteht darin, daß
die Plasmabedingungen beim Co-Sputtern u¨ber den gesamten Abscheideprozeß konstant
gehalten werden ko¨nnen, beim intermittierenden Betrieb dagegen muß das Plasma zur Ab-
scheidung jeder Einzellage neu gezu¨ndet werden. Weiterhin ko¨nnen durch Abschirmungen
beim Co-Sputtern mehrere unabha¨ngig voneinander brennende Plasmen erzeugt werden.
Technisch werden beim Co-Sputtern drehende Substrathalter benutzt. In Abbildung 3.2 ist
die Abscheidung von U¨bergitterschichten durch Co-Sputtern am Beispiel von TiAlN/ZrN
schematisch dargestellt.
3.1.1 HF-Magnetron-Sputterprozeß
Zur Schichtherstellung stand eine HF-Magnetron-Sputteranlage des Typs Nordiko 2050 der
Firma Nordiko Ltd. zur Verfu¨gung. Die rechnergesteuerte Anlage ist in einem Reinraum
der Klasse 1000 aufgestellt. Eine Fotografie der Beschichtungsanlage im Betrieb ist in Ab-
bildung 3.3 zu sehen. Die Beschichtungsanlage besteht aus einer Schleusenkammer und der
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Beschichtungskammer (Rezipient). Beide Kammern ko¨nnen jeweils mit Hilfe eines Hochva-
kuumpumpstandes, bestehend aus Vorpumpe und Turbomolekularpumpe, auf Enddrucke
von etwa 5 · 10−5 Pa evakuiert werden.
Abbildung 3.3: Fotografie eines brennenden Plasmas in der in dieser Arbeit verwendeten
HF-Magnetron-Sputteranlage.
Die Steuerung der am Beschichtungsprozeß beteiligten Gase erfolgt u¨ber Massenflußregler.
Als Arbeitsgas wird Argon verwendet, zusa¨tzlich stehen drei weitere Gaszufu¨hrungen fu¨r Re-
aktivgase, z.B. Methan, Stickstoff, Sauerstoff, zur Verfu¨gung. Ein Hochvakuum-Regelventil
im Pumpstutzen zwischen Rezipient und Turbomolekularpumpe ermo¨glicht die Regelung
des Gesamtdruckes der Prozeßatmospha¨re (downstream-Druckregelung). Es sind Gesamt-
drucke zwischen 0,13 Pa und 6,5 Pa wa¨hrend der Beschichtung einstellbar.
Der Rezipient entha¨lt drei HF-Elektroden, die jeweils ein Sputtertarget aufnehmen ko¨nnen.
Die drei Sputtertargets werden mit einem HF-Generator mit einer maximalen HF-Leistung
von 500 W bei 13,56 MHz betrieben. Ein gleichzeitiges Sputtern mehrerer Targets ist nicht
mo¨glich. Die Sputtertargets sind in die Bodenplatte des Rezipienten eingebaut. U¨ber diesen
ist der Substrattisch zur Aufnahme der Substratpaletten angebracht. Der Abstand zwischen
Target und Substratpalette kann zwischen 40 mm und 95 mm vera¨ndert werden. Da die zu
beschichtenden Substratoberfla¨chen nach unten weisen, wird eine unerwu¨nschte Ablagerung
von Partikeln auf dem Substrat weitestgehend vermieden (sputter-up-Anordnung). An die
Substratpaletten ko¨nnen jeweils bis zu 500 W bei 13,56 MHz an HF-Leistung angelegt
werden. Damit werden Substratbiasspannungen von bis zu 500 V erreicht.
Mit dem in dieser Arbeit angewendeten HF-Magnetron-Sputterprozeß ist eine Abscheidung
von U¨bergitterschichten durch Co-Sputtern nicht mo¨glich, da fu¨r die drei vorhandenen
Targets nur ein Generator zur Verfu¨gung steht. TiAlN/ZrN U¨bergitterschichten wurden
aus diesem Grund im intermittierenden Betrieb abgeschieden und zwar durch wechselweise
Positionierung der Substrate u¨ber einem TiAl-Target der Zusammensetzung Ti/Al = 50/50
und einem Zr-Target (siehe Abbildung 3.4).
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Abbildung 3.4: Schemabild zur reaktiven Abscheidung von TiAlN/ZrN U¨bergitterschichten
durch wechselweise Positionierung des Substrates u¨ber einem TiAl- und einem Zr-Target.
3.2 Schichtabscheidung
3.2.1 Substratauswahl und Substratreinigung
Wie bereits in der Einleitung beschrieben, werden zur Heißformgebung mikrostrukturierter
Komponenten aus anorganischen Gla¨sern aufgrund der beno¨tigten hohen Oberfla¨chengu¨te
vor allem Quarzglas und Silicium als Materialien fu¨r die Formwerkzeuge eingesetzt. In den
in dieser Arbeit durchgefu¨hrten Beschichtungsversuchen wurden Substrate verschiedener
Geometrie aus diesen Materialien benutzt. Zur Bestimmung der Schichtdicke und fu¨r Glas-
kontaktversuche wurden Siliciumpla¨ttchen mit einer Fla¨che von ca. 20×20 mm2 verwendet.
Die Pla¨ttchen wurden aus bor-dotierten, (111)-orientierten, einseitig polierten Siliciumwa-
fern (Dicke 0,5 mm, Durchmesser 100 mm) zugeschnitten. Aus synthetischem Quarzglas
wurden Rundscheiben mit einem Durchmesser von 18 mm bzw. 22 mm und einer Dicke
von 1,25 mm eingesetzt. Schichteigenspannungen wurden u¨ber die Verwo¨lbung beschichte-
ter Substrate bestimmt (siehe Abschnitt 5.1). Als Substrate wurden hierfu¨r Rundscheiben
aus Quarzglas mit Durchmesser 22 mm eingesetzt, wobei jeweils eine Kreisfla¨che auf eine
Planpasse von besser als 1 λ poliert war. Rundscheiben mit Durchmesser 18 mm wurden zur
Bestimmung der Schichtmasse und in Untersuchungen zum Oxidationsverhalten verwendet.
Aus beiden Materialien, Silicium und Quarzglas, wurden auch strukturierte Pra¨gewerkzeu-
ge in Untersuchungen zur Konturentreue der Schichtabscheidung und zur Formgebung von
Musterkomponenten eingesetzt. Die Herstellung der Formwerkzeuge aus diesen Materialien
erfolgte durch hochpra¨zise mechanische Bearbeitungsverfahren wie Fra¨sen, Schleifen und
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Polieren und durch Strukturierungsprozesse basierend auf lithographischen Verfahren und
A¨tztechniken.
Wesentliche Voraussetzung fu¨r die Einsatzfa¨higkeit beschichteter Werkzeuge ist eine gu-
te Haftung auf den verwendeten Substraten (vgl. Abbildung 2.1). Da Staubpartikel, Fette
und O¨le die Haftung der aufwachsenden Schicht auf dem Substrat drastisch verschlechtern,
mu¨ssen diese vor dem Einbringen in den Rezipienten durch einen gru¨ndlichen Reinigungs-
prozeß entfernt werden. Fu¨r den Einsatz beschichteter Werkzeuge in der Heißformgebung
optischer Komponenten ist die Reinigung auch Grundlage zur Erzielung der notwendigen
hohen Oberfla¨chenqualita¨t der Werkzeuge. Durch Anwendung folgender Reinigungsschritte
konnte eine den Anforderungen an optische Komponenten (DIN ISO 10110-7) genu¨gende
Oberfla¨chenqualita¨t erzielt werden:
• Abwischen mit Aceton getra¨nktem Wattesta¨bchen zur Entfernung von grobem Staub
und starken Fettverschmutzungen.
• Reinigung der Substrate im Ultraschallbad
– Reinigungslo¨sung 1: Aceton
15 Minuten im Ultraschallbad bei Raumtemperatur
– Reinigungslo¨sung 2: Reinstwasser
15 Minuten im Ultraschallbad bei Raumtemperatur
– Reinigungslo¨sung 3: H2O : H2O2 30% : NH3 25% im Verha¨ltnis 5 : 1 : 1
8 Minuten im Ultraschallbad bei 80 ◦C
– Reinigungslo¨sung 4: H2O : H2O2 30% : HCl 25% im Verha¨ltnis 6 : 1 : 1
8 Minuten im Ultraschallbad bei 80 ◦C
– Reinigungslo¨sung 5: Reinstwasser
15 Minuten im Ultraschallbad bei Raumtemperatur
• Trockenblasen der Substrate mit Stickstoff zur Vermeidung von Trockenflecken, an-
schließend staubfrei verpacken.
3.2.2 Abscheideparameter von TiAlN/ZrN U¨bergitterschichten
Wie in Abschnitt 3.1.1 beschrieben, erfolgte die Abscheidung von TiAlN/ZrN U¨bergitter-
schichten in einer ra¨umlich nicht unterteilbaren Beschichtungskammer. Zur Erzielung einer
hohen Prozeßstabilita¨t wurden deshalb die Abscheideparameter Gasdruck und Gaszusam-
mensetzung fu¨r TiAlN und fu¨r ZrN gleich gewa¨hlt. Der Abstand zwischen Sputtertarget
und Substrat wurde ebenfalls jeweils gleich gewa¨hlt, um keine Verla¨ngerung des Beschich-
tungsprozesses durch zeitaufwendige Substratbewegungen zu verursachen. In Vorversuchen
zur Abscheidung von TiAlN und von ZrN wurden verschiedene Prozeßparameter variiert
und zwar Prozeßdrucke im Bereich von 0,5 Pa und 2,0 Pa, Stickstoffflu¨sse zwischen 5 sccm
und 20 sccm (1 sccm entspricht dem Gasfluß eines cm3 pro min unter Normalbedingungen),
Targetabsta¨nde im Bereich von 60 mm und 80 mm, Sputterleistungen zwischen 400 W und
500 W sowie Substratbiasspannungen im Bereich von 0 V und -60 V.
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Vorbemerkt sei, daß in diesen Voruntersuchungen keine systematischen Parameterstudien
durchgefu¨hrt, sondern lediglich geeignete Abscheideparamter fu¨r TiAlN und ZrN erarbeitet
wurden. So wurde beispielsweise bei Abscheidung von Schichten mit Stickstoffflu¨ssen von
10 sccm und mehr keine ausreichende Haftung auf den verwendeten Substratmaterialien
Quarzglas und Silicium erzielt. Deshalb wurde zur Abscheidung von TiAlN und ZrN ein
Stickstofffluß von 5 sccm angewendet. Einige Schichten, die bei Targetabsta¨nden von weni-
ger als 80 mm abgeschieden wurden, zeigten direkt nach der Beschichtung Zugrisse, so daß
fu¨r weitere Versuche ein Targetabstand von 80 mm eingestellt wurde. Bei Anwendung einer
Substratbiasspannung wurde fu¨r TiAlN und fu¨r ZrN jeweils ab einem bestimmten Span-
nungswert keine ausreichende Haftung auf den Substraten, vermutlich aufgrund u¨berho¨hter
Druckeigenspannungen, erreicht. Fu¨r TiAlN war bereits bei der kleinsten technisch reali-
sierbaren Spannung von -25 V keine gute Schichthaftung mehr mo¨glich. Fu¨r ZrN wurden
fu¨r Substratbiasspannungen ho¨her als -40 V keine gut haftenden Schichten abgeschieden,
wobei bei -40 V zur Erzielung einer guten Schichthaftung eine Sputterleistung von 400 W
angewendet wurde. Grundsa¨tzlich wurde jedoch die in der verwendeten Anlage maximal
mo¨gliche Sputterleistung von 500 W angewendet, da damit die Sputterrate entsprechend
ho¨her und die Beschichtungsdauer ku¨rzer war. Der Prozeßdruck zeigte im Bereich von 0,5 Pa
bis 2,0 Pa nur geringen Einfluß auf die Schichthaftung. Fu¨r 1,0 Pa waren die Plasmabe-
dingungen bei Anwendung einer Substratbiasspannung sehr stabil, so daß deshalb dieser
Prozeßdruck im weiteren angewendet wurde.
Anhand der Ergebnisse dieser Vorversuche wurde zur Abscheidung von TiAlN ein Parame-
tersatz ausgewa¨hlt. Fu¨r die Abscheidung von ZrN wurden zwei verschiedene Parametersa¨t-
ze angewendet, die sich in Sputterleistung und in Substratbiasspannung unterscheiden, die
Schichten werden mit ZrN(B) und ZrN(E) bezeichnet. Die Abscheideparameter von TiAlN,
ZrN(B) und ZrN(E) sind in Tabelle 3.1 zusammengestellt. Unter Anwendung dieser Abschei-
deparamter wurden TiAlN/ZrN(B) und TiAlN/ZrN(E) U¨bergitterschichten abgeschieden
und untersucht.
Parameter TiAlN ZrN(B) ZrN(E)
Prozeßdruck in Pa 1,0 1,0 1,0
Argonfluß in sccm 70 70 70
Stickstofffluß in sccm 5 5 5
Targetabstand in mm 80 80 80
Sputterleistung in W 500 400 500
Substratbiasspannung in V 0 -40 0
Tabelle 3.1: Abscheideparameter der im angewendeten HF-Magnetron-Sputterprozeß her-
gestellten TiAlN, ZrN(B) und ZrN(E) Schichten.
3.2.3 Abscha¨tzungen zur Schichtabscheidung
Die Abscheidung von U¨bergitterschichten wurde u¨ber die Depositionsdauern tj der jeweili-
gen Einzellagen gesteuert. Zur Abscha¨tzung der Dicken dj der Einzellagen sowie der U¨ber-
gitterperiode Λ wurden die Schichtwachstumsraten Wj von 500 nm dicken TiAlN, ZrN(B)
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und ZrN(E) Schichten angewendet (zur Bestimmung von Schichtdicken siehe Abschnitt
4.1). Im folgenden werden solche jeweils einfach aufgebauten Schichten als Einfachschich-
ten bezeichnet. Eine mo¨gliche Abha¨ngigkeit von den Depositionsdauern tj oder von der
Gesamtschichtdicke auf die Schichtwachstumsraten Wj wurde in dieser Abscha¨tzung nicht
beru¨cksichtigt. Entsprechend ergeben sich aus den Wachstumsraten Wj der Einfachschich-
ten und den jeweiligen Depositionsdauern tj Schichtdicken der Einzellagen von
dTiAlN = WTiAlN · tTiAlN, (3.1)
dZrN = WZrN · tZrN, (3.2)
sowie eine U¨bergitterperiode von
Λ = dTiAlN + dZrN. (3.3)
In Untersuchungen von TiAlN/ZrN mit unterschiedlichem Λ wurden Schichten unter An-
wendung eines konstanten Verha¨ltnisses tTiAlN
tZrN
der Depositionsdauern abgeschieden. Gema¨ß
Gleichung (3.1) und (3.2) ergibt sich damit ein konstantes Dickenverha¨ltnis dTiAlN
dZrN
der Einzel-
lagen. Variiert wurden in diesen Versuchen die Depositionsdauern tj. In Abbildung 3.5 ist als
Beispiel eine TiAlN/ZrN U¨bergitterschicht mit Λ = x und einem Verha¨ltnis dTiAlN
dZrN
= 1 dar-
gestellt (links). Durch Verdopplung der Depositionsdauern tj erha¨lt man eine TiAlN/ZrN
U¨bergitterschicht mit der U¨bergitterperiode Λ = 2x und dem gleichen Dickenverha¨ltnis
dTiAlN
dZrN
= 1 der Einzellagen (rechts).
Abbildung 3.5: Schematische Darstellung fu¨r die Variation der U¨bergitterperiode Λ bei
konstantem Dickenverha¨ltnis dTiAlN
dZrN
der Einzellagen. TiAlN/ZrN mit Λ = x und einem Ver-
ha¨ltnis dTiAlN
dZrN
= 1 (links). Durch Verdopplung der Depositionsdauern tj von TiAlN und von
ZrN erha¨lt man eine TiAlN/ZrN Schicht mit einer doppelt so großen U¨bergitterperiode Λ
= 2x und dem gleichen Verha¨ltnis dTiAlN
dZrN
= 1 (rechts).
In Untersuchungen von TiAlN/ZrN mit unterschiedlichen Dickenverha¨ltnissen dTiAlN
dZrN
in den
Doppellagen wurden Schichten unter Variation des Verha¨ltnisses der Depositionsdauern
tTiAlN
tZrN
abgeschieden. Die gesamte Depositionsdauer tTiAlN+tZrN zur Abscheidung einer Dop-
pellage wurde dabei konstant gehalten. In einem Beispiel (siehe Abbildung 3.6) seien die
Wachstumsraten von TiAlN und von ZrN gleich groß (WTiAlN = WZrN). Mit einem Verha¨lt-









Abbildung 3.6: Schematische Darstellung fu¨r die Variation der Dickenverha¨ltnisse dTiAlN
dZrN
bei




(links). Durch Halbierung der Abscheidedauer tTiAlN und Verdopplung der Abscheidedauer
tZrN erha¨lt man, unter Annahme gleich großer Wachstumsraten von TiAlN und von ZrN,
















U¨bergitterperiode von Λ = x in den Schichten erreicht (rechts).
In Untersuchungen von TiAlN/ZrN mit unterschiedlicher Gesamtschichtdicke wurde bei
der Abscheidung sowohl die U¨bergitterperiode Λ als auch das Dickenverha¨ltnis dTiAlN
dZrN
durch
Anwendung konstanter Depositionsdauern tTiAlN
tZrN
fu¨r die jeweiligen Einzellagen konstant
gehalten. Die Gesamtschichtdicke wurde u¨ber die Anzahl der abgeschiedenen Doppellagen
variiert.
Entsprechend den oben beschriebenen Vereinfachungen wurden die Schichtwachstumsraten
Wj von TiAlN/ZrN aus denen der Einfachschichten gema¨ß
WTiAlN/ZrN =
WTiAlN · tTiAlN +WZrN · tZrN
tTiAlN + tZrN
(3.4)
abgescha¨tzt. Experimentelle Untersuchungen zu Schichtwachstumsraten Wexp von
TiAlN/ZrN und jeweils entsprechend Gleichung (3.4) abgescha¨tzte Schichtwachstumsraten
Wabg sind in Abschnitt 4.2 dargestellt. Die experimentell bestimmten Schichtwachstumsra-
ten Wexp von TiAlN, ZrN(B) und ZrN(E) sind in Tabelle 4.1 zusammengefaßt.
Ebenso wurden in Untersuchungen zu Schichteigenspannungen von TiAlN/ZrN experimen-
tell bestimmte Werte σr,exp mit Schichteigenspannungen, die aus den entsprechenden Ein-
fachschichten gema¨ß
σTiAlN/ZrN =
σTiAlN · dTiAlN + σZrN · dZrN
Λ
(3.5)
abgescha¨tzt wurden, verglichen (siehe Abschnitt 5.2). Bei dieser Abscha¨tzung, die beispiels-
weise auch in [45] angewendet wurde, wurde weder ein mo¨glicher Einfluß der Schichtdicke
oder der Struktur innerer Grenzfla¨chen noch eine Wechselwirkung der unterschiedlichen
Schichtmaterialien beru¨cksichtigt. Die experimentell bestimmten Schichteigenspannungen
von TiAlN, ZrN(B) und ZrN(E) sind in Tabelle 5.2 zusammengefaßt.
3.2 Schichtabscheidung 19
Experimentell bestimmte Schichtdichten ρexp von TiAlN/ZrN wurden mit Werten, die aus
den entsprechenden Einfachschichten gema¨ß
ρTiAlN/ZrN =
ρTiAlN · dTiAlN + ρZrN · dZrN
Λ
(3.6)
unter Verwendung der gleichen Vereinfachungen wie bei den Schichteigenspannungen abge-




Zuna¨chst wird in diesem Kapitel die experimentelle Bestimmung von Schichtdicken d be-
schrieben (Abschnitt 4.1). Untersuchungen von Schichtwachstumsraten W sind in Abschnitt
4.2 zusammengefaßt. Schichtwachstumsraten Wexp von TiAlN/ZrN wurden fu¨r unterschied-
liche U¨bergitterperioden Λ (Abschnitt 4.2.1 ), unterschiedliche Dickenverha¨ltnisse dTiAlN
dZrN
in
den Doppellagen (Abschnitt 4.2.2) und unterschiedliche Gesamtschichtdicken (Abschnitt
4.2.3) experimentell bestimmt und jeweils mit den gema¨ß Gleichung (3.4) abgescha¨tzten
Schichtwachstumsraten Wabg verglichen. Die Ergebnisse der in diesem Kapitel beschriebe-
nen Untersuchungen werden in Abschnitt 4.3 diskutiert.
4.1 Bestimmung der Schichtdicke
Durch teilweise Maskierung des Substrates entsteht wa¨hrend der Beschichtung ein Gra-
ben, dessen Ho¨he profilometrisch vermessen wird und der Schichtdicke d entspricht. Die
Messungen der Grabenho¨hen wurde mit einem Hommel T8000 Profilometer durchgefu¨hrt.
Die Substratoberfla¨che wird dabei mit einer Diamantnadel in x-Richtung abgescannt. Das
so erhaltene Ho¨henprofil wird zur Bestimmung der Schichtdicke angewendet. Ein Beispiel
ist in Abbildung 4.1 anhand des Ho¨henprofils einer TiAlN/ZrN(E) Schicht dargestellt, aus
dem Ho¨henprofil wurde eine Schichtdicke von ca. 600 nm bestimmt. Bei der Schichtdicken-
bestimmung sind Substratverwo¨lbungen und Effekte durch das Sputterreinigen, wie das
Zersta¨uben der nicht maskierten Substratoberfla¨che, zu beru¨cksichtigen. Ha¨ufig wurde eine
Verwo¨lbung bereits bei unbeschichteten Substraten beobachtet, die zusa¨tzlich mo¨gliche Ver-
wo¨lbung beschichteter Substrate aufgrund von Schichteigenspannungen war verglichen mit
der Ausgangsverwo¨lbung vernachla¨ssigbar klein. Der Abtrag der nicht maskierten Substrat-
oberfla¨che beim Sputterreinigen war fu¨r die in der Arbeit angewendeten Dauer von 15 min
fu¨r das Vorsputtern im Bereich von 20 nm. Aufgrund dieses Effekts war das Ho¨henprofil
zur Bestimmung der Schichtdicken um etwa 20 nm geringer als die tatsa¨chliche Schicht-
dicke. Zusa¨tzlich sind bei Beschichtungsverfahren trotz einer insgesamt guten Reproduzier-
barkeit von Schichteigenschaften gewisse Schwankungen nicht zu vermeiden. So wurden
bei der Bestimmung der Dicke von Schichten, die mit den gleichen Abscheideparametern
hergestellt wurden, Unterschiede von bis zu 15 % beobachtet. Insgesamt konnte deshalb
die Schichtdicke mit einer Genauigkeit von maximal 15 % angegeben werden. Zusa¨tzlich
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zur profilometrischen Schichtdickenbestimmung wurde an einigen Proben die Schichtdicke
auch im Rasterelektronenmikroskop (REM) an Bruchkanten bestimmt. Vergleiche von so
bestimmten Schichtdicken mit profilometrisch ermittelten Werten zeigten eine gute U¨ber-
einstimmung.
Die Schichtwachstumsraten W wurden aus der Messung von Schichtdicke dgesamt und Be-
schichtungsdauer t bestimmt. Eine direkte Bestimmung der Schichtwachstumsraten im Be-
schichtungsprozeß, und zwar mit einer Schwingquarzwaage, war aufgrund der wechselweisen
Positionierung der Substrate u¨ber den jeweiligen Sputtertargets technisch nicht realisierbar.
Die U¨bergitterperiode Λ wurde aus dem Quotienten von gemessener Gesamtschichtdicke





experimentell bestimmt. Entsprechend der Genauigkeit bei der Angabe der Schichtdicken
muß auch bei der U¨bergitterperiode Λ eine Toleranz von 15 % beru¨cksichtigt werden.
Abbildung 4.1: Oberfla¨chenprofil fu¨r eine profilometrische Schichtdickenbestimmung, hier
am Beispiel von TiAlN/ZrN(E) (3118.02). In der Mitte ist der unbeschichtete Teil des Sub-
strates, links und rechts der beschichtete. Die Tiefe des Grabens und damit die Schichtdicke
lassen sich grafisch bestimmen (in diesem Fall ca. 600 nm).
4.2 Bestimmung der Schichtwachstumsraten
In Vorversuchen wurden die Schichtwachstumsraten Wj der Einfachschichten TiAlN,
ZrN(B) und ZrN(E) bestimmt. Die experimentell bestimmten Schichtwachstumsraten sind








Tabelle 4.1: Schichtwachsumsraten Wj der im HF-Magnetron-Sputterprozeß mit den in
Tabelle 3.1 zusammengefaßten Abscheideparametern hergestellten Einfachschichten TiAlN,
ZrN(B) und ZrN(E).
Erste Versuche zur Abscheidung von TiAlN/ZrN U¨bergitterschichten wurden so durchge-
fu¨hrt, daß erst mit Positionierung der zu beschichtenden Substrate u¨ber der Quelle das
jeweilige Sputtertarget gezu¨ndet wurde. Die experimentell bestimmten Schichtwachstums-
raten zeigten dabei eine geringe Reproduzierbarkeit bei gleichen Abscheideparametern. Als
wesentliche Ursache hierfu¨r wurden stark schwankende Sputterraten direkt nach dem Zu¨n-
den des Plasmas vermutet, die bei kurzen Verweildauern der Substrate u¨ber den Quellen
(< 150 s) nicht zu vernachla¨ssigen sind. Zur Erho¨hung der Reproduzierbarkeit wurden in
den weiteren Versuchen die Substrate erst nach Zu¨nden des Plasmas u¨ber den Sputtertar-
gets positioniert. Eine Plasmabetriebsdauer von 60 s erwies sich dabei als ausreichend, um
gut reproduzierbare Schichten zu erhalten. La¨ngere Betriebsdauern vor Positionierung der
Substrate u¨ber den Targets ergaben keine gro¨ßere Konstanz der Schichtwachstumsraten,
fu¨hrten jedoch zu einer unno¨tigen Verla¨ngerung des Beschichtungsprozesses.
4.2.1 Schichtwachstumsraten bei unterschiedlichen U¨bergitter-
perioden
Zur Untersuchung der Schichtwachstumsraten bei unterschiedlichen U¨bergitterperioden
wurden TiAlN/ZrN(B) und TiAlN/ZrN(E) unter Anwendung eines konstanten Verha¨lt-
nisses tTiAlN
tZrN
der Depositionsdauern abgeschieden. Gema¨ß Gleichung (3.1) und (3.2) ergibt
sich damit ein konstantes Dickenverha¨ltnis dTiAlN
dZrN
der Einzellagen. Varriert wurden in diesen
Versuchen die Depositionsdauern tj und damit die U¨bergitterperiode Λ.
In Abbildung 4.2 sind die experimentell bestimmten Schichtwachstumsraten Wexp von
TiAlN/ZrN(B) und die gema¨ß Gleichung (3.4) abgescha¨tzten Schichtwachstumsraten Wabg
fu¨r unterschiedliche U¨bergitterperioden aufgetragen. Zusa¨tzlich sind die jeweiligen Deposi-
tionsdauern tTiAlN = tZrN(B) der Einzellagen in das Diagramm eingetragen. Die Beschich-
tungsdauern t fu¨r die Einzellagen wurde jeweils variiert, wobei ein konstantes Verha¨ltnis der
Depositionsdauern tTiAlN
tZrN(B)
= 1 gewa¨hlt wurde. Gema¨ß Gleichung (3.1) und (3.2) sowie den





in den Doppellagen. Fu¨r Depositionsdauern t < 225 s (entspricht
Λ < 50 nm in Abbildung 4.2) ist eine Zunahme von Wexp mit der Depositionsdauer (und
damit auch der U¨bergitterperiode) zu sehen. Die experimentell bestimmten Schichtwachs-
tumsraten Wexp sind kleiner als die abgescha¨tzten Werte Wabg. Fu¨r Depositionsdauern
t > 225 s (Λ > 50 nm) sind Wexp na¨herungsweise unabha¨ngig von der Depositionsdauer
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Abbildung 4.2: Schichtwachstumsraten von TiAlN/ZrN(B) u¨ber experimentell bestimm-
ten U¨bergitterperioden. Aufgetragen sind experimentell bestimmte Schichtwachstumsraten






Doppellagen sowie die gema¨ß Gleichung (3.4) abgescha¨tzten Schichtwachstumsraten Wabg.
Abbildung 4.3: Schichtwachstumsraten von TiAlN/ZrN(E) u¨ber experimentell bestimm-
ten U¨bergitterperioden. Aufgetragen sind experimentell bestimmte Schichtwachstumsraten






Doppellagen sowie die gema¨ß Gleichung (3.4) abgescha¨tzten Schichtwachstumsraten Wabg.
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und innerhalb der Fehlergrenzen entsprechend Wabg.
Analog wurden Schichtwachstumsraten von TiAlN/ZrN(E) bestimmt und mit entsprechend
Gleichung (3.4) abgescha¨tzten Schichtwachstumsraten verglichen. Auch in diesen Untersu-
chungen wurde die Beschichtungsdauer variiert und als Verha¨ltnis der Depositionsdauern
in den Doppellagen tTiAlN
tZrN(E)





gibt. In Abbildung 4.3 sind die Schichtwachstumsraten u¨ber der experimentell bestimmten
U¨bergitterperiode aufgetragen. Wie in Abbildung 4.2 sind auch hier die jeweiligen Depositi-
onsdauern tTiAlN = tZrN(E) der Einzellagen in das Diagramm eingetragen. Der Kurvenverlauf
ist vergleichbar mit dem in Abbildung 4.2. Jedoch ist hier nur fu¨r Depositionsdauern t <
90 s (Λ < 30 nm) eine Zunahme von Wexp mit t (und damit auch der U¨bergitterperiode)
zu beobachten. Ab Depositionsdauern von t > 90 s (U¨bergitterperioden > 30 nm) sind
die experimentell bestimmten Schichtwachstumsraten na¨herungsweise unabha¨ngig von der
Depositionsdauer, jedoch etwas kleiner als Wabg.
4.2.2 Schichtwachstumsraten bei unterschiedlichen Dickenver-
ha¨ltnissen dTiAlNdZrN in den Doppellagen
Abbildung 4.4: Schichtwachstumsraten von TiAlN/ZrN(B) u¨ber der relativen Dicke
dTiAlN
dTiAlN+dZrN(B)
von TiAlN in jeder Doppellage. Aufgetragen sind Schichtwachstumsraten Wexp
von TiAlN/ZrN(B) mit unterschiedlichem Dickenverha¨ltnis dTiAlN
dZrN(B)
in den Doppellagen sowie
die gema¨ß Gleichung (3.4) abgescha¨tzten Schichtwachstumsraten Wabg. Die experimentell
bestimmte U¨bergitterperiode war fu¨r die hier untersuchten Schichten im Bereich von 10 nm
± 3 nm. Zusa¨tzlich sind jeweils die fu¨r die Abscheidung der Einzellagen angewendeten De-
positionsdauern tTiAlN/tZrN(B) eingetragen.
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Zur Untersuchung von Schichtwachstumsraten W bei unterschiedlichen Dickenverha¨ltnis-
sen dTiAlN
dZrN
in den Doppellagen wurden TiAlN/ZrN(B) und TiAlN/ZrN(E) unter Variation
des Verha¨ltnisses der Depositionsdauern tTiAlN
tZrN
abgeschieden. Die gesamte Depositionsdauer
tTiAlN + tZrN zur Abscheidung einer Doppellage wurde dabei konstant gehalten. In Abbil-




TiAlN in jeder Doppellage aufgetragen. Die experimentell bestimmte U¨bergitterperiode war
fu¨r die hier untersuchten Schichten im Bereich von 10 nm ± 3 nm. Die experimentell be-




den Doppellagen fu¨r diese U¨bergitterperioden kleiner als Wabg. Fu¨r eine U¨bergitterperiode





Abbildung 4.5: Schichtwachstumsraten von TiAlN/ZrN(E) u¨ber der relativen Dicke
dTiAlN
dTiAlN+dZrN(E)
von TiAlN in jeder Doppellage. Aufgetragen sind Schichtwachstumsraten Wexp
von TiAlN/ZrN(E) mit unterschiedlichem Dickenverha¨ltnis dTiAlN
dZrN(E)
in den Doppellagen sowie
die gema¨ß Gleichung (3.4) abgescha¨tzten Schichtwachstumsraten Wabg. Die experimentell
bestimmte U¨bergitterperiode war fu¨r die hier untersuchten Schichten im Bereich von 10 nm
± 3 nm. Zusa¨tzlich sind jeweils die fu¨r die Abscheidung der Einzellagen angewendeten De-
positionsdauern tTiAlN/tZrN(E) eingetragen.
Analog wurden Untersuchungen zu Schichtwachstumsraten von TiAlN/ZrN(E) durchge-
fu¨hrt. Diese sind in Abbildung 4.5 u¨ber der relativen Dicke dTiAlN
dTiAlN+dZrN(E)
von TiAlN in jeder
Doppellage aufgetragen. Auch hier war die experimentell bestimmte U¨bergitterperiode fu¨r
die untersuchten Schichten im Bereich von 10 nm ± 3 nm und die Wachstumsraten Wexp
waren unabha¨ngig vom Dickenverha¨ltnis dTiAlN
dZrN(E)
in den Doppellagen fu¨r diese U¨bergitterpe-
rioden kleiner als die aus den Einfachschichten abgescha¨tzten Schichtwachstumsraten Wabg.
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4.2.3 Schichtwachstumsraten bei unterschiedlichen Gesamt-
schichtdicken
Zur Untersuchung des Einflusses der gesamten Beschichtungsdauer auf die Schichtwachs-
tumsraten wurden TiAlN/ZrN(B) U¨bergitterschichten mit jeweils konstanter Beschich-
tungsdauer t = 75 s fu¨r die Einzellagen und damit einem konstantem Dickenverha¨ltnis
in den Doppellagen, jedoch variierter Anzahl der Doppellagen abgeschieden. Damit wurde
einzig die Gesamtschichtdicke bei konstanter U¨bergitterperiode und konstanten Dickenver-
ha¨ltnissen in den Doppellagen vera¨ndert. In Abbildung 4.6 sind die experimentell bestimm-
ten Schichtwachstumsraten Wexp und die gema¨ß Gleichung (3.4) abgescha¨tzten Schicht-
wachstumsraten Wabg u¨ber der Anzahl der Doppellagen und damit der Gesamtschichtdicke
aufgetragen. Ein Einfluß der Anzahl der Doppellagen und damit der Gesamtschichtdicke
auf die Schichtwachstumsraten von TiAlN/ZrN(B) wurde nicht festgestellt.
Abbildung 4.6: Schichtwachstumsraten in Abha¨ngigkeit von der Anzahl der Doppellagen
und damit von der Gesamtschichtdicke von TiAlN/ZrN(B). Aufgetragen sind experimen-
tell bestimmte Schichtwachstumsraten Wexp von TiAlN/ZrN(B), abgeschieden mit jeweils





in den Doppellagen, sowie die gema¨ß Gleichung (3.4) abgescha¨tzten Schicht-
wachstumsraten Wabg. Variiert wurde die Anzahl der Doppellagen und damit die Gesamt-
schichtdicke.
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4.3 Diskussion der Ergebnisse
Die jeweils unterschiedlich gewa¨hlten Parameter (vgl. Tabelle 3.1) bei der Abscheidung
von ZrN(B) und ZrN(E) fu¨r die angewendete Sputterleistung (400 W bzw. 500 W) und
fu¨r die angewendete Substratbiasspannung (-40 V bzw. 0 V) sind die Ursache fu¨r deren
unterschiedliche Schichtwachstumsraten. So wurde fu¨r ZrN(B) mit 4 nm/min eine deut-
lich geringere Schichtwachstumsrate als fu¨r ZrN(E) mit 10 nm/min bestimmt (vgl. Tabelle
4.1). Welche der beiden Gro¨ßen einen sta¨rkeren Einfluß auf die Schichtwachstumsraten hat,
konnte nicht direkt angegeben werden. Deshalb wurde zusa¨tzlich ZrN mit einer Sputter-
leistung von 400 W und einer Substratbiasspannung von 0 V abgeschieden. Bei so abge-
schiedenen Schichten wurden Schichtwachstumsraten von 8 nm/min bestimmt, die 4/5 der
Schichtwachstumsrate von ZrN(E) betragen. Zwischen der Schichtwachstumsrate und der
Sputterleistung besteht hier, bei sonst konstanten Abscheideparametern, demzufolge ein
linearer Zusammenhang. Die wesentliche Ursache fu¨r die unterschiedlichen Schichtwachs-
tumsraten von ZrN(B) und ZrN(E) ist folglich die Anwendung einer Substratbiasspannung.
Bei Anwendung einer Substratbiasspannung werden durch den Beschuß der aufwachsenden
Schicht mit Ionen bereits adsorbierte Teilchen wieder zersta¨ubt. Dies hat eine Verringerung
der effektiv adsorbierten Teilchen zur Folge und damit eine geringere Schichtwachstumsra-
te [46]. Weiterhin werden biasgesputterte Schichten kompakter und damit mit einer ho¨heren
Dichte ρ abgeschieden (siehe hierzu Abschnitt 5.2.4). Ein zusa¨tzlicher Effekt bei Anwen-
dung einer Substratbiasspannung ist eine Erho¨hung der Oberfla¨chendiffusionskonstante der
adsorbierten Teilchen. Durch die erho¨hte Oberfla¨chenbeweglichkeit werden Schichten mit
glatteren Oberfla¨chen abgeschieden [47] (siehe hierzu Abschnitt 8.2).
In den Untersuchungen zu Schichtwachstumsraten W von TiAlN/ZrN zeigte sich fu¨r kurze
Depositionsdauern t ein Einfluß der Depositionsdauern auf W. Bei TiAlN/ZrN(B) fu¨r t
< 225 s (vgl. Abbildung 4.2), bei TiAlN/ZrN(E) fu¨r t < 90 s (vgl. Abbildung 4.3). Eine
mo¨gliche Ursache fu¨r diesen Einfluß, und zwar unkonstante Sputterraten kurz nach Zu¨n-
den des Plasmas, konnte dadurch ausgeschlossen werden, daß die Substrate erst 60 s nach
Zu¨nden des Plasmas u¨ber den Sputtertargets positioniert wurden (vgl. Abschnitt 4.2). Da
wa¨hrend der Beschichtung sowohl Sputterleistung und Substratbiasspannung als auch die
Einstellung der Matchbox zur Anpassung der Impedanz konstant waren, wird von kon-
stanten Sputterraten und von einer konstanten Rate am Substrat ankommender Teilchen
ausgegangen. Als entscheidende Ursache fu¨r den beobachteten Einfluß wird der Zeitraum
fu¨r die Keimbildungs- und -vereinigungsphase angesehen. Diese nimmt bei den hier be-
trachteten kurzen Depositionsdauern einen verha¨ltnisma¨ßig langen Zeitraum ein. Wa¨hrend
dieser Anfangsphase des Schichtwachstums sind die Desorptionsraten bereits adsorbierter
Teilchen besonders hoch. Erst nach der Keimbildungs- und -vereinigungsphase beginnt ein
konstantes Schichtwachstum [46]. Fu¨r Depositionsdauern t > 225 s bei TiAlN/ZrN(B) und
t > 90 s bei TiAlN/ZrN(E) sind die experimentell bestimmten Schichtwachstumsraten Wexp
na¨herungsweise unabha¨ngig von den Depositionsdauern.
Mo¨gliche weitere Ursachen fu¨r den beobachteten Einfluß der Depositionsdauern auf die
Schichtwachstumsraten sind beispielsweise Vera¨nderungen der Oberfla¨chentemperatur des
Substrats oder Vera¨nderungen des Substratpotentials wa¨hrend der Beschichtung. Diese Gro¨-
ßen sind im wesentlichen von der gesamten Schichtdicke bzw. der gesamten Beschichtungs-
dauer abha¨ngig. Die in Abbildung 4.6 dargestellten Ergebnisse zeigen bei einer Depostions-
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dauer von 75 s eine Konstanz der Schichtwachstumsraten u¨ber der Schichtdicke bzw. der
Beschichtungsdauer. Mo¨gliche Vera¨nderungen von Temperatur und Potential des Substrats
wa¨hrend der Beschichtung haben offenbar keinen signifikanten Einfluß auf die Schichtwachs-
tumsraten und sind somit von vernachla¨ssigbarer Bedeutung fu¨r den in den Abbildungen
4.2 und 4.3 dargestellten Verlauf.
Die Untersuchungen zu Wexp zeigten außerdem, daß die Keimbildungsphase und Keim-
vereinigungsphase von TiAlN/ZrN(E) bedeutend schneller abgeschlossen ist (fu¨r t > 90 s
konstante Schichtwachstumsraten) als von TiAlN/ZrN(B). In [46] wird beschrieben, daß
mit steigenden Substrattemperaturen die Keimbildungsrate abnimmt. Entsprechend fu¨hrt
auch die ho¨here Energie und Beweglichkeit der Teilchen bei biasgesputterten Schichten zu
einer Verringerung der Keimbildungsrate. Deshalb sind bei TiAlN/ZrN(B) erst fu¨r t >
225 s konstante Schichtwachstumsraten zu beobachten. Wie die Abbildungen 4.2, 4.3 und
4.6 belegen, haben zwar die Depositionsdauern fu¨r die Einzellagen, nicht jedoch die gesamte
Beschichtungsdauer auf Schichtwachstumsraten Wexp von TiAlN/ZrN Einfluß.
Aus Abbildung 4.4 und 4.5 wurden die Unterschiede zwischen experimentell bestimmten
und den abgescha¨tzten Schichtwachstumsraten von TiAlN/ZrN fu¨r Λ = 10 nm verglichen.
Hierbei zeigte sich, daß Wexp bei TiAlN/ZrN(B) um etwa 2 nm/min, bei TiAlN/ZrN(E)
hingegen um 4 nm/min geringer als Wabg waren. Anhand des beobachteten Einflusses der
Depositionsdauern auf Schichtwachstumsraten (vgl. Abbildungen 4.2 und 4.3) sind fu¨r die
hier angewendeten Depositionsdauern zwar geringere Werte zu erwarten, es wird aus diesen
Untersuchungen jedoch nicht klar, warum die beobachteten Unterschiede zwischen Wexp
und Wabg bei TiAlN/ZrN(B) bedeutend geringer als bei TiAlN/ZrN(E) sind. Vergleicht
man in den Abbildungen 4.2 und 4.3 jeweils bei den na¨herungsweise von den Depositions-
dauern unabha¨ngigen Wachstumsraten bei Λ > 100 nm Wexp mit Wabg, so zeigt sich bei
TiAlN/ZrN(B), daß Wexp hier sogar um 1 nm/min gro¨ßer als Wabg ist. Bei TiAlN/ZrN(E)
hingegen ist Wexp auch hier geringer als Wabg, und zwar um 2 nm/min . Offenbar besteht ein
unterschiedliches Verhalten im Schichtwachstum von TiAlN/ZrN(B) und TiAlN/ZrN(E),
das sowohl die Schichtwachstumsraten, als auch weitere Schichteigenschaften wie beispiels-
weise die Schichteigenspannungen oder die Schichtmikrostruktur beeinflussen kann. Mo¨glich
wa¨re, daß die effektive Materialdeposition verglichen mit den jeweiligen Einfachschichten bei
TiAlN/ZrN(E) geringer als bei TiAlN/ZrN(B) ist. Eine weitere Mo¨glichkeit wa¨re, daß im
Vergleich zu den Einfachschichten die jeweiligen Lagen bei TiAlN/ZrN(E) insgesamt kom-
pakter aufwachsen als bei TiAlN/ZrN(B). Zur Aufkla¨rung wurden weitere Untersuchungen
durchgefu¨hrt, und zwar zu Schichteigenspannungen und zur Schichtdichte (Abschnitt 5.2)




Ein Schwerpunkt der Arbeit war die experimentelle Bestimmung von Schichteigenspan-
nungen σr von TiAlN/ZrN(B) und TiAlN/ZrN(E). In Abschnitt 5.1 werden theoretische
Grundlagen zur Bestimmung von Schichteigenspannungen beschrieben. Die experimentel-
len Untersuchungen der Schichteigenspannungen von TiAlN/ZrN im Zustand direkt nach
dem Beschichtungsprozeß bei Raumtemperatur sind in Abschnitt 5.2 zusammengefaßt. Es
wurden Untersuchungen der Schichteigenspannungen bei unterschiedlichen U¨bergitterperi-
oden Λ (Abschnitt 5.2.1), bei unterschiedlichen Dickenverha¨ltnissen dTiAlN
dZrN
in den Doppel-
lagen (Abschnitt 5.2.2) sowie bei unterschiedlichen Gesamtschichtdicken (Abschnitt 5.2.3)
durchgefu¨hrt. Untersuchungen zur Schichtdichte ρ sind in Abschnitt 5.2.4 zusammenge-
faßt. Untersuchungen zu thermisch induzierten Eigenspannungen und zu Vera¨nderungen
der Schichteigenspannungen nach Auslagern bei hohen Temperaturen sind in Abschnitt 5.3
dargestellt. Bis in den Temperaturbereich von 400 ◦C wurden unter inerten Bedingungen
die Schichteigenspannungen σr bei verschiedenen Temperaturen TM bestimmt (Abschnitt
5.3.1). In Untersuchungen zu Vera¨nderungen der Schichteigenspannungen bei Temperaturen
bis zu 700 ◦C wurden Auslagerungsversuche unter inerten Bedingungen mit anschließender
Messung der Schichteigenspannung σr(RT) bei Raumtemperatur durchgefu¨hrt (Abschnitt
5.3.2). Die Ergebnisse dieses Kapitels werden gemeinsam mit den Ergebnissen aus Kapitel
6 in Abschnitt 6.3 diskutiert.
5.1 Grundlagen zur Bestimmung der Schichteigen-
spannung
Die in einer Schicht wirkende Spannung σ setzt sich aus der durch eine a¨ußere Belastung
erzeugte Spannung σext und der im Schichtmaterial wirkenden Eigenspannung σr zusammen:
σ = σext + σr. (5.1)
Die im Schichtmaterial wirkenden Eigenspannungen σr ko¨nnen in zwei Anteile entsprechend
unterschiedlicher Ursachen zerlegt werden [48,49]. Es gilt:
σr(T) = σi + σth(T). (5.2)
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Intrinsische Eigenspannungen σi werden wa¨hrend des Schichtwachstums erzeugt und ko¨nnen
deshalb durch Abscheideparameter beeinflußt werden (siehe Abschnitt 5.1.1). Thermisch in-
duzierte Eigenspannungen σth entstehen aufgrund verschiedener thermischer Ausdehnungs-
koeffizienten von Substrat- und Schichtmaterial. Vor allem bei Einsatz von Schichten in
einem großen Temperaturbereich kommt den thermisch induzierten Eigenspannungen eine
wichtige Bedeutung zu (Abschnitt 5.1.2).
Schichteigenspannungen werden entweder:
• U¨ber die Verwo¨lbung beschichteter Substrate oder
• u¨ber die Bestimmung der Gitterparameter anhand von Ro¨ntgenbeugungsanalysen
gemessen. Die Methode der Substratverwo¨lbung ist im wesentlichen eine Kraftmessung, mit
der die gesamte Schichteigenspannung bestimmt werden kann, ohne verschiedene Anteile
der Schichteigenspannungen wie intrinsische oder thermisch induzierte zu unterscheiden.
Die Ro¨ntgenbeugungsmethode ist eine Messung von Gitterdehnungen, u¨ber die dann die Ei-
genspannungen berechnet werden. Da reaktiv gesputterte Schichten ha¨ufig ro¨ntgenamorph
bzw. nanokristallin sind, ist die Bestimmung von σr mit der Ro¨ntgenbeugungsmethode sehr
schwierig oder gar nicht mo¨glich. Die Schichteigenspannungen wurden in dieser Arbeit des-
halb mit der Verwo¨lbungsmethode bestimmt, auf die im folgenden na¨her eingegangen wird.
Fu¨r die experimentellen Untersuchungen bezu¨glich σr wurden Schichten auf optisch polier-
ten Quarzglasscheiben (Durchmesser 22 mm, Dicke 1,25 mm) abgeschieden (vgl. Abschnitt
3.2.1). Die Ebenheit unbeschichteter Substrate sowie die Durchbiegung beschichteter Sub-
strate wurden interferometrisch gemessen. Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 5.1 dar-
gestellt. Aus der A¨nderung der Durchbiegung kann die Schichteigenspannung σr fu¨r ein
streifenfo¨rmiges Substrat (Cantilever) nach folgender Formel abgescha¨tzt werden [50], wo-
bei der Index st fu¨r Substrat und der Index c fu¨r Schicht (Coating) steht:
σr(T) =
Est · dst(dst + dc)
6(1− νst) · dc · R , (5.3)
mit
Est: Elastizita¨tsmodul des Substrates,
dst: Substratdicke,
νst: Poissonzahl des Substrates,
dc: Schichtdicke,
R: Radius der durch die Schichteigenspannung erzeugten Durchbiegung.
Da die maximale Schichtdicke der hier untersuchten Schichten mit dc ≈ 1 µm viel kleiner
als die Substratdicke mit dst = 1, 25 mm war, kann Gleichung (5.3) zu
σr(T) =
Est · d2st
6(1− νst) · dc · R (5.4)
vereinfacht werden.
Der relative Fehler bei Anwendung von Gleichung (5.4) betra¨gt unter diesen Voraussetzun-
gen lediglich dc
dst
< 5 · 10−4. Gleichung (5.4) ist die so genannte Stoney-Formel, die ha¨ufig
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung des zur Messung des Verwo¨lbungsradius von un-
beschichteten und beschichteten Substraten verwendeten Fizeau-Interferometers.
zur Schichtspannungsberechnung bei Durchbiegung benutzt wird. Sie wurde 1909 von Sto-
ney hergeleitet [51]. Gleichung (5.3) bzw. Gleichung (5.4) sind nach [50,52] unter folgenden
Voraussetzungen gu¨ltig und ko¨nnen bei Erfu¨llung dieser Voraussetzungen auch fu¨r die in
dieser Arbeit eingesetzten scheibenfo¨rmigen Substrate angewendet werden:
• Das Substrat kann sich wa¨hrend der Beschichtung durchbiegen,
• der Radius R der Substratverwo¨lbung ist viel gro¨ßer als die Substratdicke,
• die Elastizita¨tsmoduli von Substrat- und Schichtmaterial sind na¨herungsweise gleich.
Die erste Voraussetzung ist durch die Art der benutzten Probenhalterung gegeben. Die zwei-
te Voraussetzung wird bei Verwendung der oben beschriebenen Quarzglassubstrate erfu¨llt.
Die dritte Voraussetzung wird zwar im Allgemeinen nicht erfu¨llt, jedoch ist der dabei zu
beru¨cksichtigende relative Fehler aufgrund des großen Unterschiedes zwischen Schichtdicke
und Substratdicke vernachla¨ssigbar klein, er betra¨gt weniger als 1 % [53].
Als mit einer Ungenauigkeit behaftete Gro¨ßen bei der Bestimmung der Schichteigenspan-
nungen gema¨ß Gleichung (5.4) sind im wesentlichen die Schichtdicke dc und die Verwo¨lbung
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R zu nennen. Die Substratdicke und die Materialeigenschaften des Substrats seien hinrei-
chend exakt bekannt. Die Schichtdicke dc la¨ßt sich mit der angewendeten profilometrischen
Bestimmung mit einer Genauigkeit von 15 % angeben (vgl. Abschnitt 4.1). Bei der Be-
stimmung der Substratverwo¨lbung R aufgrund von Schichteigenspannungen muß sowohl
die Verwo¨lbung vor als auch nach der Beschichtung gemessen werden. Die mit dem ange-
wendeten Fizeau-Interferometer aufgenommenen Interferenzbilder lassen sich mit etwa 5 %
Genauigkeit graphisch auswerten. Damit ist der Verwo¨lbungsradius aufgrund Schichteigen-
spannungen innerhalb einer Toleranz von 10 % exakt. Maximal la¨ßt sich die Schichteigen-
spannung σr mit dieser Methode auf 25 % genau angeben.
5.1.1 Intrinsische Schichteigenspannungen
Intrinsische Eigenspannungen σi entstehen beim Wachstum von Schichten. In [54] wer-
den zur Beschreibung von σi zwei Schichtdickenbereiche betrachtet, du¨nne Schichten und
dicke, kompakte Schichten. Bei dicken, kompakten Schichten sind intrinsische Schichteigen-
spannungen u¨ber gro¨ßere Bereiche (mehrere Ko¨rner) nahezu homogen, gema¨ß der in [55]
beschriebenen Definition handelt es sich dabei um Eigenspannungen I. Art.
Abbildung 5.2: Schematischer Verlauf der Schichteigenspannungen in Abha¨ngigkeit von der
Schichtdicke (nach [56]). Im linken Teil der Abbildung (du¨nne Schichten) ist ein starker
Einfluß der Schichtdicke auf die Schichteigenspannungen zu sehen. Im rechten Teil (dicke,
kompakte Schichten) na¨hert sich die Schichteigenspannung einem von der Schichtdicke un-
abha¨ngigen Wert an. Eine schematische Darstellung von Substrat und Schicht in den Be-
reichen 1, 2 und 3 ist in Abbildung 5.3 zu sehen.
In Abbildung 5.2 ist der Verlauf intrinsischer Schichteigenspannungen in Abha¨ngigkeit von
der Schichtdicke schematisch dargestellt. Nach Bildung einzelner, voneinander unabha¨ngi-
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ger Keime (Bereich 1 in Abbildung 5.2) werden diese mit zunehmender Beschichtungsdauer
gro¨ßer und ziehen sich gegenseitig an. Die aufwachsende Schicht gera¨t unter Zug (Bereich
2 in Abbildung 5.2). Im Verlauf des weiteren Schichtwachstums bildet sich eine kompakte
Schicht aus, deren intrinsische Schichteigenspannungen von den angewendeten Abscheidepa-
rametern bestimmt wird und na¨herungsweise unabha¨ngig von der Schichtdicke ist (Bereich
3 in Abbildung 5.2). Eine anschauliche Darstellung von Substrat und aufwachsender Schicht
fu¨r diese drei Bereiche ist in Abbildung 5.3 zu sehen.
Abbildung 5.3: Schematische Darstellung fu¨r den Aufbau von intrinsischen Zugeigenspan-
nungen bei du¨nnen Schichtlagen. Bereich 1: Einzelne, voneinander unabha¨ngige Keime ent-
stehen auf dem Substrat (links). Bereich 2: Zusammenwachsen der gro¨ßer werdenden Kei-
me (Koaleszenz), die Schicht gera¨t unter Zug (Mitte). Bereich 3: Ausbildung kompakter
Schichtlagen, die intrinsischen Schichteigenspannungen na¨hern sich einem konstanten, von
den Abscheidebedingungen abha¨ngigen Wert an (rechts).
Sowohl Gro¨ße der Schichteigenspannungen als auch der Bereich der Schichtdicken, in dem
der typische Kurvenverlauf aus Abbildung 5.2 zu beobachten ist, ha¨ngen von den angewen-
deten Abscheideparametern und den Schicht- und Substratmaterialien ab. Experimentelle
Untersuchungen hierzu wurden bei der Abscheidung metallischer Schichten unter ultra-
hochvakuum Bedingungen (UHV) durchgefu¨hrt. Die maximale Zugeigenspannung (Bereich
2 in Abbildung 5.2) wurde in [57] fu¨r Silber bei einer Schichtdicke von 30 nm, fu¨r Kupfer
bei 20 nm und fu¨r Gold bei 25 nm bestimmt. In [58] wurden fu¨r Silber 30 nm und fu¨r
Kupfer 15 nm gemessen. In Untersuchungen an Chrom wurden 50 nm [59], an Aluminium
25 nm [56] bestimmt. Untersuchungen hierzu an reaktiv gesputterten Schichten sind nicht
bekannt.
Bei den in der vorliegenden Arbeit untersuchten TiAlN/ZrN U¨bergitterschichten waren
die Gesamtschichtdicken im Bereich von 500 nm und mehr. Fu¨r U¨bergitterperioden Λ <
50 nm waren die Dicken der Einzellagen in einem Bereich, in dem fu¨r die oben beschrie-
benen metallischen Schichten Bereich 2 des in Abbildung 5.2 dargestellten Kurvenverlaufs
beobachtet wird. Deshalb ist es wahrscheinlich, daß σi von TiAlN/ZrN fu¨r unterschiedliche
U¨bergitterperioden auch bei konstanten Abscheideparametern unterschiedlich groß sind.
Entscheidenden Einfluß auf die Gro¨ße intrinsischer Schichteigenspannungen σi haben die an-
gewendeten Abscheideparameter. Abha¨ngig von Abscheideparametern ko¨nnen intrinsische
Zug- oder Druckeigenspannungen in den Schichten aufgebaut werden [60]. Entsprechend
verschiebt sich die in Abbildung 5.2 dargestellte schematische Kurve nach oben (Richtung
Zug) oder nach unten (Richtung Druck). Zur Steuerung von σi wurde in der Arbeit der
Abscheideparameter Substratbiasspannung UBias variiert (vgl. die Abscheideparameter von
ZrN(B) und ZrN(E) in Tabelle 3.1).
Zusa¨tzlich zu den von Abscheideparametern und den Dicken der Einzellagen abha¨ngigen in-
trinsischen Schichteigenspannungen treten bei mehrlagigen Schichten Eigenspannungen im
Bereich innerer Grenzfla¨chen auf [48,61]. Diese ko¨nnen, u¨ber die gesamte Schicht summiert,
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einen nicht zu vernachla¨ssigenden Anteil an den gesamten Schichteigenspannungen σr ha-
ben. Bei Existenz koha¨renter Phasengrenzen ko¨nnen aufgrund unterschiedlicher Gitterkon-
stanten der jeweiligen Materialien Dehnungen im Kristallgitter entstehen, die zu grenzfla¨-
chenbedingten Schichteigenspannungen fu¨hren. Untersuchungen hierzu sind beispielsweise
in [62,63,64] bei epitaktischem Wachstum metallischer Schichten beschrieben.
Eine weitere mo¨gliche Einflußgro¨ße auf intrinsische Schichteigenspannungen σi ist das Ge-
fu¨ge im Bereich innerer Grenzfla¨chen. Bei besonders glatten Grenzfla¨chen entspricht die
Schichtoberfla¨che der Substratoberfla¨che, bei rauhen Grenzfla¨chen ist effektiv eine vergro¨-
ßerte Oberfla¨che vorhanden, die lokal unterschiedlich geneigt ist. Rauhigkeit und Gro¨ße
der Oberfla¨che ko¨nnen Vorga¨nge bei der Keimbildung beeinflussen und entsprechend die
Ausbildung von σi.
5.1.2 Thermisch induzierte Schichteigenspannungen




Ec(T) · (αc(T)− αst(T))dT, (5.5)
mit
Ec: Elastizita¨tsmodul des Schichtmaterials,
αc: Wa¨rmeausdehnungskoeffizient der Schicht,
αst: Wa¨rmeausdehnungskoeffizient der Substrates,
TB: Beschichtungstemperatur,
TM: Meß- bzw. Einsatztemperatur.
Fu¨r Temperaturbereiche, in denen sich der Elastizita¨tsmodul und die Wa¨rmeausdehnungs-
koeffizienten wenig a¨ndern, kann man Gleichung (5.5) durch
σth(T) = Ec(T) · (αc − αst)(TB − TM) (5.6)
na¨hern.
Die thermisch induzierten Schichteigenspannungen σth(T) ha¨ngen demnach von der Diffe-
renz zwischen Beschichtungs- und Einsatztemperatur, vom Elastizita¨tsmodul Ec der Schich-
ten und von den thermischen Ausdehnungskoeffizienten αc und αst des Schichtmaterials
und Substratmaterials ab. Abha¨ngig vom Vorzeichen der Differenz der thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten kann sich in den Schichten thermisch Zug oder Druck aufbauen (siehe
Abbildung 5.4). Bedingt durch die Vielfalt an Beschichtungsverfahren und Prozeßfu¨hrun-
gen mit daraus resultierenden stark unterschiedlichen Gefu¨gestrukturen sind im Fall von
du¨nnen Schichten, Stoffeigenschaften wie der Elastizita¨tsmodul Ec oder der thermische Aus-
dehnungskoeffizient αc keine konstanten Gro¨ßen (vgl. hierzu die in [65] zusammengestellten
Daten). Deshalb ko¨nnen die ha¨ufig nur fu¨r kompakte Materialien bekannten Werte nicht
zu einer exakten Vorhersage von σth(T) angewendet werden. E und α sind in Tabelle 5.1
fu¨r die Substratmaterialien Quarzglas, Silicium und Stahl sowie fu¨r TiAlN und ZrN zusam-
mengefaßt.
In Abbildung 5.4 sind die gema¨ß Gleichung (5.6) und den in Tabelle 5.1 dargestellten
Werten thermisch induzierte Schichteigenspannungen von ZrN auf den Substratmaterialien
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Material thermischer Elastizita¨tsmodul E
Ausdehnungskoeffizient in MPa
α in 10−6K−1
Quarzglas 0.56 [66] 72000 [66]
Silicium 2.53 bei 25 ◦C [67] 10000 [68]
Stahl VA 1.4305 17.0 zwischen 0 und 300 ◦C [69] 186000 bei 200 ◦C [69]
TiAlN 2.4 [11], 7,6 [25] 356000 [11], 390000 [25]
ZrN 6,0 [70], 7.3 [16], 7,9 [71] 400000 [72], 510000 [16]
Tabelle 5.1: Thermischer Ausdehnungskoeffizient α und Elastizita¨tsmodul E der eingesetz-
ten Substratmaterialien sowie von TiAlN und ZrN.
Quarzglas, Silicium und Stahl aufgetragen. Als Beschichtungstemperatur TB wurde 150
◦C
angenommen (vgl. die Untersuchungen in [11]). Im Temperaturbereich von Raumtempera-
tur bis zu einer Einsatztemperatur von 700 ◦C und mehr ko¨nnen, wie in Abbildung 5.4 zu
sehen, hohe thermisch induzierte Schichteigenspannungen σth auftreten. Bei den als Mate-
rialien fu¨r Formwerkzeuge eingesetzten Silicium und Quarzglas wird Druck induziert.
Abbildung 5.4: Berechnete thermisch induzierte Schichteigenspannungen σth(T) fu¨r ZrN auf
Substratmaterialien mit unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten αst aufge-
tragen u¨ber der Meßtemperatur TM. Zur Berechnung wurden die in Tabelle 5.1 zusammen-
gefaßten Werte angewendet, fu¨r ZrN diejenigen aus [16], als Beschichtungstemperatur TB
= 150 ◦C.
Eine Berechnung von α und E ist in [11] fu¨r eine im HF-Magnetron-Sputterprozeß abge-
schiedene TiAlN-Schicht dargestellt. Bei Verwendung zweier unterschiedlicher Substratma-
terialien bei der Schichtabscheidung und Bestimmung der σr(T)-T-Kurven ist es mo¨glich,
die Beschichtungstemperatur TM, die intrinsische Schichteigenspannung σi, den Elastizi-
ta¨tsmodul der Schicht Ec und den thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Schicht αc zu
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bestimmen. Dabei wird vorausgesetzt, daß sich auf unterschiedlichen Substratmaterialien
na¨herungsweise die gleichen intrinsischen Schichteigenspannungen einstellen. Nach Glei-
chung (5.2) und Gleichung (5.6) sind die Schichteigenspannungen auf zwei verschiedenen
Substratmaterialien unter dieser Voraussetzung gleich groß, wenn σth(T) identisch Null ist.
Das gilt bei TB = TM, wenn die Meßtemperatur genau der Beschichtungstemperatur ent-
spricht. Die entsprechende Schichteigenspannung σr ist dann die intrinsische Schichteigen-
spannung σi. Zur Berechnung von Ec und αc kann folgendes Gleichungssystem aufgestellt
werden [11]:
∆σth1 = Ec(αc − αs1)∆T1, (5.7)
∆σth2 = Ec(αc − αs2)∆T2. (5.8)
Dabei sind ∆σth1,2 und ∆T1,2 die fu¨r das Substratmaterial 1 bzw. 2 entsprechenden Meß-
werte und αs1,2 die thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Substrate.
5.2 Schichteigenspannungen direkt nach der Beschich-
tung
In Vorversuchen wurden die Schichteigenspannungen σr der Einfachschichten TiAlN,
ZrN(B) und ZrN(E) bestimmt, wobei die Schichtdicken jeweils im Bereich von 500 nm wa-
ren. Fu¨r solche Schichtdicken sind die Schichteigenspannungen na¨herungsweise unabha¨ngig
von der Schichtdicke (vgl. Abschnitt 5.1.1). Die experimentell bestimmten Schichteigen-






Tabelle 5.2: Schichteigenspannungen σr bei Raumtemperatur der im HF-Magnetron-
Sputterprozeß mit den in Tabelle 3.1 zusammengefaßten Abscheideparametern hergestellten
Einfachschichten TiAlN, ZrN(B) und ZrN(E).
Analog zu den in Abschnitt 4.2 dargestellten Untersuchungen zu Schichtwachstumsraten
von TiAlN/ZrN werden in den folgenden Abschnitten Untersuchungen der Schichteigen-
spannungen von TiAlN/ZrN fu¨r unterschiedliche U¨bergitterperioden Λ (Abschnitt 5.2.1),
unterschiedliche Dickenverha¨ltnisse dTiAlN
dZrN
in den Doppellagen (Abschnitt 5.2.2) und unter-
schiedliche Gesamtschichtdicken (Abschnitt 5.2.3) dargestellt. Die experimentell bestimm-
ten Schichteigenspannungen σr,exp werden jeweils mit den gema¨ß Gleichung (3.5) abge-
scha¨tzten σr,abg verglichen. In Abschnitt 5.2.4 sind experimentell bestimmte Schichtdichten
ρexp von TiAlN, ZrN(B) und ZrN(E) sowie von TiAlN/ZrN(B) und TiAlN/ZrN(E) zu-
sammengefaßt. Die in diesen Abschnitten dargestellten Ergebnisse werden in Abschnitt 6.3
diskutiert.
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5.2.1 Schichteigenspannungen bei unterschiedlichen U¨bergitter-
perioden
Zur Untersuchung von σr bei unterschiedlichen Λ wurden TiAlN/ZrN(B) und
TiAlN/ZrN(E) unter Anwendung eines konstanten Verha¨ltnisses tTiAlN
tZrN
der Depositi-
onsdauern abgeschieden. Gema¨ß Gleichung (3.1) und (3.2) ergibt sich damit ein konstantes
Dickenverha¨ltnis dTiAlN
dZrN
der Einzellagen. Variiert wurden in diesen Versuchen die Depositi-
onsdauern tj und damit die U¨bergitterperiode Λ.
Abbildung 5.5: Schichteigenspannungen σr von TiAlN/ZrN(B) u¨ber experimentell be-
stimmten U¨bergitterperioden Λ. Aufgetragen sind experimentell bestimmte σr,exp von





gen sowie die gema¨ß Gleichung (3.5) abgescha¨tzten σr,abg.
In Abbildung 5.5 sind die experimentell bestimmten Schichteigenspannungen σr,exp von
TiAlN/ZrN(B) und die gema¨ß Gleichung (3.5) abgescha¨tzten σr,abg fu¨r unterschiedliche
U¨bergitterperioden Λ aufgetragen. Als Verha¨ltnis der Depositionsdauern wurde tTiAlN
tZrN(B)
= 1
gewa¨hlt. Gema¨ß Gleichung (3.1) und (3.2) sowie den Schichtwachstumsraten fu¨r TiAlN





Doppellagen. Fu¨r 10 nm < Λ < 30 nm ist eine Abnahme der Druckeigenspannungen von
-1700 MPa auf -800 MPa zu sehen. Bei einer U¨bergitterperiode von Λ = 30 nm wurde die
geringste Druckeigenspannung ermittelt. Fu¨r Λ > 30 nm nehmen die Druckeigenspannungen
auf -2300 MPa zu. Die σr,exp Werte weisen geringeren Druck als σr,abg auf.
In Abbildung 5.6 sind fu¨r TiAlN/ZrN(E) σr,exp und σr,abg ebenfalls fu¨r unterschiedliche
U¨bergitterperioden Λ aufgetragen. Als Verha¨ltnis der Depositionsdauern wurde tTiAlN
tZrN(E)
= 1
gewa¨hlt. Gema¨ß Gleichung (3.1) und (3.2) sowie den Schichtwachstumsraten fu¨r TiAlN






Abbildung 5.6: Schichteigenspannungen σr von TiAlN/ZrN(E) u¨ber experimentell be-
stimmten U¨bergitterperioden Λ. Aufgetragen sind experimentell bestimmte σr,exp von





lagen sowie die gema¨ß Gleichung (3.5) abgescha¨tzten σr,abg.
Doppellagen. Im Gegensatz zu TiAlN/ZrN(B) weisen σr,exp bei TiAlN/ZrN(E) Schichten
ho¨heren Druck auf als σr,abg. Fu¨r 5 nm < Λ < 12 nm ist eine Zunahme der Druckeigenspan-
nungen von -800 MPa auf -1200 MPa zu sehen. Bei Λ = 12 nm wurde die ho¨chste Druckei-
genspannung ermittelt. Fu¨r Λ >12 nm nahmen die Druckeigenspannungen mit wachsendem
Λ auf -200 MPa ab.
5.2.2 Schichteigenspannungen bei unterschiedlichen Dickenver-
ha¨ltnissen dTiAlNdZrN in den Doppellagen
Zur Untersuchung von Schichteigenspannungen bei unterschiedlichen Dickenverha¨ltnissen
dTiAlN
dZrN
in den Doppellagen wurden TiAlN/ZrN(B)und TiAlN/ZrN(E) unter Variation des
Verha¨ltnisses der Depositionsdauern tTiAlN
tZrN
abgeschieden. Die gesamte Depositionsdauer
tTiAlN + tZrN zur Abscheidung einer Doppellage wurde dabei konstant gehalten.
In Abbildung 5.7 sind σr,exp und σr,abg von TiAlN/ZrN(B) u¨ber der relativen Dicke
dTiAlN
dTiAlN+dZrN(B)
von TiAlN in jeder Doppellage aufgetragen. Die experimentell bestimmte
U¨bergitterperiode war fu¨r die hier untersuchten Schichten im Bereich von Λ = 10 nm
± 3 nm. Mit zunehmendem dTiAlN
dTiAlN+dZrN(B)
ist eine Abnahme der Druckeigenspannungen von
-12000 MPa bei dTiAlN
dTiAlN+dZrN(B)
= 0,13 auf -800 MPa bei dTiAlN
dTiAlN+dZrN(B)
= 0,91 zu sehen. Die
abgescha¨tzten σr zeigen ebenfalls eine Abnahme der Druckeigenspannungen mit zunehmen-
dem dTiAlN
dTiAlN+dZrN(B)
. Ein deutlicher Unterschied zwischen σr,exp und σr,abg ist vor allem fu¨r
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Abbildung 5.7: Schichteigenspannungen von TiAlN/ZrN(B) u¨ber der relativen Dicke
dTiAlN
dTiAlN+dZrN(B)
von TiAlN in jeder Doppellage. Aufgetragen sind Schichteigenspannungen




sowie die gema¨ß Gleichung (3.5) abgescha¨tzten Schichteigenspannungen σr,abg.
Abbildung 5.8: Schichteigenspannungen von TiAlN/ZrN(E) u¨ber der relativen Dicke
dTiAlN
dTiAlN+dZrN(E)
von TiAlN in jeder Doppellage. Aufgetragen sind Schichteigenspannungen









In Abbildung 5.8 sind σr,exp und die gema¨ß Gleichung (3.5) abgescha¨tzten Schichteigen-




jeder Doppellage aufgetragen. Die experimentell bestimmte U¨bergitterperiode war fu¨r die
hier untersuchten Schichten im Bereich von Λ = 10 nm ± 3 nm. Fu¨r TiAlN/ZrN(E) ist ein
geringer Einfluß von dTiAlN
dTiAlN+dZrN(E)
auf σr zu sehen. Die σr,abg Werte weisen geringe Druckei-
genspannungen von bis zu -250 MPa auf, die σr,exp Werte fu¨r TiAlN/ZrN(E) sind im Bereich
von -1200 MPa. Die Schichteigenspannungen σr,exp weisen damit deutlich ho¨heren Druck
auf als σr,abg.
5.2.3 Schichteigenspannungen bei unterschiedlichen Gesamt-
schichtdicken
TiAlN/ZrN(B) wurden jeweils mit konstanter Beschichtungsdauer t = 75 s fu¨r die Einzella-
gen und damit konstantem Dickenverha¨ltnis in den Doppellagen abgeschieden. Hergestellt
wurden Schichten mit 30, 40 und 50 Doppellagen und Schichtdicken d von 320 nm, 430 nm
und 540 nm.
Abbildung 5.9: Schichteigenspannungen σr,exp in Abha¨ngigkeit von der Anzahl der Dop-
pellagen und damit von der Gesamtschichtdicke von TiAlN/ZrN(B). Aufgetragen sind ex-
perimentell bestimmte σr,exp von TiAlN/ZrN(B), abgeschieden mit jeweils konstanten De-





den Doppellagen, sowie die gema¨ß Gleichung (3.5) abgescha¨tzten σr,abg. Variiert wurde die
Anzahl der Doppellagen und damit die Gesamtschichtdicke.
Wie in Abbildung 5.9 zu sehen, nimmt σr,exp mit wachsender Gesamtschichtdicke d von
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-1700 MPa bei d = 320 nm auf -1400 MPa bei d = 540 nm zu (abnehmende Druckei-
genspannungen). Es wurde ein Einfluß der Gesamtschichtdicke auf σr bestimmt, dieser ist
jedoch verglichen mit dem Einfluß der U¨bergitterperiode oder dem Dickenverha¨ltnis in
den Doppellagen von U¨bergitterschichten gering. Zum Vergleich wurde der Einfluß der Ge-
samtschichtdicke auf σr auch an einer TiAlN Einfachschicht untersucht, auch hier wurden
abnehmende Druckeigenspannungen bei Erho¨hung der Gesamtschichtdicke beobachtet.
5.2.4 Bestimmung der Schichtdichte ρ











bestimmt. Fu¨r die Messung von m/A wurden Quarzglassubstrate mit Durchmesser 18 mm
vor und nach der Beschichtung gewogen. Aus der Differenz der beiden Wa¨gungen wurde die
Schichtmasse m bestimmt. Der Einfluß des Sputterreinigens auf die Masse der Quarzglassub-
strate wurde durch Wa¨gung von Substraten vor und nach der Sputterreinigung untersucht.
Er erwies sich als vernachla¨ssigbar klein. Die Messung der Schichtdicke d erfolgte mit dem
in Abschnitt 4.1 beschriebenen Verfahren. In Tabelle 5.3 sind die experimentell bestimmten
Schichtdichten ρexp der Einfachschichten TiAlN, ZrN(B) und ZrN(E) dargestellt. Zusa¨tzlich
sind sowohl ρexp als auch die gema¨ß Gleichung 3.6 aus den Dichten der Einfachschichten










) dargestellt. Die Schichtdicke kann maximal
auf 15 % genau angegeben werden (vgl. Abschnitt 4.1), die Masse konnte auf 2 % genau
bestimmt werden. Insgesamt wurden die Schichtdichten ρ somit mit einer Genauigkeit von










Tabelle 5.3: Experimentell bestimmte Schichtdichten ρexp der Einfachschichten TiAlN,









) wurden sowohl experi-
mentell bestimmt als auch gema¨ß Gleichung (3.6) aus den Dichten der Einfachschichten
abgescha¨tzt.
ZrN(B) weist eine gro¨ßere Dichte als ZrN(E) auf. Ein Vergleich der gemessenen und der
abgescha¨tzten Dichten bei TiAlN/ZrN zeigt, daß bei TiAlN/ZrN(B) geringere Dichten, bei
42 5. Schichteigenspannungen
TiAlN/ZrN(E) gro¨ßere Dichten gemessen wurden als aufgrund der Abscha¨tzung zu erwarten
war.
5.3 Schichteigenspannung bei Temperaturen bis zur
Einsatztemperatur
5.3.1 Experimentelle Bestimmung von thermisch induzierten
Schichteigenspannungen
Zusa¨tzlich zu den temperaturunabha¨ngigen intrinsischen Schichteigenspannungen σi sind
bei Hochtemperaturanwendungen wie bei der Glasheißformgebung thermisch induzierte
Schichteigenspannungen σth(T) und A¨nderungen der Schichteigenspannungen σr nach dem
Auslagern von wesentlicher Bedeutung (siehe Abschnitt 5.1.2). Die thermisch induzierten
Schichteigenspannungen σth(T) ergeben sich nach Gleichung (5.2) aus der Differenz von
σr(T) und σi. Bei der Abscheidetemperatur TB (hier ca. 150
◦C) ist σr(TB) = σi und somit
σth(TB) = 0.
Zur Untersuchung von σr bei unterschiedlichen Temperaturen TM wurde an das zur Messung
der Substratverwo¨lbung verwendete Interferometer (siehe Abbildung 5.1) eine Temperatur-
vorrichtung fu¨r eine definierte Beheizung der Proben angebracht. Die Probenkammer ist
mit einer Widerstandsheizung bis maximal 400 ◦C beheizbar. Da die Temperaturregelung
in der Kammer mit einer mikroprozessorgesteuerten Regler-Steller-Kombination erfolgt, ist
es mo¨glich, gezielt Aufheizgeschwindigkeiten und Haltetemperaturen vorzugeben [73]. Zur
Messung von σr bei unterschiedlichen TM wurden beschichtete Quarzglassubstrate in dieser
Probenkammer bei einer Rate von 10 ◦C/min auf die jeweilige Meßtemperatur TM erhitzt.
Diese wurde fu¨r 10 Minuten gehalten, bevor ein Interferogramm aufgenommen wurde. Nach
Erreichen der vorgegebenen Maximaltemperatur wurde die Probentemperatur mit Hilfe ei-
ner Preßluftku¨hlung wieder auf Raumtemperatur gesenkt und erneut ein Interferogramm
aufgenommen. Der Aufheiz- und Abku¨hlzyklus wurde mit jeder Probe zweimal durchge-
fu¨hrt. Zur Vermeidung eines oxidativen Angriffs auf die untersuchten Proben wurde die
Probenkammer wa¨hrend der Versuche mit Argon geflutet.
Wie in der Literatur beschrieben, sind thermisch induzierte Schichteigenspannungen σth
in mehrlagigen Schichten in jeder Einzellage unabha¨ngig von den thermisch induzierten
Schichteigenspannungen in den anderen Einzellagen [48, 60, 74]. Dies gilt solange die Ge-
samtschichtdicke viel kleiner als die Substratdicke ist. Fu¨r die in diesen Untersuchungen
verwendeten Quarzglassubstrate mit einer Dicke von 1,25 mm und typischen Schichtdicken
von 1 µm ist diese Bedingung erfu¨llt. Die gesamten thermisch induzierten Schichteigen-
spannungen σth in den untersuchten TiAlN/ZrN U¨bergitterschichten ergeben sich somit als
Summe aus der in jeder Einzellage thermisch induzierten Schichteigenspannung.
In Abbildung 5.10 sind als Beispiel fu¨r das Verhalten von TiAlN/ZrN(B) U¨bergitterschich-
ten Schichteigenspannungen σr u¨ber der Meßtemperatur TM von TiAlN/ZrN(B) (Λ =
10 nm) aufgetragen. In einem ersten Aufheiz-, Abku¨hlzyklus ist bei Ru¨ckkehr zur Start-
temperatur, das war in diesen Versuchen Raumtemperatur, eine A¨nderung von σr in Rich-
tung abnehmender Druckeigenspannungen bzw. zunehmender Zugeigenspannungen zu se-
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hen. Ein Einschwenken von σr in Richtung Zug beginnt dabei bei einer Temperatur TM
von ca. 350 ◦C. In einem zweiten Aufheiz-, Abku¨hlzyklus, sowie in weiteren Zyklen in die-
sem Temperaturbereich, war ein reversibles Verhalten von σr mit der Temperatur TM zu
beobachten.
Abbildung 5.10: Schichteigenspannungen σr von TiAlN/ZrN(B) (3086.02) bei unterschied-
lichen Temperaturen TM.
In Abbildung 5.11 ist der σr-TM-Verlauf einer TiAlN/ZrN(E) U¨bergitterschicht (Λ = 10 nm)
aufgetragen. Auch bei TiAlN/ZrN(E) ist in einem ersten Aufheiz-, Abku¨hlzyklus bei Ru¨ck-
kehr zur Starttemperatur eine A¨nderung von σr in Richtung abnehmender Druckeigenspan-
nungen bzw. zunehmender Zugeigenspannungen zu sehen. Ein merkliches Einschwenken
in Richtung Zug beginnt hier jedoch bereits bei einer Temperatur TM von ca. 150
◦C.
Die Vera¨nderung der Schichteigenspannungen σr bei Ru¨ckkehr zur Raumtemperatur ist bei
TiAlN/ZrN(E) bedeutend ho¨her als bei TiAlN/ZrN(B). In einem zweiten Aufheiz-, Abku¨hl-
zyklus, sowie in weiteren Zyklen in diesem Temperaturbereich, war auch bei TiAlN/ZrN(E)
ein reversibles Verhalten der Schichteigenspannungen mit der Temperatur zu beobachten.
Der Kurvenverlauf ab dem zweiten Aufheiz-, Abku¨hlzyklus entspricht dem nach Gleichung
(5.6) erwarteten, es ergibt sich na¨herungsweise eine Gerade. Mit steigendem TM wird in
Schichten auf den in diesen Versuchen verwendeten Quarzglassubstraten Druck induziert.
Sowohl bei TiAlN/ZrN(B) als auch bei TiAlN/ZrN(E) war eine A¨nderung von σr nach dem
ersten Aufheiz-, Abku¨hlzyklus in Richtung abnehmender Druckeigenspannungen bzw. zu-
nehmender Zugeigenspannungen zu beobachten. Zur Vermeidung von Schichtscha¨digungen
aufgrund u¨berho¨hter Zugeigenspannungen ist es folglich fu¨r den Einsatz in der Glasheiß-
formgebung wichtig moderate Druckeigenspannungen im Beschichtungsprozeß aufzubauen,
um den Aufbau von Zugeigenspannungen zu vermeiden.
Andererseits ko¨nnen jedoch auch u¨berho¨hte Druckeigenspannungen zu Scha¨digungen der
Schicht bzw. zum Ablo¨sen der Schicht vom Substrat fu¨hren. Bei Schichten auf Quarzglas-
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Abbildung 5.11: Schichteigenspannungen σr von TiAlN/ZrN(E) (3089.02) bei unterschied-
lichen Temperaturen TM.
substraten, die nach dem Beschichtungsprozeß Schichteigenspannungen von mehr als
-5000 MPa aufweisen (siehe hierzu beispielsweise TiAlN/ZrN(B) mit dTiAlN
dTiAlN+dZrN(B)
< 0,5
in Abbildung 5.7), fu¨hrte schon der erste Aufheiz-, Abku¨hlzyklus zum Ablo¨sen der Schicht
vom Substrat. Ursache hierfu¨r ist der Aufbau thermisch induzierter Druckeigenspannungen,
die auf Quarzglassubstraten besonders hoch sind (siehe hierzu Abbildung 5.4).
5.3.2 Schichteigenspannung bei Raumtemperatur nach Ausla-
gern im Vakuum bis zur Einsatztemperatur
Um Anhaltspunkte u¨ber A¨nderungen der gesamten Schichteigenspannungen σr im Tem-
peraturbereich bis zu 700 ◦C, also im hier interessanten Einsatztemperaturbereich fu¨r die
Glasheißformgebung, zu erhalten, wurden beschichtete Proben unter inerten Bedingungen
bei Temperaturen bis 700 ◦C ausgelagert. Anschließend wurde die Schichteigenspannung
σr(RT ) bei Raumtemperatur (RT) gemessen.
In Auslagerungsversuchen bei konstanten Temperaturen TA wurde der Einfluß der Auslage-
rungsdauer t auf Spannungsa¨nderungen untersucht. Von Interesse war dabei insbesondere,
ob sich die Schichteigenspannungen bei einer konstanten Temperatur, z.B. der Einsatz-
temperatur zur Heißformgebung anorganischer Gla¨ser, u¨ber la¨ngere Zeitra¨ume entschei-
dend vera¨ndern oder nicht. Damit ko¨nnen Ru¨ckschlu¨sse auf eine mo¨gliche Ursache, die die
Standzeit beschichteter Formwerkzeuge beeinflußt, gemacht werden. Die Versuche wurden
im Temperaturbereich von 450 ◦C bis 600 ◦C durchgefu¨hrt. Nach jedem Auslagerungs-
schritt (Auslagerungsdauer 15 min bzw. 30 min) wurde die Schichteigenspannung σr(RT)
bei Raumtemperatur gemessen.
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Abbildung 5.12: Schichteigenspannungen σr(RT) bei Raumtemperatur von TiAlN/ZrN(B)
u¨ber der Auslagerungsdauer t fu¨r verschiedene Auslagerungstemperaturen TA.





den jeweiligen Auslagerungsschritten dargestellt. Der Verlauf der Diagramme ist fu¨r die an-
gewendeten Temperaturen TA vergleichbar. Nach dem ersten 15 minu¨tigen Auslagerungs-
schritt wurde eine starke Spannungsa¨nderung in Richtung abnehmender Druckeigenspan-
nungen gemessen. Nach den weiteren Auslagerungsschritten vera¨ndern sich die Schichtei-
genspannungen σr nur noch wenig. Je ho¨her die angewendete Auslagerungstemperatur TA
war, desto sta¨rker vera¨nderte sich σr in Richtung Zug. Bei einer Auslagerungstemperatur
von 600 ◦C war die Vera¨nderung nach dem ersten Auslagerungsschritt bereits so groß, daß
im Schichtmaterial Risse aufgrund u¨berho¨hter Zugeigenspannungen zu sehen waren. Von
weiteren Auslagerungsschritten wurde bei dieser Probe deshalb abgesehen.
In Auslagerungsversuchen mit TiAlN/ZrN(E) U¨bergitterschichten waren bereits bei Ausla-
gerungstemperaturen von 450 ◦C Zugrisse im Schichtmaterial zu beobachten. Auf weitere
Auslagerungsversuche mit TiAlN/ZrN(E) wurde deshalb verzichtet.
Bei TiAlN/ZrN(B) wurde nach der A¨nderung von σr(RT) nach dem ersten Aufheiz-, Ab-
ku¨hlzyklus im Temperaturbereich RT bis 400 ◦C keine weiteren signifikanten A¨nderungen
von σr(RT) beobachtet (siehe Abbildung 5.10). Ebenso waren fu¨r TA im Bereich 450
◦C
bis 600 ◦C nach den in den ersten 30 min beobachteten Spannungsa¨nderungen keine weite-
ren signifikanten A¨nderungen bei la¨ngeren Auslagerungsdauern zu sehen (siehe Abbildung
5.12). In Abbildung 5.13 sind die Schichteigenspannungen σr(RT) bei Raumtemperatur




) aus Abbildung 5.10 vor und nach dem ersten Aufheiz-,
Abku¨hlzyklus sowie aus Abbildung 5.12 nach jeweils 30 min Auslagerungsdauer u¨ber der
jeweiligen Auslagerungstemperatur TA aufgetragen.
Ab einer Auslagerungstemperatur von 400 ◦C ist na¨herungsweise ein linearer Zusammen-
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Abbildung 5.13: Schichteigenspannungen σr von TiAlN/ZrN(B) bei Raumtemperatur auf-
getragen u¨ber der Auslagerungstemperatur TA.
hang zwischen TA und σr(RT) zu sehen. Unter Annahme, daß die beobachteten Spannungs-
a¨nderungen na¨herungsweise einen linearen Verlauf haben, kann durch Extrapolation einer
Fitgerade die Temperatur TA bestimmt werden, bei der die Spannungsa¨nderungen begin-
nen. Die Extrapolation der Fitgerade ergibt den Wert σr(RT) vor dem Auslagern bei einer
Temperatur von TA = 310
◦C. Diese Temperatur liegt im Bereich der Temperatur, bei der
in Abbildung 5.10 im ersten Aufheiz-, Abku¨hlzyklus ein Einschwenken von σr in Richtung
Zug zu sehen ist.
5.3.3 Schichtdicke nach Auslagern im Vakuum
Direkt nach der Beschichtung weisen TiAlN/ZrN(E) Schichten gro¨ßere Druckeigenspannun-
gen als abgescha¨tzt (siehe Abbildung 5.6), TiAlN/ZrN(B) kleinere Druckeigenspannungen
als abgescha¨tzt (siehe Abbildung 5.5) auf. Nach dem ersten Aufheiz-, Abku¨hlzyklus sind
bei TiAlN/ZrN(E) bedeutend gro¨ßere Vera¨nderungen von σr in Richtung Zugeigenspan-
nungen als bei TiAlN/ZrN(B) zu sehen (siehe Abbildungen 5.11 und 5.10). Eine mo¨gliche
Ursache fu¨r die vergleichsweise ho¨heren Druckeigenspannungen bei TiAlN/ZrN(E) ist eine
Verdichtung der aufwachsenden Schicht. Wu¨rde nach Auslagerung die Schichtdichte ρ von
TiAlN/ZrN(E) geringer werden, wa¨re das eine mo¨gliche Ursache fu¨r die starken Spannungs-
a¨nderungen in Richtung Zug.
In Untersuchungen zur Schichtdichte ρ wurden sowohl bei TiAlN/ZrN(B) als auch bei
TiAlN/ZrN(E) gema¨ß Gleichung (5.9) Schichtmasse m (auf Quarzglassubstraten mit Durch-
messer 18 mm) und Schichtdicke d (auf Substraten aus Silicium) vor dem Auslagern und
nach dem Auslagern im Vakuum bei 500 ◦C gemessen. Eine Vera¨nderung der Schichtmasse
m wurde bei keiner der untersuchten Proben beobachtet. Bei TiAlN/ZrN(B) wurde auch
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keine Vera¨nderung der Schichtdicke d bestimmt, so daß hier also auch die Schichtdichte ρ
konstant blieb. Anders hingegen bei TiAlN/ZrN(E), dort wurde eine gro¨ßere Schichtdicke
d nach dem Auslagern gemessen. TiAlN/ZrN(E) wies nach dem Auslagern Zugrisse auf.
Abbildung 5.14: Oberfla¨chenprofil zur Bestimmung der Schichtdicke d von TiAlN/ZrN(E)
(3335.03) vor dem Auslagern und nach Auslagern bei 500 ◦C.
In Abbildung 5.14 ist das Profil zur Bestimmung der Schichtdicke d von TiAlN/ZrN(E)
vor und nach dem Auslagern dargestellt. Aufgrund der Rauhigkeit der nach dem Auslagern
gemessenen Schicht wird dieses Profil gegla¨ttet dargestellt. Es ist qualitativ eine Erho¨-
hung des Grabens und damit der Schichtdicke zu sehen. Diese Erho¨hung betra¨t etwa 10 %.
Die Schichtdicke d wurde auch im Rasterelektronenmikroskop (REM) an Bruchkanten von
TiAlN/ZrN(E) vor und nach dem Auslagern bestimmt. Der Vergleich zeigt ebenfalls eine
Zunahme von d nach dem Auslagern, und zwar von rund 20 %. Es wurde mit beiden Me-
thoden eine Zunahme der Schichtdicke d und damit eine Verringerung der Schichtdichte ρ
bei TiAlN/ZrN(E) nach dem Auslagern bestimmt.
Eine mo¨gliche Ursache fu¨r die beobachtete Dickenzunahme sind thermisch induzierte Druck-
eigenspannungen beim Auslagern, durch die eine Bewegung der Teilchen in Wachstumsrich-
tung verursacht wird. Zur Untersuchung dieser Hypothese wurden TiAlN/ZrN(E) auch auf
Quarzglas und auf Stahl abgeschieden. Wie Abbildung 5.4 zeigt, werden auf Quarzglas be-
sonders hohe Druckeigenspannungen, auf Stahl hingegen Zugeigenspannungen thermisch
induziert. Die Schichtdicken d auf diesen Substraten wurden vor und nach dem Auslagern
profilometrisch bestimmt. TiAlN/ZrN(E) auf Quarzglas zeigt nach dem Auslagern eben-
falls Zugrisse. Auch hier ist eine Zunahme der Schichtdicke zu beobachten und zwar um
etwa 20 %. Auf Stahl sind auch nach dem Auslagern keine Zugrisse zu sehen. Die Ober-
fla¨chenprofile zur Bestimmung der Schichtdicke d zeigen keine signifikanten Unterschiede,
die auf eine Vera¨nderung der Schichtdicke schließen lassen. Auf Stahl bleibt die Dicke von
TiAlN/ZrN(E) nach dem Auslagern konstant.
Kapitel 6
Untersuchungen zur Schichtstruktur
Im folgenden Kapitel sind Untersuchungen zur Struktur von TiAlN/ZrN beschrieben.
Schichten wurden jeweils im Zustand nach der Beschichtung sowie im Zustand nach Aus-
lagerung im Temperaturbereich bis 700 ◦C betrachtet. Mittels Transmissionselektronen-
mikroskopie (TEM) wurden Untersuchungen zum Gefu¨ge von TiAlN/ZrN durchgefu¨hrt
(Abschnitt 6.1). In Abschnitt 6.2 sind Ro¨ntgenbeugungsanalysen (XRD) von TiAlN/ZrN
und den entsprechenden Einfachschichten zusammengefaßt. Die experimentellen Ergebnisse
werden gemeinsam mit den Ergebnissen aus Kapitel 5 in Abschnitt 6.3 diskutiert.
6.1 TEM-Untersuchungen
Fu¨r TEM-Untersuchungen wurden Substrate aus poliertem Silicium eingesetzt, da diese hin-
sichtlich Ebenheit eine nahezu perfekte Oberfla¨che aufweisen. Durch mechanisches Trennen
(Sa¨gen) wurden aus dem beschichteten Siliciumsubstrat zwei Teile erzeugt. Anschließend
wurden die jeweils beschichteten Oberfla¨chen der zwei Teile mittels eines Klebers zusam-
mengebracht. Die so zusammengefu¨gten Proben wurden in einem weiteren Pra¨parations-
schritt mit einer Fadensa¨ge wiederum geteilt, d.h. auf entsprechende Gro¨ße gebracht. Der
anschließende Pra¨parationsschritt beinhaltete ein mechanisches Abdu¨nnen (Schleifen) der
zusammengefu¨gten Proben auf eine Dicke von ca. 50 µm, so daß eine Querschnittsprobe
erzeugt wurde. Die so auf Gro¨ße und Dicke pra¨parierte Probe wurde in einer entsprechen-
den Ringhalterung fixiert und fu¨r die nachfolgende Ionenabdu¨nnung vorbereitet. Mit dem
abschließenden Ionenabdu¨nnungsprozeß wurden die Querschnittsproben auf eine zur Durch-
strahlung (TEM) hinreichende Dicke von weniger als 250 nm gebracht. Dabei wurde ein
sogenanntes Precision Ion Polishing System (PIPS model 691 - gatan) bei 5 kV und 20 µA
verwendet. Untersucht wurden TiAlN/ZrN(B) und TiAlN/ZrN(E), und zwar jeweils eine
Probe im Zustand direkt nach der Beschichtung und eine Probe im Zustand nach 60 min
Auslagern bei 600 ◦C.
In Abbildung 6.1 ist eine TEM-Aufnahme von TiAlN/ZrN(B) im Zustand vor dem Ausla-
gern dargestellt. Der mehrlagige Schichtaufbau ist gut zu erkennen. Der U¨bergang von einer
zur na¨chsten Schichtlage ist scharf, die Grenzfla¨chen weisen nur eine geringe Rauhigkeit auf.
In der TEM-Aufnahme ist ein sehr geringer Unterschied im U¨bergangsbereich von TiAlN
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auf ZrN(B) bzw. von ZrN(B) auf TiAlN zu erkennen. Der in der Abbildung eingezeichnete
Pfeil zeigt die Wachstumsrichtung der Schichten, seine La¨nge entspricht 4 ·Λ. Es ergibt sich
eine U¨bergitterperiode von Λ = 16,5 nm, die Dicken der Einzellagen sind dTiAlN = 7,5 nm
und dZrN = 9 nm. Die so ermittelten Werte sind u¨ber die gesamte Schicht mit einer Toleranz
von rund 10% recht konstant.
Abbildung 6.1: TEM-Aufnahme von TiAlN/ZrN(B) (3214.02) im Zustand vor dem Ausla-
gern. Aus der Abbildung wird eine U¨bergitterperiode von Λ = 16,5 nm bestimmt.
Eine TEM-Aufnahme von TiAlN/ZrN(E) im Zustand vor dem Auslagern ist in Abbildung
6.2 zu sehen. Auch bei TiAlN/ZrN(E) ist der mehrlagige Schichtaufbau zu erkennen, je-
doch sind die U¨berga¨nge von einer zur na¨chsten Schichtlage verschmiert. Die Grenzfla¨chen
sind breiter als bei TiAlN/ZrN(B) und weisen eine Welligkeit auf, es ist kein wesentlicher
Unterschied im U¨bergangsbereich von TiAlN auf ZrN(E) bzw. von ZrN(E) auf TiAlN zu
erkennen. Aus dem in der Abbildung eingezeichneten Pfeil wird eine U¨bergitterperiode von
Λ = 16,5 nm bestimmt. Aufgrund der Rauhigkeit der Grenzfla¨chen ist eine Bestimmung
der Dicken der Einzellagen aus der Abbildung sehr ungenau und wurde deshalb hier nicht
durchgefu¨hrt.
Eine TEM-Aufnahme von TiAlN/ZrN(B) nach 60 min Auslagern an Luft bei 600 ◦C ist
in Abbildung 6.3 dargestellt. Der mehrlagige Schichtaufbau ist hier ebenso deutlich wie
vor dem Auslagern zu erkennen, in geringem Maße ist sogar eine Erho¨hung der Scha¨rfe
der inneren Grenzfla¨chen zu erkennen. Die aus der Abbildung anhand der Pfeilla¨nge be-
stimmte U¨bergitterperiode ist Λ = 18 nm und damit etwas gro¨ßer als vor dem Auslagern
(Λ =16,5 nm). Die Dicken der Einzellagen sind dTiAlN = 7,5 nm und dZrN = 10,5 nm, die
Dicke von TiAlN bleibt also nach dem Auslagern unvera¨ndert, wohingegen bei ZrN eine
Erho¨hung der Schichtdicke um 1,5 nm bestimmt wird.
In Abbildung 6.4 ist eine TEM-Aufnahme von TiAlN/ZrN(E) nach 60 min Auslagern an
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Abbildung 6.2: TEM-Aufnahme von TiAlN/ZrN(E) (3215.02) im Zustand vor dem Ausla-
gern. Aus der Abbildung wird eine U¨bergitterperiode von Λ = 16,5 nm bestimmt.
Abbildung 6.3: TEM-Aufnahme von TiAlN/ZrN(B) (3214.02) im Zustand nach 60 min Aus-
lagern an Luft bei 600 ◦C. Aus der Abbildung wird eine U¨bergitterperiode von Λ = 18 nm
bestimmt.
Luft bei 600 ◦C dargestellt. Der mehrlagige Schichtaufbau ist auch nach der Auslagerung
deutlich. Die aus der Abbildung anhand der Pfeilla¨nge bestimmte U¨bergitterperiode ist
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Λ = 20 nm und damit um rund 20% gro¨ßer als vor dem Auslagern (Λ = 16,5 nm). Auch
nach dem Auslagern ist aufgrund der Rauhigkeit der Grenzfla¨chen eine Bestimmung der
Dicken der Einzellagen aus der Abbildung sehr ungenau und wurde deshalb hier nicht
durchgefu¨hrt. Der Vergleich von Abbildung 6.2 und von Abbildung 6.4 zeigt, daß hier jedoch
eine Erho¨hung der Schichtdicke sowohl bei TiAlN als auch bei ZrN vorliegt.
Abbildung 6.4: TEM-Aufnahme von TiAlN/ZrN(E) (3215.02) im Zustand nach 60 min Aus-
lagern an Luft bei 600 ◦C. Aus der Abbildung wird eine U¨bergitterperiode von Λ = 20 nm
bestimmt.
6.2 XRD-Untersuchungen
XRD-Analysen wurden an den Einfachschichten TiAlN, ZrN(B) und ZrN(E) sowie an
TiAlN/ZrN(B) und TiAlN/ZrN(E) jeweils im Zustand nach der Beschichtung und im Zu-
stand nach 30 min Auslagern bei 700 ◦C im Vakuum durchgefu¨hrt. Als Substratmaterial
fu¨r diese Versuche wurde Quarzglas eingesetzt, beobachtbare Ro¨ntgenpeaks konnten da-
mit ausschließlich dem Schichtmaterial zugeordnet werden. Die XRD-Untersuchungen wur-
den mit Bragg-Brentano-Fokussierung durchgefu¨hrt. In den nachfolgenden Abbildungen der
XRD-Spektren ist jeweils die Intensita¨t u¨ber dem Braggwinkel 2Θ im Bereich 28◦ bis 84◦
aufgetragen. In diesen Spektren entsprechen die schwarzen Kurven den Analysen vor dem
Auslagern, die roten Kurven denen nach dem Auslagern. Zusa¨tzlich sind in die Diagramme
Peakposition und Kristallorientierung fu¨r kfz-ZrN (gru¨n) gema¨ß [75] eingetragen. Peakpo-
sition und Kristallorientierung fu¨r kfz-TiAlN wurde aus den Daten fu¨r TiN [76] und den






In Abbildung 6.5 ist fu¨r TiAlN die Intensita¨t u¨ber 2Θ aufgetragen. Im Zustand direkt nach
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Abbildung 6.5: XRD-Spektrum von TiAlN (2969.02) im Zustand direkt nach der Beschich-
tung (schwarze Kurve) und im Zustand nach Auslagern bei 700 ◦C im Vakuum (rote Kurve).
Zusa¨tzlich eingezeichnet sind Peakposition und Kristallorientierung fu¨r kfz-TiAlN (blau).
Abbildung 6.6: XRD-Spektrum von ZrN(B) (2974.02) im Zustand direkt nach der Beschich-
tung (schwarze Kurve) und im Zustand nach Auslagern bei 700 ◦C im Vakuum (rote Kurve).
Zusa¨tzlich eingezeichnet sind Peakposition und Kristallorientierung fu¨r kfz-ZrN (gru¨n).
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Abbildung 6.7: XRD-Spektrum von ZrN(E) (3081.02) im Zustand direkt nach der Beschich-
tung (schwarze Kurve) und im Zustand nach Auslagern bei 700 ◦C im Vakuum (rote Kurve).
Zusa¨tzlich eingezeichnet sind Peakposition und Kristallorientierung fu¨r kfz-ZrN (gru¨n).
Abbildung 6.8: XRD-Spektrum von TiAlN/ZrN(B) (3011.02) im Zustand direkt nach der
Beschichtung (schwarze Kurve) und im Zustand nach Auslagern bei 700 ◦C im Vakuum (rote
Kurve). Zusa¨tzlich eingezeichnet sind Peakposition und Kristallorientierung fu¨r kfz-TiAlN
(blau) und fu¨r kfz-ZrN (gru¨n).
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Abbildung 6.9: XRD-Spektrum von TiAlN/ZrN(E) (3104.03) im Zustand direkt nach der
Beschichtung (schwarze Kurve) und im Zustand nach Auslagern bei 700 ◦C im Vakuum (rote
Kurve). Zusa¨tzlich eingezeichnet sind Peakposition und Kristallorientierung fu¨r kfz-TiAlN
(blau) und fu¨r kfz-ZrN (gru¨n).
der Beschichtung (schwarze Kurve) sind zwei Peaks zu sehen und zwar bei 2Θ = 37,3◦ und
2Θ = 79,8◦. Die Peaks ko¨nnen der kfz-TiAlN Struktur zugeordnet werden, der Peak bei
37,3◦ entspricht der (111), der Peak bei 79,8◦ entspricht der (222) Orientierung. Nach dem
Auslagern (rote Kurve) ist eine geringe Verschiebung der zwei Ro¨ngtgenpeaks zu gro¨ßeren
Braggwinkeln zu sehen, die Intensita¨t des Peaks bei 37,3◦ ist nur noch etwa halb so groß.
Das Spektrum der XRD-Analayse von ZrN(B) ist in Abbildung 6.6 dargestellt. Im Zustand
vor dem Auslagern (schwarze Kurve) sind deutliche Peaks bei 33,4◦, 38,5◦ und 66,9◦ zu
sehen, sie entsprechen na¨herungsweise der (111), (200) und (311) Orientierung fu¨r eine kfz-
ZrN Struktur. Nach dem Auslagern (rote Kurve) ist eine Verschiebung der Peaks auf 33,9◦,
39,4◦ und 68,1◦ zu beobachten. Die Position der Peaks nach dem Auslagern entspricht fast
exakt der Position der Standards fu¨r kfz-ZrN. Die Peaks nach dem Auslagern sind schmaler,
der Peak in (200) Orientierung weist zusa¨tzlich eine ho¨here Intensita¨t auf.
In Abbildung 6.7 ist das Spektrum der XRD-Analyse von ZrN(E) dargestellt. Ebenso wie
bei ZrN(B) kann die beobachtete Kristallstruktur der von kfz-ZrN zugeordnet werden. Es
sind Peaks fu¨r (111), (200), (220), (311) und (222) Orientierung zu sehen, vor dem Auslagern
(schwarze Kurve) bei 33,8◦, 39,5◦, 56,8◦, 67,9◦ und 71,2◦, nach dem Auslagern (rote Kurve)
bei 34,1◦, 39,5◦, 57,2◦, 68,3◦ und 71,7◦. Die gro¨ßte Intensita¨t ist in (111) Richtung.
Das Spektrum der XRD-Analyse von TiAlN/ZrN(B) ist in Abbildung 6.8 dargestellt. Es
sind ausschließlich Peaks zu sehen, die der Struktur von kfz-TiAlN bzw. der Struktur von
kfz-ZrN zugeordnet werden ko¨nnen. Vor dem Auslagern (schwarze Kurve) bei 33,7◦, 39,3◦,
56,5◦, 67,4◦ fu¨r ZrN und bei 37,3◦, 43,4◦ und 63,0◦ fu¨r TiAlN. Nach dem Auslagern (rote
Kurve) ist eine geringe Verschiebung der ZrN(B) Peaks auf 34,1◦, 39,8◦, 57,2◦, 68,5◦ zu
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sehen, die Peaks fu¨r (111) und (200) Orientierung weisen eine ho¨here Intensita¨t auf. Die
Position und Ho¨he der TiAlN Peaks bleibt nahezu unvera¨ndert.
In Abbildung 6.9 ist das Spektrum der XRD-Analyse von TiAlN/ZrN(E) dargestellt. Auch
hier sind die beobachteten Peaks der kfz-TiAlN (bei 37,1◦, 43,3◦ und 63,0◦) bzw. der kfz-ZrN
Struktur (bei 33,7◦, 39,2◦, 56,8◦, 67,5◦) zuzuordnen (schwarze Kurve). Nach dem Auslagern
(rote Kurve) ist eine geringe Verschiebung der ZrN(E) Peaks (34,1◦, 39,7◦, 57,5◦, 68,5◦) zu
beobachten, die Intensita¨t bleibt na¨herungsweise unvera¨ndert. Bei TiAlN ist lediglich fu¨r
den (111) Peak eine geringe Verschiebung auf 37,3◦ zu sehen.
6.3 Diskussion der Ergebnisse
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse zu den experimentellen Untersuchungen von
Schichteigenspannungen (Kapitel 5) und die in diesem Kapitel dargestellten Untersuchungen
zur Schichtstruktur diskutiert.
Die in Abschnitt 5.2 dargestellten Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede der Schichtei-
genspannungen von ZrN(B) und ZrN(E). Ursache hierfu¨r ist, daß durch Anwendung einer
negativen Substratbiasspannung wa¨hrend der Schichtabscheidung positive Ionen zum Sub-
strat hin beschleunigt werden. Dies hat zur Folge, daß Schichten kompakt aufwachsen und
entsprechend Druckeigenspannungen aufweisen (siehe hierzu beispielsweise [77]). Entspre-
chend weist ZrN(B) mit -7060 MPa aufgrund der Anwendung einer Substratbiasspannung
von -40 V bedeutend ho¨here Druckeigenspannungen als ZrN(E) (-60 MPa) auf (vgl. Tabelle
5.2). TiAlN, wie ZrN(E) ohne Anwendung einer Substratbiasspannung abgeschieden, hat
Druckeigenspannungen von -250 MPa. Ebenso ist die Anwendung einer Substratbiasspan-
nung von -40 V bei der Abscheidung von ZrN(B) Ursache fu¨r die gro¨ßere Dichte von ZrN(B)
(12,3 g/cm3) im Vergleich zu ZrN(E) (7,7 g/cm3) (vgl. Tabelle 5.3). Die Dichte von TiAlN
betra¨gt 4,2 g/cm3. TiAlN/ZrN(B) besteht folglich aus Einzellagen stark unterschiedlicher
Eigenspannungen und Dichten. Bei TiAlN/ZrN(E) weisen die Einzellagen a¨hnlich große
Eigenspannungen auf, die Dichten unterscheiden sich weniger stark als bei TiAlN/ZrN(B).
Die Untersuchungen der Schichteigenspannungen bei TiAlN/ZrN(B) fu¨r unterschiedliche
dTiAlN
dZrN(B)
zeigen einen starken Einfluß des Dickenverha¨ltnisses auf σr. Der experimentell be-
stimmte Kurvenverlauf entspricht nur grob dem abgescha¨tzten (siehe Abbildung 5.7). Ursa-
che hierfu¨r ist vermutlich die Kombination von zwei Einzellagen mit stark unterschiedlichem
σr. Vor allem bei relativ du¨nnen TiAlN Lagen wurden extrem hohe Druckeigenspannungen
bestimmt. Ursache hierfu¨r ko¨nnte beispielsweise eine Durchmischung von TiAlN mit biasge-
sputtertem ZrN(B) sein, die zu einer Verdichtung und damit zum zusa¨tzlichen Aufbau von
Druck fu¨hrt. Weitere Untersuchungen hierzu, beispielsweise mittels REM an Bruchfla¨chen,
konnten nicht durchgefu¨hrt werden, da solche Schichten bereits wa¨hrend der Probenpra¨-
paration vom Substrat abplatzten. Bei TiAlN/ZrN(E) wurden unabha¨ngig vom Dicken-
verha¨ltnis etwa gleich große Schichteigenspannungen gemessen (siehe Abbildung 5.8). Bei
Kombination von zwei Einzellagen mit a¨hnlichem σr spielt das Dickenverha¨ltnis offenbar
eine geringe Rolle fu¨r die Eigenspannungen in der Gesamtschicht.
Wie die Untersuchungen an TiAlN/ZrN(B) zeigen, ist der Einfluß der Gesamtschichtdicke
auf σr gering. Durch insgesamt la¨ngere Beschichtungsdauern (Abscheidung einer gro¨ßeren
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Anzahl von Doppellagen), werden bei den relativ geringen Substrattemperaturen bei der
Beschichtung von TB = 150
◦C Prozesse, die zu A¨nderungen von σr fu¨hren, nur in geringem
Maße aktiviert (vgl. die Untersuchungen in Abschnitt 5.3.2).
In Untersuchungen von TiAlN/ZrN zeigte sich ein Einfluß von Λ auf σr. Bei TiAlN/ZrN(B)
wurden experimentell geringere Druckeigenspannungen gemessen als gema¨ß Gleichung (3.5)
abgescha¨tzt wurden (siehe Abbildung 5.5). Der Verlauf σr,exp-Λ entspricht qualitativ dem
in Abbildung 5.2 dargestellten schematischen Verlauf der Schichteigenspannungen in Ab-
ha¨ngigkeit von der Schichtdicke. Fu¨r Λ < 150 nm ist σr,exp bedeutend kleiner als σr,abg.
Erst fu¨r Λ > 150 nm na¨hert sich σr,exp den abgescha¨tzten Werten an. Die in Tabelle 5.3
zusammengefaßten Dichten ρ zeigen qualitativ ein mit σr vergleichbares Verhalten. Bei





liegen bei Λ = 150 nm Einzellagen der Dicke dTiAlN
= 100 nm und dZrN = 50 nm vor. Eine mo¨gliche Erkla¨rung fu¨r die vergleichsweise ge-
ringen Druckeigenspannungen und Dichten, na¨mlich eine lockere, poro¨se Schichtstruktur,
konnte ausgeschlossen werden, da die TEM-Aufnahmen von TiAlN/ZrN(B) bereits bei Ein-
zellagendicken von weniger als 10 nm durchga¨ngige, kompakte Lagen sowie glatte Grenz-
fla¨chen zeigen (siehe Abbildung 6.1). Eine weitere mo¨gliche Ursache ist, daß sich an den
glatten Grenzfla¨chen (TiAlN-ZrN(B) bzw. ZrN(B)-TiAlN) jeweils moderate Zugeigenspan-
nungen aufbauen. Die U¨berlagerung solcher Zugeigenspannungen an den Grenzfla¨chen mit
den Druckeigenspannungen innerhalb der Schichtlagen ko¨nnte den in Abbildung 5.5 darge-
stellten Verlauf beschreiben. Wichtige experimentelle Untersuchungen hierzu wa¨ren Mes-
sungen der Schichteigenspannungen wa¨hrend des Abscheideprozesses, wie sie beispielsweise
in [58] fu¨r Ag/Cu Schichten beschrieben sind, wobei dort Druckeigenspannungen an den
Grenzfla¨chen beobachtet werden. Solche Untersuchungen waren jedoch in der verwendeten
Beschichtungsanlage technisch nicht realisierbar.
Bei TiAlN/ZrN(E) wurden im Gegensatz zu TiAlN/ZrN(B) ho¨here Druckeigenspannun-
gen, als gema¨ß Gleichung (3.5) abgescha¨tzt, bestimmt (siehe Abbildung 5.6). Die in Tabelle
5.3 zusammengefaßten Dichten ρ zeigen auch hier qualitativ ein mit σr vergleichbares Ver-
halten, na¨mlich eine gro¨ßere Dichte als abgescha¨tzt. Vermutlich steht diese vergleichsweise
gro¨ßere Dichte bei TiAlN/ZrN(E) in direktem Zusammenhang mit den vergleichsweise ho¨he-
ren Druckeigenspannungen (jeweils Vergleich zwischen gemessenen und abgescha¨tzten Wer-
ten). Die TEM-Aufnahmen von TiAlN/ZrN(E) zeigen bei Einzellagendicken von weniger als
10 nm durchga¨ngige, kompakte Lagen (siehe Abbildung 6.2), sie liefern keinen Hinweis auf
eine besonders große Dichte. Jedoch sind die Grenzfla¨chen bei TiAlN/ZrN(E) im Gegensatz
zu TiAlN/ZrN(B) vergleichsweise rauh. Eine mo¨gliche Erkla¨rung fu¨r die gemessene Verdich-
tung bei TiAlN/ZrN(E) ist, daß bei gleicher Substratoberfla¨che rauhe Oberfla¨chen effektiv
gro¨ßer sind als glatte Oberfla¨chen. Entsprechend wu¨rden mehr Teilchen pro Volumeneinheit
adsorbiert werden. In Abbildung 6.10 ist das schematisch fu¨r eine Monolage dargestellt. Auf
einer glatten Oberfla¨che bilden 9 Teilchen eine Lage (links), auf einer rauhen Oberfla¨che 10
Teilchen (rechts). Als Grundfla¨che zur Bestimmung der Dichte wird in beiden Fa¨llen die
Substratfla¨che A zu Grunde gelegt, so daß in diesem schematischen Beispiel im rauhen Fall
effektiv eine um 10 % gro¨ßere Teilchenzahldichte (Teilchen pro Lage) vorhanden ist. Zumin-
dest bei kleinen U¨bergitterperioden, bei denen also nur wenige Atomlagen vorhanden sind,
kann dieser Effekt zu einer Verdichtung des Materials fu¨hren. In wie weit diese anschauliche
Vorstellung zutrifft, bis zu welcher Dicke der Lagen das gu¨ltig wa¨re und welche Mechanis-
men bei der Schichtabscheidung dafu¨r zu betrachten wa¨ren, konnte innerhalb der Arbeit
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nicht gelo¨st werden. Hierzu sind grundlegende experimentelle Untersuchungen und Modell-
rechnungen zum Anfangsstadium des Schichtwachstums erforderlich. Eine weitere mo¨gliche
Erkla¨rung fu¨r die relativ hohen Druckeigenspannungen bei TiAlN/ZrN(E) ist, daß sich
an den vergleichsweise rauhen Grenzfla¨chen (TiAlN-ZrN(E) bzw. ZrN(E)-TiAlN) jeweils
moderate Druckeigenspannungen aufbauen. Die U¨berlagerung solcher Druckeigenspannun-
gen an den Grenzfla¨chen mit den Eigenspannungen innerhalb der Schichtlagen ko¨nnte den
in Abbildung 5.6 dargestellten Verlauf beschreiben. Wie jedoch bereits oben beschrieben,
konnten experimentelle Untersuchungen hierzu nicht durchgefu¨hrt werden.
Abbildung 6.10: Anzahl der Teilchen einer Monolage bei glatter (links) und rauher Ober-
fla¨che (rechts). Die Substratoberfla¨che A ist in beiden Fa¨llen gleich groß.
Ursache fu¨r die unterschiedliche Schichtstruktur von TiAlN/ZrN(B) und TiAlN/ZrN(E)
sind die unterschiedlichen Abscheideparameter von ZrN. Die Anwendung von UBias =
-40 V bei der Abscheidung von ZrN(B) ist dabei die entscheidende Ursache fu¨r die glatten
Grenzfla¨chen bei TiAlN/ZrN(B). Der U¨bergang von TiAlN auf ZrN ist bei TiAlN/ZrN(B)
und TiAlN/ZrN(E) unterschiedlich. Da in beiden Fa¨llen die gleichen Abscheideparameter
fu¨r TiAlN angewendet werden, wird TiAlN offenbar mit einer hohen Konturentreue auf
der jeweils vorgegebenen Oberfla¨che abgeschieden, so daß bei TiAlN/ZrN(B) glatte, bei
TiAlN/ZrN(E) vergleichsweise rauhe U¨berga¨nge von TiAlN auf ZrN vorliegen.
Untersuchungen zum Einfluß der Substratbiasspannung auf die Struktur innerer Grenzfla¨-
chen sind in der Literatur beschrieben. In [78,79,80] sind TEM-Untersuchungen zum Einfluß
von Abscheideparametern auf die Mikrostruktur von (Ti,Al)N/Mo U¨bergitterschichten dar-
gestellt. Bei angewendeten Substratbiasspannungen im Bereich von -40 V bis -80 V zeigt
sich, daß die Trennung der Einzellagen mit zunehmender negativer Substratbiasspannung
deutlicher wird, ebenso die Gla¨tte der inneren Grenzfla¨chen. In [81] werden Untersuchungen
von inneren Grenzfla¨chen bei TiN/AlN Mehrlagenschichten beschrieben. In diesen Unter-
suchungen wird durch zusa¨tzlichen Ionenbeschuß nach Abscheidung jeder Einzellage die
Rauhigkeit innerer Grenzfla¨chen beeinflußt, dabei wird beobachtet, daß mit zunehmender
Ionenenergie, was in der Wirkung zunehmender negativer Substratbiasspannung entspricht,
glattere Grenzfla¨chen erreicht werden. In [79] wird eine gute U¨bereinstimmung zwischen der
Rauhigkeit innerer Grenzfla¨chen und der Rauhigkeit der Schichtoberfla¨che bestimmt (vgl.
hierzu die AFM-Aufnahmen in Abbildung 8.4 und in Abbildung 8.5 zur Bestimmung der
Schichtrauhigkeit von TiAlN/ZrN(B) und TiAlN/ZrN(E)).
Die in Abschnitt 5.3.1 untersuchten TiAlN/ZrN Schichten zeigen eine A¨nderung der Schicht-
eigenspannung σr in Richtung abnehmender Druckeigenspannung bzw. zunehmender Zug-
eigenspannung nach dem ersten Aufheiz-, Abku¨hlzyklus im Temperaturbereich von 20 ◦C
bis 400 ◦C. Zwischen TiAlN/ZrN(B) und TiAlN/ZrN(E) U¨bergitterschichten bestehen je-
doch zwei wesentliche Unterschiede. Bei TiAlN/ZrN(B) ist ein Einschwenken von σr in
Richtung abnehmender Druckeigenspannungen bei 350 ◦C, bei TiAlN/ZrN(E) bereits bei
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150 ◦C zu sehen. Die Vera¨nderung von σr(RT) nach dem ersten Aufheiz-, Abku¨hlzyklus
betra¨gt bei TiAlN/ZrN(B) 500 MPa, bei TiAlN/ZrN(E) 1500 MPa. In weiteren Aufheiz-,
Abku¨hlzyklen in diesem Temperaturbereich wurden keine weiteren A¨nderungen von σr(RT)
bei Raumtemperatur bestimmt.
Nach Auslagerungsversuchen im Vakuum bei Temperaturen bis 700 ◦C wurden weitere
A¨nderungen von σr(RT) in Richtung Zugeigenspannungen gemessen. Bei TiAlN/ZrN(E)
waren diese bereits bei TA = 450
◦C so groß, daß die Schichten Zugrisse aufwiesen. Bei
TiAlN/ZrN(B) wurden ebenfalls weitere Spannungsa¨nderungen in Richtung Zug gemessen,
wobei bei konstantem TA nach jeweils 30 min Auslagerungsdauer keine weiteren A¨nderun-
gen auftraten. Je ho¨her TA, umso gro¨ßer waren die A¨nderungen von σr(RT) in Richtung
Zug. Fu¨r TA im Bereich 400
◦C bis 600 ◦C wurde na¨herungsweise ein linearer Zusammen-
hang zwischen σr(RT) und TA bestimmt. Mit Hilfe einer Fitgerade wurde eine Temperatur
von TA = 310
◦C ermittelt, bei der die Spannungsa¨nderungen einsetzen. Diese Temperatur
stimmt recht gut mit der Temperatur u¨berein, bei der fu¨r TiAlN/ZrN(B) ein Einschwenken
von σr in Richtung abnehmender Druckeigenspannungen beobachtet wird (siehe Abbildung
5.10).
A¨nderungen von σr aufgrund thermischer Beanspruchung der Schichten ko¨nnen mehrere
unterschiedliche Ursachen haben. Zu nennen sind hierbei thermisch aktivierte Deformati-
onsprozesse wie die Bewegung von Versetzungen, das Ausheilen von Schichtdefekten oder
die Desorption wa¨hrend des Abscheideprozesses lose in die Schicht eingebauter Gasteilchen




= [1 + kσ · exp[− Qσ
kBT
] · t]−m. (6.1)
Dabei ist kσ eine Konstante, Qσ die Aktivierungsenergie fu¨r solche Prozesse, m der Re-
laxationskoeffizient und t die Zeit. Der Verlauf der gemessenen σr(RT) in Abbildung 5.12
konnte mit Gleichung (6.1) und einem Relaxationskoeffizient m = 2 zwar recht gut ange-
fittet werden, jedoch war es nicht mo¨glich die Werte von σr(RT) durch eine Fitkurve zu
reproduzieren. Dies liegt daran, daß sich die unterschiedlichen Ursachen fu¨r Spannungsa¨n-
derungen nicht durch eine Gleichung allein ausdru¨cken lassen [49]. Daru¨ber hinaus kann
durch Gleichungen vom Typ (6.1) kein Wechsel des Vorzeichens von σr (hier von Druck
nach Zug bei TA > 550
◦C) beschrieben werden.
Ein weiterer, bisher noch nicht angesprochener Effekt, der eine A¨nderung der Schichtei-
genspannungen in Richtung Zug verursachen ko¨nnte, ist die Ausbildung einer Mischphase.
In [82] wird dies bei Nb/Al Schichten, die eine NbAl Mischphase bilden, beschrieben. In den
Untersuchungen zur Kristallstruktur von TiAlN/ZrN (siehe Abschnitt 6.2) wurden jedoch
keine Hinweise auf die Bildung einer Mischphase nach Auslagern bei 700 ◦C gefunden, so
daß dieser Effekt hier nicht als Ursache fu¨r die Spannungsa¨nderung in Frage kommt.
Nach dem Auslagern sind bei TiAlN/ZrN(B) und TiAlN/ZrN(E) unwesentliche Vera¨nde-
rungen bezu¨glich Scha¨rfe und Rauhigkeit der Grenzfla¨che zu beobachten. Der etwas ho¨here
Kontrast in den TEM-Aufnahmen nach dem Auslagern (Abbildungen 6.3 und 6.4) ist ver-
mutlich zufa¨llig und hat seine Ursache in geringen Unterschieden (z.B. Dicke) der pra¨parier-
ten Proben. Ein Vergleich der U¨bergitterperiode vor und nach dem Auslagern zeigt sowohl
bei TiAlN/ZrN(B) als auch bei TiAlN/ZrN(E) eine Zunahme von Λ. Fu¨r TiAlN/ZrN(E)
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betra¨gt diese Zunahme etwa 20 %, fu¨r TiAlN/ZrN(B) etwa 10 %. Eine mo¨gliche Ursache
fu¨r diese Zunahme ist eine Oxidation der Schichten bei der an Luft durchgefu¨hrten Auslage-
rung, es wurden in den Untersuchungen jedoch keine Hinweise auf eine Sauerstoffaufnahme
der Schichten gefunden. In Abschnitt 5.3.3 wurden jeweils Schichtdicken vor und nach dem
Auslagern profilometrisch bestimmt und miteinander verglichen. Bei TiAlN/ZrN(E) wurde
hier eine Zunahme der Schichtdicke von 10 % bestimmt, die nun im Gefu¨ge anhand der
Zunahme von Λ qualitativ besta¨tigt wird. Fu¨r TiAlN/ZrN(B) wurde in Abschnitt 5.3.3
keine Vera¨nderung der Schichtdicke gemessen, die anhand der TEM-Aufnahmen bestimmte
Zunahme konnte mit dem profilometrischen Verfahren nicht aufgelo¨st werden.
Die relativ großen A¨nderungen von σr(RT) bei TiAlN/ZrN(E), vor allem aber die beobach-
tete Zunahme der Schichtdicke (bei konstanter Schichtmasse) auf Substraten aus Silicium
und Quarzglas nach Auslagern bei 500 ◦C ist eine Beobachtung, die bisher in der Literatur
nicht beschrieben ist. Der Vergleich der Schichtdicken vor und nach dem Auslagern auf un-
terschiedlichen Substratmaterialien zeigt einen direkten Zusammenhang zwischen thermisch
induzierten Eigenspannungen und der A¨nderung der Schichtdicke. Bei thermisch induzierten
Zugeigenspannungen (Stahl als Substrat) wird keine Vera¨nderung der Schichtdicke beob-
achtet. Wird Druck thermisch induziert, so wird eine Zunahme der Schichtdicken gemessen,
die umso gro¨ßer ist, je gro¨ßer die Druckeigenspannungen sind (10 % Zunahme auf Silicium,
20 % auf Quarzglas).
Im folgenden wird fu¨r einen rein elastischen, also reversiblen, Fall die Zunahme der Schicht-





und Gleichung (5.6) ergibt sich als relative La¨ngendehnung  bei Auslagerung von Raum-
temperatur RT auf 500 ◦C:
 = (αc − αst)(RT− 500◦C). (6.3)
Zur Berechnung werden fu¨r αc 7,6 ·10−6K−1 fu¨r TiAlN und 7,3 ·10−6K−1 fu¨r ZrN, fu¨r αst
0,56 ·10−6K−1 fu¨r Quarzglas und 2,53 ·10−6K−1 fu¨r Silicium angewendet (vgl. Tabelle 5.1)




. Damit ergibt sich im elastischen Fall eine Zunahme
der Schichtdicke bei TiAlN/ZrN(E) auf Quarzglas von 0,3 % und auf Silicium von 0,2 %.
Die beobachtete Zunahme der Schichtdicke ist bedeutend gro¨ßer als in dieser elastischen
Abscha¨tzung. Die Ursache fu¨r die große Zunahme der Schichtdicke liegt vermutlich eben-
so wie die Ursache fu¨r die relativ hohe Schichtdichte ρ bei TiAlN/ZrN(E) (vgl. Abschnitt
5.2.4) im Mechanismus bei der Schichtabscheidung und der Ausbildung des Schichtgefu¨-
ges. Zur eingehenden Beschreibung sind jedoch Modellrechnungen zum Anfangsstadium
des Schichtwachstums und zur Ausbildung des Schichtgefu¨ges unter thermischer und me-
chanischer Beanspruchung notwendig.
In den XRD-Untersuchungen wurde fu¨r TiAlN eine deutlich bevorzugte Kristallorientierung
gefunden, ersichtlich an den starken (111) und (222) Reflexen (siehe Abbildung 6.5). Die
(111) Orientierung ist typisch fu¨r stengelfo¨rmiges Schichtwachstum [80]. Stengelfo¨rmiges
Schichtwachstum bildet sich nach [25] vornehmlich bei Schichtabscheidung ohne Anwendung
einer negativen Substratbiasspannung aus. Wie in Tabelle 3.1 dargestellt, wurde TiAlN ohne
negative Substratbiasspannung abgeschieden. Die Ursache fu¨r die Abnahme der Intensita¨t
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des (111) Peaks nach dem Auslagern ist unklar, da die Intensita¨t des (222) Peaks nicht
gleichermaßen eine Abnahme aufweist.
Nach [80, 83] ergibt sich bei ho¨herer Teilchenenergie im Abscheideprozeß eine bevorzugte
Orientierung in (200) Richtung. Durch die Anwendung einer negativen Substratbiasspan-
nung von -40 V bei der Abscheidung von ZrN(B) (vgl. Tabelle 3.1), ist die Teilchenenergie
ho¨her als bei TiAlN oder bei ZrN(E). Entsprechend ist bei ZrN(B) ein deutlicher Peak in
(200) Richtung vorhanden. Zusa¨tzlich sind Peaks in (111) und in (311) Richtung zu sehen,
bei ZrN(B) wurde also keine Vorzugsrichtung gefunden (siehe Abbildung 6.6). Vor dem
Auslagern ist die Position der Peaks bei etwas kleineren Braggwinkeln als die Standards fu¨r
ZrN, was nach der Braggbedingung auf etwas gro¨ßere Gitterparameter schließen la¨ßt. Die-
se wurden vermutlich durch den Einbau von Sputtergas in die Schichten verursacht. Nach
dem Auslagern entsprechen die Peakpositionen sehr gut denen der Standards. Die Ursache
fu¨r die Verschiebung der Peaks ist somit ein Ausdiffundieren der Sputtergasatome beim
Auslagern. Der Peak in (200) Richtung weist nach dem Auslagern eine bedeutend ho¨here
Intensita¨t auf, offenbar hat sich außerdem die Kristallordnung in der Schicht, vermutlich
durch Korngro¨ßenwachstum, erho¨ht.
ZrN(E) ist ebenfalls polykristallin (siehe Abbildung 6.7). Aufgrund der geringeren Teilchen-
energie bei der Schichtabscheidung ist hier der mit Abstand sta¨rkste Peak in (111) Richtung.
Die Positionen der Peaks entsprechen na¨herungsweise denen der ZrN Standards. Es sind nur
geringe Vera¨nderungen der Peaks bezu¨glich Position und Intensita¨t nach dem Auslagern zu
beobachten. Offenbar wird bei der Abscheidung von ZrN(E) bedeutend weniger Sputtergas
in die Schichten eingebaut als bei ZrN(B).
TiAlN/ZrN(B) und TiAlN/ZrN(E) sind sowohl fu¨r TiAlN als auch fu¨r ZrN polykristallin
(siehe Abbildung 6.8 und 6.9). Bei TiAlN Einfachschichten (Abbildung 6.5) sind ausschließ-
lich Peaks in (111) und (222) Richtung zu sehen, dagegen weist die Kristallstruktur von
TiAlN in TiAlN/ZrN(B) zusa¨tzlich deutliche Peaks in (200) und (220) Richtung auf. Bei
ZrN(B) in TiAlN/ZrN(B) sind Peaks in (111), (200), (220) und (311) Richtung zu sehen, in
ZrN(B) Einfachschichten hingegen nur in (111), (200) und (311) Richtung. Bei ZrN(E) in
TiAlN/ZrN(E) entspricht die Kristallorientierung ebenfalls nicht der bei Einfachschichten
beobachteten. Offensichtlich bildet sich hier bei du¨nnen Einzellagen keine Vorzugsrichtung
der Kristalle aus. In [84] wurden TiAlN/ZrN Schichten bezu¨glich ihrer Kristallorientierung
untersucht. Auch in den dort beschriebenen Untersuchungen wurde keine Vorzugsrichtung
gefunden.
Welche Kristallorientierung an der Grenzfla¨che zwischen TiAlN und ZrN vorliegt und ob sich
koha¨rente Phasengrenzen ausbilden, konnte anhand der XRD-Spektren nicht entschieden
werden. Mo¨glich wa¨re, daß jeweils in bestimmten Bereichen (111) U¨berga¨nge, in anderen
Bereichen (200), (220) bzw. (311) U¨berga¨nge von einem zum anderen Schichtmaterial vor-
liegen. Untersuchungen hierzu ko¨nnten beispielsweise mit hochauflo¨senden TEM (HRTEM)
durchgefu¨hrt werden.
Bei TiAlN/ZrN(B) ist fu¨r ZrN(B) eine Verschiebung der Peaks und eine Zunahme der
Peakintensita¨t nach dem Auslagern zu sehen. Dieses Verhalten wurde auch fu¨r ZrN(B) Ein-
fachschichten (Abbildung 6.6) gesehen und bereits oben diskutiert. Auf den in Abschnitt 6.1
dargestellten TEM-Aufnahmen sind bei TiAlN/ZrN(B) nur fu¨r ZrN(B), bei TiAlN/ZrN(E)
sowohl fu¨r TiAlN als auch fu¨r ZrN(E) Vera¨nderungen der Dicke der Einzellagen zu se-
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hen. Die Peakpositionen in den XRD-Spektren verschieben sich bei TiAlN/ZrN(B) und
TiAlN/ZrN(E) jeweils nur fu¨r ZrN. Es besteht offensichtlich kein direkter Zusammenhang
zwischen der Vera¨nderung der Peakposition und der Dicke der Einzellagen. Daru¨ber hinaus
gehen die in den XRD-Spektren beobachteten Peakverschiebungen nach dem Auslagern in
Richtung gro¨ßerer Braggwinkel und damit kleinerer Gitterparameter und sind somit ein
Indiz fu¨r eine Abnahme und nicht fu¨r die beobachtete Zunahme der Schichtdicke.
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß in den in dieser Arbeit durchgefu¨hrten Untersu-
chungen zu Schichteigenspannungen und zur Schichtstruktur von TiAlN/ZrN deutliche
Unterschiede zwischen den zwei Modifikationen TiAlN/ZrN(B) und TiAlN/ZrN(E) bezu¨g-
lich Schichteigenspannungen und Schichtmikrostruktur gefunden wurden, die hauptsa¨chlich
von dem Abscheideparameter Substratbiasspannung gegeben sind. Die Kristallstruktur von
TiAlN/ZrN wird hingegen nur unwesentlich von den jeweils unterschiedlichen Abscheidepa-
rametern beeinflußt. Fu¨r zwei experimentelle Ergebnisse, und zwar fu¨r die im Vergleich zu
den durchgefu¨hrten Abscha¨tzungen jeweils stark abweichenden Eigenspannungen und Dich-
ten von TiAlN/ZrN(B) (geringere Werte) und von TiAlN/ZrN(E) (ho¨here Werte) sowie fu¨r
die Dickenzunahme von TiAlN/ZrN(E) nach Auslagerung, konnte bisher keine befriedigen-
de Beschreibung und Erkla¨rung gefunden werden. Zur Aufkla¨rung dieser experimentellen





In diesem Kapitel werden Untersuchungen zum Oxidationsverhalten von TiAlN/ZrN be-
schrieben. Eine Beschreibung zur experimentellen Durchfu¨hrung der Untersuchungen ist in
Abschnitt 7.1 dargestellt. In Abschnitt 7.2.1 sind Untersuchungen zur Schichtzusammen-
setzung der Einfachschichten TiAlN, ZrN(B) und ZrN(E) zusammengefaßt. Schwerpunkt
der Untersuchungen an TiAlN/ZrN bildeten dynamische Versuche (Abschnitt 7.2.2) und
isotherme Versuche (Abschnitt 7.2.3) zur Oxidationskinetik. Mit den so erzielten Ergeb-
nissen wurde die Aktivierungsenergie Ea fu¨r die Oxidation von TiAlN/ZrN berechnet. Die
Ergebnisse der in diesem Kapitel beschriebenen Untersuchungen zum Oxidationsverhalten
werden in Abschnitt 7.3 zusammengefaßt und diskutiert.
7.1 Versuchsdurchfu¨hrung
Untersuchungen zum Oxidationsverhalten von TiAlN/ZrN, vor allem zur dynamischen
und isothermen Oxidationskinetik, wurden mittels thermogravimetrischer Analysen (TGA)
durchgefu¨hrt. Eingesetzt wurde eine Thermowaage der Firma Netzsch, STA 449C. Die zu
untersuchenden Proben werden wa¨hrend eines einstellbaren Temperatur-Zeit-Verlaufes mit
einer hochpra¨zisen Waage gewogen. Die digitale Waage hat eine Auflo¨sung von ±1 µg. Im
gesamten Temperaturbereich (STA 449C: RT bis 1600 ◦C) sind Messungen in verschiedenen
Gasatmospha¨ren mo¨glich, der vakuumdichte Aufbau erlaubt dabei die Durchfu¨hrung von
quantitativen Messungen in hochreinen Gasatmospha¨ren sowie unter Vakuum (bis in den
Druckbereich von 10−2 Pa).
Bei der Bestimmung des Oxidationsverhaltens von Schichten muß gewa¨hrleistet sein, daß
Ursachen fu¨r Massena¨nderungen ausschließlich in einer Vera¨nderung des Schichtmaterials
liegen. Fu¨r solche Untersuchungen werden entweder freistehende Schichten, die nach der
Beschichtung chemisch vom Substrat abgelo¨st worden sind (siehe z.B. [85]), oder Schichten
auf Substratmaterialien, die im untersuchten Temperaturbereich nicht oxidieren, verwendet.
Die in dieser Arbeit durchgefu¨hrten Untersuchungen wurden fu¨r Schichten auf Quarzglas,




Um hierbei einen Vergleich des Oxidationsverhaltens von verschiedenen Schichten zu erhal-
ten, ist die in der Literatur u¨bliche Gro¨ße Massena¨nderung pro Fla¨che ∆m
A
zu betrachten.
Bei den verwendeten Quarzglassubstraten (Durchmesser: 18 mm) ist die der Oxidation
ausgesetzte Schichtoberfla¨che na¨herungsweise A = pi · 81 mm2 = 2, 5 · 10−4 m2 und fu¨r
alle untersuchten Schichten gleich groß. Auftriebseffekte, die wa¨hrend der Messung von
durchstro¨mendem Gas verursacht werden ko¨nnen, wurden durch Skalierung mit einer Refe-
renzmessung beru¨cksichtigt. Die Schichtmasse wurde durch Wiegen der Substrate vor und
nach der Beschichtung bestimmt. Die Waage der TGA wurde entsprechend der jeweiligen
Schichtmasse so eingestellt, daß die Schichtmasse 100 % der zu wiegenden Substanz ent-
spricht. Bei der Bestimmung von Massena¨nderungen des Schichtmaterials war vor allem
die Tatsache, daß die Schichtmasse, die bei den untersuchten Schichten etwa 1 mg betrug,
nur etwa 0,2 % der Gesamtmasse von Schicht und Substrat ausmacht, zu beachten. Die
angegebenen Genauigkeiten der verwendeten Waagen sind zwar besser als 1 µg, jedoch tre-
ten Unsicherheiten vor allem aufgrund statistischer Schwankungen beim Wiegen auf. Diese
Schwankungen betragen etwa 0,03 mg und sind der ausschlaggebende Faktor fu¨r die hier
erreichbare Meßgenauigkeit. Damit sind grundsa¨tzlich Unsicherheiten bei der Bestimmung
von ∆m
A
von etwa 0,1 g/m2 zu beru¨cksichtigen.
Abbildung 7.1: Schematischer Verlauf einer TGA. Die rote Kurve (rechte Achse) zeigt den
eingestellten Temperatur-Zeit-Verlauf; hier: Aufheizen bis 600 ◦C mit 5 K pro Minute, 60
min bei 600 ◦C halten (jeweils in Sauerstoff-Atmospha¨re), Abku¨hlen mit 10 K pro Minute
(in Argon-Atmospha¨re). Die blaue Kurve (linke Achse) zeigt die relative Massenzunahme
der untersuchten Probe.
Ein schematischer Verlauf fu¨r eine TGA ist in Abbildung 7.1 dargestellt. Aufgetragen ist die
detektierte Massena¨nderung u¨ber der Zeit (blaue Kurve, linke Achse) sowie der eingestellte
Temperatur-Zeit-Verlauf (rote Kurve, rechte Achse). Zusa¨tzlich kann mit der verwendeten
Apparatur die Gasatmospha¨re innerhalb des Versuches gea¨ndert werden, in diesem Beispiel
Sauerstoff wa¨hrend des Aufheizens und Haltens, Argon beim Abku¨hlen.
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Untersuchungen von TiAlN/ZrN U¨bergitterschichten sowie von entsprechenden TiAlN und
ZrN Einfachschichten wurden gema¨ß nachfolgend beschriebener Versuchsparameter durch-
gefu¨hrt.
Versuchsreihe 1 (teildynamisch): Heizen bis 600 ◦C mit 5 K pro Minute, anschließend 60
Minuten bei 600 ◦C halten, Versuche in Sauerstoffatmospha¨re (25 sccm Sauerstofffluß). Ab-
ku¨hlen in Argonatmospha¨re.
Versuchsreihe 2 (dynamisch): Heizen bis 700 ◦C mit 2 K pro Minute, Versuche in Sauer-
stoffatmospha¨re (25 sccm Sauerstofffluß). Abku¨hlen in Argonatmospha¨re.
Versuchsreihe 3 (isotherm): Aufheizen und Abku¨hlen in Argonatmospha¨re. Halten im Tem-
peraturbereich von 550 ◦C bis 700 ◦C fu¨r 60 Minuten in Sauerstoffatmospha¨re (25 sccm
Sauerstofffluß).
Zur Bestimmung der Schichtzusammensetzung der Einfachschichten TiAlN, ZrN(B) und
ZrN(E) wurde Versuchsreihe 2 variiert. In diesen Untersuchungen wurde bis zu einer Tem-
peratur von 1000 ◦C statt 700 ◦C geheizt und bei dieser Temperatur so lange gehalten, bis
keine Massena¨nderung mehr zu beobachten war, so daß von einer vollsta¨ndigen Oxidati-
on der Schichten ausgegangen werden konnte (siehe Abschnitt 7.2.1). In Abschnitt 7.2.2
sind dynamische Versuche zur Oxidationskinetik (Versuchsreihe 1 und Versuchsreihe 2), in
Abschnitt 7.2.3 sind isotherme Versuche zur Oxidationskinetik beschrieben (Versuchsreihe
3).
7.2 Experimentelle Ergebnisse
7.2.1 Schichtzusammensetzung der Einfachschichten TiAlN und
ZrN
Zur Bestimmung der Schichtzusammensetzung von TiAlN und ZrN wurden chemische Ana-
lysen nach der Methode der Veraschung durchgefu¨hrt (vgl. die in [86] beschriebene Vorge-
hensweise zur Bestimmung der Sto¨chiometrie). Bei dieser gravimetrischen Methode wird
ausgenutzt, daß in vielen Fa¨llen U¨bergangsmetallverbindungen beim Glu¨hen an einer sau-
erstoffhaltigen Atmospha¨re bei hohen Temperaturen (1000 ◦C) in reine Oxide, deren che-
mische Zusammensetzung bekannt ist, u¨bergehen. Experimentell zu erfassende Gro¨ßen sind
dabei die Masse der Schicht vor und nach der Oxidation. Weiterhin mu¨ssen die molaren
Massen der beteiligten Reaktionspartner und die chemische Reaktion bekannt sein. In Ta-
belle 7.1 ist fu¨r die untersuchten TiAlN, ZrN(B) und ZrN(E) Schichten die Masse vor und
nach der Oxidation dargestellt.
Gema¨ß der in Abschnitt 6.2 dargestellten XRD-Spektren liegen TiAlN und ZrN jeweils in
kfz-Kristallstruktur vor. Zusa¨tzlich zu den Schichtkomponenten Ti, Al, N bzw. Zr, N ist ein
mo¨glicher Einbau des Sputtergases Ar in die Schichten zu beru¨cksichtigen. Gleichung (7.1)
ist die Reaktionsgleichung fu¨r die Oxidation von Titanaluminiumnitrid Ti0,5Al0,5Nx zu Ti-
tandioxid TiO2 und Aluminiumoxid Al2O3. Die Zusammensetzung der Metallkomponenten




O2 → 2TiO2 +Al2O3 + 2xN2 ↑ +Ar ↑ (7.1)
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Schicht Schichtmasse Schichtmasse
vor Oxidation nach Oxidation
TiAlN 0,79 mg 0,97 mg
ZrN(B) 0,96 mg 1,06 mg
ZrN(E) 1,15 mg 1,28 mg
Tabelle 7.1: Schichtmassen der untersuchten TiAlN, ZrN(B) und ZrN(E) Schichten vor und
nach der Oxidation.
Gleichung (7.2) ist die Reaktionsgleichung der Umsetzung von Zirkoniumnitrid ZrN in Zir-
koniumoxid ZrO2.
ZrNx +Ar + O2 → ZrO2 + 12xN2 ↑ +Ar ↑ (7.2)
Fu¨r die Bestimmung der Schichtzusammensetzung wird der Ar-Anteil in den Schichten als
vernachla¨ssigbar klein betrachtet. Durch Anwendung dieser Na¨herung ergeben sich fu¨r die
untersuchten Schichten aus den Schichtmassen vor und nach der Oxidation (siehe Tabel-
le 7.1), den molaren Massen sowie den oben dargestellten Reaktionsgleichungen folgen-
de Schichtzusammensetzungen, die in Tabelle 7.2 zusammengefaßt sind. Die untersuchten





Tabelle 7.2: Durch Veraschungsversuche experimentell bestimmte Schichtzusammensetzung
von TiAlN, ZrN(B) und ZrN(E) Einfachschichten.
7.2.2 Oxidationskinetik, Dynamische Versuche
Entsprechend der in Abschnitt 7.1 beschriebenen Parameter wurden in Versuchsreihe 1
und Versuchsreihe 2 (teil-)dynamische Versuche zum Oxidationsverhalten von TiAlN/ZrN
durchgefu¨hrt. Untersucht wurden TiAlN/ZrN(B) und TiAlN/ZrN(E) mit unterschiedlichen
U¨bergitterperioden Λ, mit unterschiedlichen Dickenverha¨ltnissen dTiAlN
dZrN
in den Doppellagen
sowie mit inversem Schichtaufbau (ZrN/TiAlN). Zusa¨tzlich untersucht wurden die entspre-
chenden Einfachschichten TiAlN, ZrN(B) und ZrN(E).
In Abbildung 7.2 sind TGA Meßkurven von unterschiedlichen TiAlN/ZrN Schichten aus
Versuchsreihe 1 dargestellt. Aufgetragen ist die Massena¨nderung pro Fla¨che ∆m
A
(linke Ach-
se) u¨ber der Auslagerungsdauer t sowie der angewendete Temperatur-Zeit-Verlauf (rechte
Achse). Bei relativ geringen Temperaturen (T < 300 ◦C) ist eine Massenabnahme zu se-
hen. Eine Massenzunahme und damit der Beginn der Oxidation der Schichten wird bei
verschiedenen Auslagerungsdauern fu¨r die unterschiedlichen Schichten beobachtet. Mit zu-
nehmender Auslagerungsdauer ist eine geringer werdende Massenzunahme zu beobachten.
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Abbildung 7.2: TGA im Temperaturbereich bis 600 ◦C (Versuchsreihe 1) von unterschied-
lichen TiAlN/ZrN Schichten. Aufgetragen ist die Massena¨nderung pro Fla¨che ∆m
A
(links)
u¨ber der Auslagerungsdauer t sowie der Temperatur-Zeit-Verlauf (rechte Achse.)
Die Meßkurven bei den in Versuchsreihe 1 durchgefu¨hrten TGA zeigen alle einen a¨hnlichen
Verlauf. Zur U¨berpru¨fung der wa¨hrend der TGA gemessenen Massena¨nderungen wurden
die untersuchten Schichten vor und nach den Analysen mit einer externen Waage gewogen.
Die Ergebnisse von TGA und externer Waage stimmten innerhalb der Fehlergrenzen gut
u¨berein.
Die gesamte Massena¨nderung pro Fla¨che ∆m
A
der in Versuchsreihe 1 untersuchten
TiAlN/ZrN Schichten ist in Abbildung 7.3 u¨ber der U¨bergitterperiode Λ aufgetragen, sowie
∆m
A
fu¨r TiAlN und ZrN Einfachschichten. Die gesamte Massena¨nderung pro Fla¨che wird
aus der Differenz der Schichtmasse nach dem Versuch mnach und der Schichtmasse vor dem
Versuch mvor, also mnach - mvor, bestimmt. Sie liegt fu¨r TiAlN/ZrN im Bereich 0,1 g/m
2 und
0,3 g/m2. Es ist zwar eine geringe Zunahme von ∆m
A
mit zunehmender U¨bergitterperiode zu
sehen, innerhalb der Fehlergrenzen ist ∆m
A
jedoch na¨herungsweise unabha¨ngig von Λ. Die
gesamte Massena¨nderung pro Fla¨che von TiAlN in Versuchsreihe 1 liegt im Bereich von
0,1 g/m2, die von ZrN im Bereich von 0,15 g/m2 und 0,4 g/m2.
In Abbildung 7.4 sind TGA Meßkurven von TiAlN/ZrN aus Versuchsreihe 2 dargestellt.
Aufgetragen ist die Massena¨nderung pro Fla¨che ∆m
A
u¨ber der Temperatur TTGA. Wie bei
den Meßkurven aus Versuchsreihe 1 (vgl. Abbildung 7.2) wurde auch in Versuchsreihe 2
bei relativ geringen Temperaturen eine Massenabnahme beobachtet. Eine Massenzunahme
und damit der Beginn der Oxidation der Schichten wurde bei verschiedenen Temperaturen
TTGA und damit auch nach verschiedenen Auslagerungsdauern beobachtet. Die Meßkurven
bei den in Versuchsreihe 2 durchgefu¨hrten TGA zeigen alle untereinander einen a¨hnlichen
Verlauf. Zur U¨berpru¨fung der wa¨hrend der TGA gemessenen Massena¨nderungen wurden
auch in Versuchsreihe 2 die untersuchten Schichten vor und nach den Analysen mit einer
externen Waage gewogen.
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Abbildung 7.3: Gesamte Massena¨nderung ∆m
A
bei TGA bis 600 ◦C (Versuchsreihe 1) von
TiAlN/ZrN aufgetragen u¨ber der U¨bergitterperiode Λ, sowie von TiAlN und ZrN Einfach-
schichten.
Abbildung 7.4: TGA im Temperaturbereich bis 700 ◦C (Versuchsreihe 2) von unterschied-




Die gesamte Massena¨nderung pro Fla¨che ∆m
A
von in Versuchsreihe 2 untersuchten
TiAlN/ZrN Schichten sowie von TiAlN und von ZrN ist in Abbildung 7.5 u¨ber der U¨ber-
gitterperiode Λ aufgetragen. Die Massena¨nderung pro Fla¨che ∆m
A
fu¨r TiAlN/ZrN ist im
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Abbildung 7.5: Gesamte Massena¨nderung ∆m
A
bei TGA bis 700 ◦C (Versuchsreihe 2) von
TiAlN/ZrN aufgetragen u¨ber der U¨bergitterperiode Λ, sowie von TiAlN und ZrN Einfach-
schichten.
Bereich 0,1 g/m2 bis 0,2 g/m2. Innerhalb der Fehlergrenzen ist ∆m
A
na¨herungsweise unab-
ha¨ngig von der U¨bergitterperiode Λ (vgl. Abbildung 7.3). Die Massena¨nderung pro Fla¨che
von TiAlN in Versuchsreihe 2 liegt im Bereich von 0,2 g/m2, die von ZrN im Bereich von
0,5 g/m2 und 0,8 g/m2.
Die gesamte Massena¨nderung ∆m
A
der in Versuchsreihe 1 und Versuchsreihe 2 untersuch-
ten TiAlN/ZrN Schichten sind innerhalb der Meßgenauigkeit unabha¨ngig von den vari-
ierten Abscheideparametern Substratbiasspannung (TiAlN/ZrN(B) bzw. TiAlN/ZrN(E)),
U¨bergitterperiode Λ, Dickenverha¨ltnis dTiAlN
dZrN
in den Doppellagen und vom Schichtaufbau
(TiAlN/ZrN bzw. ZrN/TiAlN).
7.2.3 Oxidationskinetik, Isotherme Versuche
Wie in den in Abschnitt 7.2.2 dargestellten dynamischen Versuchen zur Oxidation von
TiAlN/ZrN beschrieben, ist die in diesen Versuchen bestimmte Massena¨nderung und damit
das Oxidationsverhalten von TiAlN/ZrN na¨herungsweise unabha¨ngig von den variierten
Abscheideparametern Substratbiasspannung, U¨bergitterperiode, Dickenverha¨ltnissen in den
Doppellagen und Schichtaufbau. Isotherme Oxidationsversuche (Versuchsreihe 3) wurden
deshalb nur an einer Schicht, und zwar an TiAlN/ZrN(B), durchgefu¨hrt. Es wurden vier
unterschiedliche Auslagerungstemperaturen 550 ◦C, 600 ◦C, 650 ◦C und 700 ◦C angewendet.
In Abbildung 7.6 ist die quadratische Massena¨nderung pro Fla¨che (∆m
A
)2 von TiAlN/ZrN
fu¨r die vier angewendeten Auslagerungstemperaturen u¨ber der Auslagerungsdauer t auf-
getragen. Dabei ist zu sehen, daß wa¨hrend der ersten Minuten nur eine sehr geringe Mas-
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Abbildung 7.6: Quadratische Massena¨nderung pro Fla¨che (∆m
A
)2 u¨ber der Auslagerungsdau-
er t von TiAlN/ZrN(B) (3011.02) bei vier verschiedenen Temperaturen (550 ◦C, 600 ◦C,
650 ◦C, 700 ◦C).
sena¨nderung gemessen wurde. Bei 550 ◦C wurde u¨ber die gesamte Versuchsdauer von 60
min nur eine geringe Massena¨nderung gemessen. Bei 600 ◦C, 650 ◦C und 700 ◦C sind zwei
verschiedene Abschnitte zu beobachten. Eine deutliche Massena¨nderung folgt der flachen
Anfangskurve. Bei 600 ◦C ist der U¨bergang nach etwa 15 min, bei 650 ◦C nach etwa 20 min
und bei 700 ◦C nach etwa 25 min. Die Kurvenverla¨ufe nach dieser Anfangsphase ko¨nnen in
dieser quadratischen Auftragung gut linear gefittet werden.
7.3 Diskussion der Ergebnisse
Die in Abschnitt 7.2.1 bestimmten Schichtzusammensetzungen weisen einen u¨bersto¨chio-
metrischen Stickstoff-Anteil auf. Der jeweils in Tabelle 7.1 angegebene Stickstoff-Anteil ist
etwas zu hoch, da in der durchgefu¨hrten Na¨herung der Argon-Anteil in den Schichten als
vernachla¨ssigbar klein betrachtet wurde. Ein Vergleich zwischen TiAlN und ZrN(E), bei
denen die gleichen Abscheideparameter angewendet wurden (vgl. Tabelle 3.1), zeigt einen
ho¨heren Stickstoff-Anteil bei ZrN(E). Mo¨gliche Ursachen hierfu¨r sind die geringere Sput-
terrate bei Zr im Vergleich zu TiAl [47] und damit ein ho¨heres Stickstoff-Angebot bei der
Abscheidung von ZrN sowie die in [43] beschriebene starke Getterwirkung von Zirkonium
auf Stickstoff. Der Vergleich zwischen ZrN(B) und ZrN(E) zeigt einen ho¨heren Stickstoff-
Anteil bei ZrN(B). Mo¨gliche Ursache hier ist einerseits die geringere Sputterleistung bei
der Abscheidung von ZrN(B) (vgl. Tabelle 3.1) und damit ein ho¨heres Stickstoff-Angebot.
Andererseits ko¨nnen durch Anwendung einer Substratbiasspannung positive Plasmaionen
(Argon, Stickstoff) in die aufwachsende Schicht eindringen und lose eingebaut werden.
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In den in Abschnitt 7.2.2 beschriebenen dynamischen Versuchen zur Oxidation sind die
Kurvenverla¨ufe der TGA unterschiedlicher TiAlN/ZrN Schichten jeweils vergleichbar. In
Versuchsreihe 1 (siehe Abbildung 7.2) ist zu Beginn des Temperatur-Zeit-Verlaufs eine
Massenabnahme zu sehen. Als Ursache dafu¨r wird die Desorption von Gasteilchen (Argon,
Stickstoff), die wa¨hrend der Beschichtung lose in die Schicht eingebaut wurden, gesehen
(vgl. hierzu auch die in den Veraschungsversuchen ermittelte Schichtzusammensetzung von
TiAlN und von ZrN, Tabelle 7.1). Eine Massenzunahme bedeutet das Einsetzen der Oxidati-
on der Schichten. Die Zunahme der Schichtmasse war zu Beginn der Oxidation, wa¨hrend des
dynamischen Temperatur-Zeit-Verlaufs, stark. Im anschließenden isothermen Temperatur-
Zeit-Plateau bei 600 ◦C wurde die Massenzunahme geringer. Da die Schichten nach den
Versuchen lediglich schwach oxidierte Oberfla¨chen aufwiesen, hat sich offenbar bei dieser
konstanten Temperatur eine Diffusionsbarriere aufgebaut, die eine weitere Oxidation der
Schichten wirksam gehemmt hat. In Versuchsreihe 2 (siehe Abbildung 7.4) wurde wa¨hrend
des Temperatur-Zeit-Verlaufs ebenfalls zuerst eine Massenabnahme und anschließend bei
ho¨heren Temperaturen eine Massenzunahme ermittelt. Die Massenzunahme wurde hier je-
doch wa¨hrend der Auslagerungsdauer nicht geringer. Obwohl die Schichten auch nach dieser
Versuchsreihe lediglich eine oxidierte Oberfla¨che aufwiesen, hat offenbar der hier angewen-
dete dynamische Temperatur-Zeit-Verlauf die Bildung einer wirksamen Oxidationsbarriere
verhindert.
Aus der Literatur ist bekannt, daß die Bildung eines thermodynamisch stabilen Oxides die
Bildung weiterer Metalloxide und die Diffusion des Sauerstoffes in die Schichten hemmen
bzw. verhindern kann, siehe beispielsweise [22,87,88]. Thermodynamisch stabile Oxide sind
beispielsweise Al2O3, Cr2O3 oder SiO2. In [21] wird die Oxidation von TiAlN untersucht.
Hierbei fu¨hrt die Bildung von Al2O3 zur Hemmung der Eindiffusion von O2 und deshalb
zu einer Verlangsamung der Oxidation verglichen mit TiN. Entscheidend fu¨r die Oxida-
tionsbesta¨ndigkeit von TiAlN ist der Al-Anteil in den Schichten. Je ho¨her der Al-Anteil
in TiAlN ist, umso ho¨her ist der Widerstand gegen Oxidation [89]. Ebenfalls diffusionsbe-
stimmte Oxidation werden in [90, 91] fu¨r verschiedene nitridische Hartstoffe nachgewiesen.
Entscheidend fu¨r den Aufbau einer Oxidationsbarriere ist die Stabilita¨t der sich bildenden
Oxide. Zur Abscha¨tzung der Stabilita¨t oxidischer und nitridischer Verbindungen sind in
Tabelle 7.3 die freie Bindungsenthalpie und die Entropie fu¨r das untersuchte Schichtsystem
TiAlN/ZrN dargestellt. Die Oxide sind hierbei grundsa¨tzlich thermodynamisch stabiler als
die Nitride. Vor allem Al2O3 zeigt eine sehr hohe thermodynamische Stabilita¨t, offenbar ist
also die Bildung von Al2O3 die Ursache fu¨r die in Versuchsreihe 1 beobachtete Verzo¨gerung
der Massenzunahme.
In Versuchsreihe 1, also im Temperaturbereich bis 600 ◦C, ist die Oxidationsbesta¨ndigkeit
von TiAlN/ZrN, von TiAlN und von ZrN na¨herungsweise in der gleichen Gro¨ßenordnung
(siehe jeweils ∆m
A
in Abbildung 7.3). Im Temperaturbereich bis 700 ◦C (Versuchsreihe 2) ist
die Oxidationsbesta¨ndigkeit von TiAlN/ZrN und von TiAlN bedeutend ho¨her als von ZrN
(siehe jeweils ∆m
A
in Abbildung 7.5). Der in Abbildung 7.3 und 7.5 dargestellte Vergleich der
Massena¨nderung von TiAlN/ZrN mit TiAlN und mit ZrN belegt, daß das Oxidationsver-
halten von TiAlN/ZrN im wesentlichen von TiAlN bestimmt wird. Wie oben beschrieben,
ist die Bildung von Al2O3 entscheidend fu¨r die Oxidationskinetik.
In den isothermen Versuchen zur Oxidationskinetik von TiAlN/ZrN wurde ein linearer Zu-
sammenhang zwischen quadratischer Massenzunahme pro Fla¨che (∆m
A
)2 und der Auslage-
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Verbindung freie Bindungsenthalpie Entropie









Tabelle 7.3: Freie Bindungsenthalpie ∆H◦298 und Entropie S
◦
298 ausgewa¨hlter Oxide und
Nitride fu¨r das Schichtsystem TiAlN/ZrN [92].
rungsdauer t bestimmt (siehe Abbildung 7.6). Nach [93] kann die zeitliche Massena¨nderung
pro Fla¨che ∆m
A





)n = k(T) · t. (7.3)
Hierbei ist k(T) eine temperaturabha¨ngige Konstante und beschreibt die Reaktionsge-
schwindigkeit, t ist die Auslagerungsdauer. Der Exponent n ist abha¨ngig vom Oxidati-
onsmechanismus. Fu¨r n = 2 wird beim Oxidationsprozeß durch den Aufbau stabiler Oxide
eine Oxidationsbarriere gebildet, so daß die Oxidationsrate mit der Zeit abnimmt [93]. Fu¨r
n = 1 wird der Oxidationsprozeß durch die Gro¨ße der Angriffsfla¨che bestimmt, es bildet
sich keine Oxidationsbarriere [94]. Entsprechend dem in den isothermen Versuchen gefunde-
nen linearen Zusammenhang zwischen quadratischer Massenzunahme pro Fla¨che (∆m
A
)2 und
Auslagerungsdauer t ist der Exponent n = 2. Demgema¨ß bildet sich also bei der Oxidation
von TiAlN/ZrN eine Oxidationsbarriere.
Bei thermisch aktivierten Reaktionen kann die Reaktionsgeschwindigkeit k(T) mit der von
Arrhenius hergeleiteten Beziehung
k(T) = C · exp(−Ea
kBT
) (7.4)
beschrieben werden. Hierbei ist Ea die Aktivierungsenergie fu¨r den Prozeß, kB die Boltz-
mannkonstante und C eine temperaturunabha¨ngige Konstante, die fu¨r unterschiedliche Ma-
terialien um mehrere Gro¨ßenordnungen differieren kann [88]. Werden die k(T)-Werte in
einem sogenannten Arrhenius-Plot logarithmisch u¨ber der reziproken Temperatur aufgetra-
gen, so kann aus der Steigung der Geraden durch die Punkte die Aktivierungsenergie Ea
fu¨r die Oxidation berechnet werden. Aus Abbildung 7.6 wurden fu¨r die unterschiedlichen
Auslagerungstemperaturen jeweils die Kurvensteigungen graphisch ermittelt und daraus
die Konstante k(T) bestimmt. Diese sind in Abbildung 7.7 entsprechend aufgetragen. Die
Punkte liegen dabei na¨herungsweise auf einer Geraden, aus der Steigung der Geraden la¨ßt
sich eine Aktivierungsenergie Ea von 1, 4± 0, 4 eV bestimmen.
Die so bestimmte Aktivierungsenergie Ea = 1, 4 eV fu¨r die Oxidation von TiAlN/ZrN
ist geringer als die in [21] fu¨r TiAlN von Ea = 2, 2 eV und in [88] fu¨r ZrN von Ea =
2, 5 eV bestimmten Aktivierungsenergien. TiAlN/ZrN und TiAlN zeigten jedoch in den
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Abbildung 7.7: Reaktionsgeschwindigkeit k(T) fu¨r verschiedene Temperaturen logarith-
misch u¨ber der reziproken Temperatur aufgetragen (Arrhenius-Plot). Aus der Steigung
der Geraden durch die Meßpunkte wurde eine Aktivierungsenergie fu¨r die Oxidation von
TiAlN/ZrN von Ea = 1, 4± 0, 4 eV bestimmt.
in dieser Arbeit durchgefu¨hrten Untersuchungen eine bessere Oxidationsbesta¨ndigkeit als
ZrN (vgl. Abbildung 7.5). Wie in [87] beschrieben, ist bei vielen Metallnitriden vor allem
die materialabha¨ngige Konstante C bestimmend fu¨r die Oxidationskinetik. Offenbar ist der
aus Abbildung 7.7 und Gleichung (7.4) bestimmmte Wert von C = 1, 6 · 10−4g2/m4s sehr
gering und ausschlaggebend fu¨r das Oxidationsverhalten. Ein direkter Vergleich der in [21]
und [88] durchgefu¨hrten Untersuchungen zum Oxidationsverhalten mit den in dieser Arbeit
beschriebenen Untersuchungen ist nicht mo¨glich, da dort die Oxidationskinetik u¨ber die
Dickenbestimmung einer Oxidschicht und hier u¨ber gravimetrische Messungen bestimmt
wurden. Anders als bei gravimetrischen Messungen bleibt bei der Dickenbestimmung einer
Oxidschicht beispielsweise die Desorption von Gasteilchen (Argon, Stickstoff), die wa¨hrend
der Beschichtung lose in die Schicht eingebaut wurden, unberu¨cksichtigt. Weiterhin ist bei
den untersuchten TiAlN/ZrN Schichten nicht bekannt, in welchem Verha¨ltnis zueinander
die mo¨glichen Oxide gebildet werden. Außerdem zeigten untersuchte TiAlN/ZrN Schichten
nach der Oxidation eine heterogene Schichtoberfla¨che mit lokalen Aufwo¨lbungen, die einen
erho¨hten Sauerstoff-Anteil verglichen mit glatten Bereichen aufwiesen. Offenbar erfolgte der
oxidative Angriff bevorzugt an Stellen, an denen bereits geringe Oberfla¨chenfehler vorlagen.
Eine Bestimmung der Dicke der Oxidschicht an solchen Schichten wa¨re somit ortsabha¨ngig
und deshalb nicht repra¨sentativ fu¨r die gesamte Schicht.
Fu¨r die Anwendung von Schichtwerkstoffen in der Heißformgebung oxidischer Gla¨ser ist das
Oxidationsverhalten der Schichten von wesentlicher Bedeutung. Der Kontakt von Schicht-
werkstoffen mit heißen Schmelzen oxidischer Gla¨ser hat na¨mlich aufgrund des Sauerstoff-
gehaltes in diesen Gla¨sern eine oxidierende Wirkung auf die Schichtwerkstoffe. Nach [95]
haben oxidische Schichtmaterialien eine hohe Klebeneigung mit heißen Glasschmelzen. Un-
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tersuchungen zum Kleben zeigen, daß Adha¨sion, und damit Verkleben zwischen Glas und
Substratmaterial, durch eine gute Benetzbarkeit der heißen Glasschmelzen auf den Sub-
straten bedingt ist [96]. In geschmolzenem Glas lo¨sen sich die oxidischen Bestandteile bis
zu einer Sa¨ttigungskonzentration und benetzen aufgrund a¨hnlicher Bindungskra¨fte vor al-
lem oxidische Materialien besonders gut. Zur Vermeidung eines dauerhaften Verklebens
eignen sich also vor allem nicht-oxidische Schichtmaterialien wie beispielsweise nitridische
Hartstoffe fu¨r den Einsatz in der Heißglasformgebung. Diese mu¨ssen jedoch eine hohe Oxi-
dationsbesta¨ndigkeit aufweisen, da es auch bei stark oxidierten Schichten zum Verkleben
zwischen Glas und Schicht kommt. Die in diesem Kapitel beschriebenen Untersuchungen
zum Oxidationsverhalten von TiAlN/ZrN haben im Temperaturbereich bis 700 ◦C keine
extrem starke Oxidation gezeigt, so daß solche Schichten aufgrund ihrer Oxidationsbesta¨n-
digkeit aussichtsreiche Werkstoffe fu¨r den Einsatz in der Heißformgebung oxidischer Gla¨ser
sind.
Kapitel 8
Verhalten von Schichten unter
Einsatzbedingungen
Im nachfolgenden Kapitel werden in Abschnitt 8.1 Untersuchungen zum Kontaktverhalten
von TiAlN/ZrN mit Schmelzen heißer anorganischer Gla¨ser beschrieben. Die Kontaktex-
perimente wurden unter inerten, isothermen Bedingungen durchgefu¨hrt. Untersuchungen
hinsichtlich Konturentreue und Sauberkeit von abgeschiedenen TiAlN/ZrN Schichten auf
glatten und auf strukturierten Substraten sind in Abschnitt 8.2 zusammengefaßt. Zur Cha-
rakterisierung wurden lichtmikroskopische Verfahren und ein Rasterkraftmikroskop (AFM)
eingesetzt. Die Ergebnisse dieser zwei Abschnitte werden in Abschnitt 8.3 zusammengefaßt
und diskutiert. Abschließend werden in Abschnitt 8.4 mikrooptische bzw. mikrotechnische
Komponenten, bei denen die Herstellung durch Heißformgebungsverfahren von Interesse
ist, vorgestellt und erste Versuche zur Heißformung mit TiAlN/ZrN beschichteten Form-
werkzeugen beschrieben.
8.1 Glaskontaktexperimente unter inerten, isother-
men Bedingungen
Untersuchungen zum Kontaktverhalten von TiAlN/ZrN mit Schmelzen anorganischer Gla¨-
ser wurden im Vakuum unter isothermen Bedingungen durchgefu¨hrt. Dabei wurde eine
Glasprobe zwischen zwei beschichteten Substraten plaziert, diese wiederum zwischen zwei
Preßplatten (siehe Abbildung 8.1). Die Apparatur befand sich in einem evakuierbaren Ofen-
raum. Der Ofenraum wurde auf einen Druck von weniger als 10−2 Pa evakuiert. Anschlie-
ßend wurde der Ofen aufgeheizt, und zwar auf eine solche Temperatur, daß die jeweils
zu untersuchende Glasprobe eine Viskosita¨t von 108,5 Pas aufwies. Nach Einstellung des
thermischen Gleichgewichts wurde die Glasprobe u¨ber die Umformvorrichtung mit einer
definierten Kraft von 60 N belastet. Nach einer Preßdauer von 5 min wurde der Ofen ab-
geschaltet und die Anordnung entlastet. Die Proben wurden im Vakuum auf unter 200 ◦C
abgeku¨hlt, anschließend wurde die Apparatur belu¨ftet. Die beschichteten Substrate und der
Glaspreßling wurden zur Charakterisierung entnommen. Die Beurteilung der Schichten und
der Gla¨ser erfolgte mit Hilfe optischer Methoden.
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Abbildung 8.1: Schematische Darstellung der Preßapparatur zur Durchfu¨hrung von Glas-
kontaktversuchen unter inerten, isothermen Bedingungen.
Zur Durchfu¨hrung der Kontaktexperimente wurden TiAlN/ZrN mit Schichtdicken von etwa
1 µm auf ebenen Substraten aus Quarzglas und Silicium abgeschieden. In Tabelle 8.1 sind
die untersuchten Glassorten, sowie deren U¨bergangstemperatur TG, die in den Glaskontakt-
experimenten angewendete Temperatur TP und deren Brechungsindex n zusammengefaßt.
In Tabelle 8.2 ist die Zusammensetzung der in diesen inerten, isothermen Glaskontaktver-
suchen getesteten Glassorten (bei der Glassorte FK90 wurde die Zusammensetzung nur
teilweise vom Hersteller mitgeteilt) dargestellt.
Glassorte TG in
◦C TP in ◦C n
B270 533 595 1,523
BGG31 437 540 1,474
BK7 557 595 1,517
D263 557 600 1,522
FK90 440 475 1,454
SF11 505 550 1,784
Tabelle 8.1: Die in den Kontaktexperimenten untersuchten Glassorten, deren U¨bergangs-
temperatur TG, die in inerten Glaskontaktversuchen angewendete Preßtemperatur TP sowie
der Brechungsindex n.
In den Kontaktversuchen wurde, abha¨ngig von Glasart und Schichten, ein unterschiedliches
Kontaktverhalten beobachtet. Dabei konnte das beobachtete Verhalten in zwei unterschied-
liche Gruppen eingeteilt werden. Glasprobe und die Schicht lo¨sten sich voneinander oder
Glasprobe und Schicht verklebten miteinander. Im Fall, daß sich Glasprobe und Schicht
voneinander lo¨sten, konnte unterschieden werden, ob Blasenbildung oder Materialausschei-
dungen im Glas zu beobachten war, ob eine Schichtverfa¨rbung zu beobachten war oder ob
sowohl Glas als auch Schicht keine dieser Vera¨nderungen aufwiesen. Bei einem Verkleben
von Glasprobe und Schicht wurden unter anderem Ausbru¨che und Risse im Glas, Schicht-
ablo¨sungen und Ausbru¨che im Substrat beobachtet. In Abbildung 8.2 ist ein Beispiel fu¨r
das Verkleben zwischen Glas und beschichtetem Substrat, bei dem es zu Rissen im Glas
kam, dargestellt.
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Bestandteile in Glassorte
Gewichtsprozent B270 BGG31 BK7 D263 FK90 SF11
SiO2 68,4 55,8 69,5 57,0 29,5
B2O3 11,1 11,5 8,7
Al2O3 19,0 6,3 2,7
Na2O 8,0 11,1 10,3 5,9 0,5






TiO2 0,4 4,6 3,7





Tabelle 8.2: Zusammensetzung der in inerten, isothermen Glaskontaktversuchen untersuch-
ten Glassorten (bei der Glassorte FK90 wurde die Zusammensetzung nur teilweise vom
Hersteller mitgeteilt) [97].
Abbildung 8.2: Beispiel fu¨r das Verkleben zwischen Glas und Schichtmaterial (BP3 1924).
Das Glas (FK90, Durchmesser etwa 10 mm) klebt auf dem beschichteten Substrat und weist
Risse und Ausbru¨che auf.
Gema¨ß dieser Beobachtungen wurde das Glaskontaktverhalten mit einer vierstufigen No-
tenskala bewertet, wobei im weiteren die mit Note 1 oder Note 2 bewerteten Ergebnisse als
gutes Glaskontaktverhalten bezeichnet werden:
1. Glaspreßling lo¨st; weder Schichtverfa¨rbung noch Blasenbildung oder Materialausschei-
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dung am Glas
2. Glaspreßling lo¨st; Schichtverfa¨rbung
3. Glaspreßling lo¨st; Blasenbildung oder Materialausscheidung am Glas
4. Glaspreßling klebt; Ausbru¨che oder Risse im Glas, Schichtablo¨sung oder Ausbru¨che
im Substrat
Entsprechend dieser Notenskala sind die Ergebnisse der Glaskontaktexperimente zu-
sammenfassend in Tabelle 8.3 dargestellt und zwar getrennt fu¨r TiAlN/ZrN(B) und
TiAlN/ZrN(E) auf den jeweiligen Substratmaterialien Quarzglas und Silicium.
TiAlN/ZrN(B) TiAlN/ZrN(E)
Glassorte Quarzglas Silicium Quarzglas Silicium
B270 - 1x(4) 2x(1) 22x(1),2x(2),1x(3)
BGG31 - - 6x(2) 11x(1),3x(2),2x(4)
BK7 - - 3x(1) 17x(1)
D263 1x(1),4x(4) 11x(2),3x(3),5x(4) 2x(1),2x(2),1x(4) 3x(1),3x(2),1x(3),1x(4)
FK90 - 2x(4) - 2x(1),2x(4)
SF11 - 2x(3) 7x(2) 14x(2),2x(3)
Tabelle 8.3: Ergebnisse der Glaskontaktversuche unter inerten, isothermen Bedingungen fu¨r
die untersuchten Glassorten. Die Ergebnisse sind unterschieden zwischen TiAlN/ZrN(B)
und TiAlN/ZrN(E) und nach dem jeweiligen Substratmaterial.
Mit TiAlN/ZrN(E) und den Glassorten B270 und BK7 wurden Untersuchungen zum Einfluß
der Schichtdicke auf das Kontaktverhalten durchgefu¨hrt, es wurden Schichten auf Quarz-
glas und Schichten auf Silicium eingesetzt. Die beschichteten Substrate wurden solange
eingesetzt, bis es zu einem Verkleben von Schicht und Glas kam, jedoch maximal in fu¨nf
Versuchen. Ebenfalls durchgefu¨hrte Langzeitversuche haben na¨mlich gezeigt, daß Schichten,
bei denen es in fu¨nf aufeinanderfolgenden Kontaktversuchen zu keinem Verkleben mit dem
Glas kam, bis zu zwanzig Mal und mehr in solchen Versuchen eingesetzt werden konnten,
ohne daß es dabei zu signifikanten Vera¨nderungen kam. In Abbildung 8.3 sind die Ergeb-
nisse dieser Experimente graphisch dargestellt. In den Kontaktexperimenten mit B270 kam
es auf Substraten aus Silicium bei einer Schichtdicke von 100 nm bereits im zweiten Ver-
such zu einem Verkleben zwischen Schicht und Glas, bei einer Schichtdicke von 200 nm im
dritten Versuch. Ab einer Schichtdicke von 300 nm kam es auch nach fu¨nf Versuchen zu
keinem Verkleben. Auf Substraten aus Quarzglas kam es ab einer Schichtdicke von 500 nm
zu keinem Verkleben. Im Kontakt mit der Glassorte BK7 wurden entsprechend auf Silicium
eine minimale Schichtdicke von 500 nm und auf Quarzglas von 700 nm ermittelt, bei der es
in fu¨nf Versuchen zu keinem Verkleben zwischen Glas und Substrat kam.
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Abbildung 8.3: Einfluß der Schichtdicke und des Substratmaterials auf das Glaskontaktver-
halten von TiAlN/ZrN(E) mit den Glassorten B270 und BK7.
8.2 Oberfla¨chen beschichteter Substrate
Fu¨r einen Einsatz beschichteter Formwerkzeuge in der Heißformgebung optischer Kompo-
nenten ist erforderlich, daß die Schichten mit einer fu¨r die Lichtstreuung relevanten niedri-
gen Rauhigkeit abgeschieden werden. Dies ermo¨glicht teure Schritte zur Nachbearbeitung
heißgeformter optischer Komponenten, insbesondere ein Nachpolieren, einzusparen. Fu¨r re-
fraktive optische Komponenten sollte die mittlere Rauhigkeit Rq geringer als 5 nm sein [97].
Bei diffraktiven optischen Komponenten sind nach dem Kriterium von Marechal fu¨r stocha-
stische Oberfla¨chenfehler Rq Werte von etwa λ/14 erlaubt (λ: Wellenla¨nge des verwendeten
Lichtes) [98]. Fu¨r Wellenla¨ngen im sichtbaren Bereich ergeben sich somit Rq Werte im Be-
reich von 30 nm. Fu¨r diffraktive optische Komponenten ist folglich eine weitaus geringere
Gla¨tte bei der Abscheidung von Schichten auf Formwerkzeugen erforderlich als fu¨r refraktive
optische Komponenten.
In Experimenten wurde die Schichtrauhigkeit Rq mit einem Rasterkraftmikroskop (AFM)











dabei ist N die Anzahl der Punkte entlang der x-Achse, zi die Ho¨he des i-ten Punktes und
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Die mit einem AFM gemessene Schichtrauhigkeit Rq ist abha¨ngig von der Gro¨ße des Scan-
bereiches und vom Profil und der Gro¨ße der Abtastnadel [99]. In den in dieser Arbeit
durchgefu¨hrten Messungen zur Schichtrauhigkeit mit einem AFM wurde ein Scanbereich
von 25 µm2 angewendet. Die Abtastnadel hatte eine Spitze mit Radius 50 nm.
Die Schichtrauhigkeit Rq wurde fu¨r ebene, unbeschichtete Substrate aus Quarzglas und aus
Silicium gemessen. Gema¨ß dieser Messungen wiesen Substrate aus Quarzglas Rauhigkeiten
im Bereich von Rq = 2,2 nm auf, Substrate aus Silicium zeigten eine Rauhigkeit von Rq =
1,9 nm. Beide Substratmaterialien liegen folglich mit einer sehr hohen Gla¨tte vor. Die etwas
ho¨here Rauhigkeit von Quarzglas hat vermutlich vor allem in sehr feinen Polierriefen ihre
Ursache, die in AFM-Messungen gut zu erkennen sind (siehe Abbildung 8.4, links). Sub-
strate aus Quarzglas und aus Silicium wurden mit TiAlN/ZrN(B) und mit TiAlN/ZrN(E)
beschichtet, anschließend wurde die Rauhigkeit Rq der beschichteten Substrate bestimmt.
In Abbildung 8.4 ist ein Substrat aus Quarzglas vor und nach der Beschichtung mit
TiAlN/ZrN(B) dargestellt. Anhand dieser Abbildung zeigt sich, daß die bereits geringe
Ausgangsrauhigkeit von Rq = 2,2 nm des unbeschichteten Quarzglases nach Beschichtung
mit TiAlN/ZrN(B) auf Rq = 1,7 nm verringert wird.
Abbildung 8.4: AFM-Aufnahmen einer Quarzglasoberfla¨che vor und nach dem Beschichten
mit TiAlN/ZrN(B) (2852.01). Die Rauhigkeit des unbeschichteten Quarzglases betra¨gt Rq
= 2,2 nm, nach der Beschichtung weist die Oberfla¨che eine Rauhigkeit von Rq = 1,7 nm
auf.
In Abbildung 8.5 ist ein Substrat aus Silicium vor und nach der Beschichtung mit
TiAlN/ZrN(E) dargestellt. Das Substrat aus Silicium hat eine Rauhigkeit von Rq = 1,9 nm.
Nach Abscheidung von TiAlN/ZrN(E) wurde eine Rauhigkeit der beschichteten Oberfla¨che
von Rq = 2,9 nm bestimmt.
Zusa¨tzlich zur hohen Gla¨tte direkt nach der Schichtabscheidung ist es erforderlich, daß diese
Ausgangsrauhigkeiten sich im fu¨r die Heißformgebung relevanten Temperaturbereich bis
700 ◦C nicht wesentlich erho¨hen. In Messungen nach Auslagerungsversuchen unter inerten
Bedingungen bei 700 ◦C wurde keine Erho¨hung der Ausgangsrauhigkeit festgestellt.
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Abbildung 8.5: AFM-Aufnahmen einer Siliciumoberfla¨che vor und nach dem Beschichten
mit TiAlN/ZrN(E) (2807.01). Die Rauhigkeit des unbeschichteten Siliciums betra¨gt Rq =
1,9 nm, nach der Beschichtung weist die Oberfla¨che eine Rauhigkeit von Rq = 2,9 nm auf.
Wie oben beschrieben, sind die Anforderungen bezu¨glich Gla¨tte der Komponenten bei dif-
fraktiven optischen Komponenten wesentlich geringer als bei refraktiven optischen Kompo-
nenten. Entscheidend fu¨r die Wirkungsweise diffraktiver Elemente ist deren Periode. Die
Effizienz einer diffraktiven Struktur wird durch die Strukturho¨he bestimmt. Abweichungen
von weniger als 10 % von einer vorgegebenen Sollho¨he fu¨hren zu vernachla¨ßigbar kleinen
Effizienzverlusten. Fu¨r ein geblaztes Gitter, das ist ein Gitter, bei dem die Strukturen ein









darstellen [100]. Fu¨r eine optimale Ho¨he von h = 2pi erha¨lt man somit als einzige Beugungs-
ordnung die 1. Beugungsordnung, die die gesamte Intensita¨t entha¨lt. In Abbildung 8.6 ist
die Intensita¨t der 1. Beugungsordnung in Abha¨ngigkeit von der Strukturho¨he dargestellt,
hierbei wurde als optimale Strukturho¨he 1040 nm angenommen.
In Abbildung 8.7 sind AFM-Aufnahmen einer in Quarzglas gea¨tzten Struktur fu¨r das Pra¨-
gen von Phasengittern vor (links) und nach (Mitte) dem Beschichten mit TiAlN/ZrN(E)
dargestellt. Weder Periode noch Strukturho¨he des unbeschichteten und des beschichteten
Substrats weisen signifikante Unterschiede auf, die Kontur des beschichteten Formwerk-
zeugs entspricht der Ausgangsstruktur des unbeschichteten Werkzeugs. Folglich wurde bei
der Schichtabscheidung eine gute Konturentreue erzielt. Entscheidend fu¨r die Anwendung in
der Heißformgebung ist, die Strukturho¨he im Heißformprozeß entsprechend der Designvor-
gaben in anorganisches Glas zu u¨bertragen. Dies ha¨ngt sowohl von der Prozeßfu¨hrung bei
der Heißformgebung ab, im speziellen von der Glastemperatur, als auch vom Aspektver-
ha¨ltnis aus Strukturho¨he und Strukturbreite. In Abbildung 8.7 (rechts) ist die mit diesem
Werkzeug in das Glas SF11 abgeformte Struktur dargestellt. Innerhalb der Meßgenauigkeit
entspricht sie dem Negativ der Werkzeugkontur, die Struktur konnte also gut abgeformt
werden.
Um im Formgebungsprozeß Glasoberfla¨chen von hoher Gu¨te zu erhalten, wie dies vor allem
fu¨r die abbildende Optik erforderlich ist, ist neben Gla¨tte und Konturentreue beschichteter
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Abbildung 8.6: Intensita¨t der 1. Beugungsordnung eines geblazten Gitters in Abha¨ngigkeit
von der Strukturho¨he. Als optimale Strukturho¨he wurde fu¨r den vorliegenden Fall 1040 nm
angenommen.
Abbildung 8.7: AFM-Aufnahmen einer in Quarzglas gea¨tzten Struktur fu¨r das Pra¨gen von
Phasengittern vor (links) und nach (Mitte) dem Beschichten mit TiAlN/ZrN(E) (2764.01),
sowie der in anorganisches Glas abgeformten Gitterstruktur (rechts).
Werkzeugoberfla¨chen deren Sauberkeit eine wesentliche Voraussetzung. Bei der Beurteilung
von Oberfla¨chenfehlern wurde zwischen Fehlern aufgrund von Substratverschmutzungen
und Fehlern, die im Beschichtungsprozeß entstehen, unterschieden.
Eine ha¨ufig angewendete Norm in der optischen Industrie ist die Spezifikation 5/3 x 0,063
auf einer Fla¨che von 120 mm2. Bei dieser Spezifikation gibt die erste Zahl die Art der
Fehler (5 bedeutet Oberfla¨chenfehler), die zweite Zahl gibt die maximal zula¨ssige Feh-
leranzahl an (hier also maximal 3 Fehler), die dritte Zahl bestimmt die maximal zula¨ssige
Gro¨ße der Fehler (hier 0,063 mm). Beschichtete Substrate wurden in Untersuchungen hierzu
mit mikroskopischen Verfahren charakterisiert. Bei der Bewertung von Oberfla¨chenfehlern
aufgrund Substrat-Verschmutzungen wurden entsprechend der angewendeten Spezifikation
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Staubpartikel mit einer Stufenzahl bis 0,063 mm beru¨cksichtigt. Durch einfaches Abwischen
der Substrate vor dem Beschichten konnte die geforderte Norm nicht erreicht werden (5/14 x
0,063, also 14 Fehler mit einer Stufenzahl bis 0,063 mm auf einer Fla¨che von 120 mm2). Erst
durch Anwendung der in Abschnitt 3.2.1 beschriebenen Reinigungsschritte war es mo¨glich,
diese Norm zu erfu¨llen (5/1 x 0,063).
Daru¨ber hinaus war die Frage von Interesse, ob eine Zunahme prozeßbedingter Oberfla¨chen-
fehler durch die wechselweise Positionierung der Substrate u¨ber verschiedenen Quellen und
der damit verbundenen Bewegung bei der Abscheidung von U¨bergitterschichten, verglichen
mit Einfachschichten (die ohne diese Wechsel der Positionierung abgeschieden werden), ver-
ursacht wird. Der Vergleich zwischen den Einfachschichten TiAlN und ZrN und TiAlN/ZrN
U¨bergitterschichten zeigte weder in Anzahl noch im Typ der auftretenden Fehler signifikante
Unterschiede. Folglich entstanden durch die Bewegung der Substrate bei der Abscheidung
von U¨bergitterschichten keine zusa¨tzlichen prozeßbedingten Oberfla¨chenfehler.
8.3 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
Die Schichtrauhigkeiten von TiAlN/ZrN(B) sind geringer als die von TiAlN/ZrN(E) (vgl.
die Abbildungen 8.4 und 8.5, jeweils rechts). Ursache hierfu¨r ist offenbar die Anwendung
der Substratbiasspannung von -40 V bei der Abscheidung von ZrN(B). Die Auswirkung
einer Substratbiasspannung auf die Rauhigkeit der Schichtoberfla¨che entsprechen dem in
Abschnitt 6.1 dargestellten Unterschied der Welligkeit innerer Grenzfla¨chen. In den dort
dargestellten TEM-Aufnahmen wurden bei TiAlN/ZrN(B) glatte Grenzfla¨chen (siehe Ab-
bildungen 6.1 und 6.3), bei TiAlN/ZrN(E) vergleichsweise rauhe Grenzfla¨chen gefunden
(siehe Abbildungen 6.2 und 6.4). Es ist jedoch zu betonen, daß sowohl TiAlN/ZrN(B) als
auch TiAlN/ZrN(E) geringere Rauhigkeiten aufweisen als die maximal zula¨ssigen Rauhig-
keit fu¨r refraktive optische Komponenten von Rq = 5 nm und fu¨r diffraktive Komponenten
von Rq = 30 nm. Auch hinsichtlich der konturentreuen Abscheidung auf strukturierten
Formwerkzeugen erfu¨llen TiAlN/ZrN die Anforderungen fu¨r einen Einsatz in der Heißform-
gebung optischer Komponenten.
Wie Tabelle 8.3 belegt, wurde in den Glaskontaktexperimenten ein unterschiedliches
Verhalten von TiAlN/ZrN(B) und TiAlN/ZrN(E) beobachtet. Anhand der eingefu¨hrten
Notenskala zeigt sich in diesen Versuchen ein deutlich besseres Kontaktverhalten von
TiAlN/ZrN(E) mit den untersuchten Glassorten. Fu¨r die Heißformgebung von Komponen-
ten aus solchen Glassorten eignen sich deshalb TiAlN/ZrN(E) Schichten bedeutend besser
als TiAlN/ZrN(B).
Als Ursache fu¨r das unterschiedliche Kontaktverhalten werden Unterschiede in der Oberfla¨-
chentopographie von TiAlN/ZrN(B) und TiAlN/ZrN(E) vermutet. Die sehr glatten Schicht-
oberfla¨chen von TiAlN/ZrN(B) (siehe Abbildung 8.4, rechts) haben in den Glaskontakt-
experimenten bei den angewendeten Glasviskosita¨ten offenbar eine gro¨ßere Kontaktfla¨che
zwischen Schicht und Glas zur Folge als die vergleichsweise rauhen Schichtoberfla¨chen
von TiAlN/ZrN(E) (siehe Abbildung 8.5, rechts). Entsprechend ergeben sich deshalb bei
TiAlN/ZrN(B) bedeutend gro¨ßere Angriffsfla¨chen fu¨r Diffusionsvorga¨nge zwischen Glas und
Schicht, die zu Vera¨nderungen sowohl im Glas als auch in der Schicht und letztendlich zum
Verkleben zwischen Glas und Schicht fu¨hren ko¨nnen. Eine weitere mo¨gliche Ursache fu¨r das
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unterschiedliche Verhalten von TiAlN/ZrN(B) und TiAlN/ZrN(E) sind deren unterschied-
liche Schichteigenspannungen, vor allem die Vera¨nderungen der Schichteigenspannungen
bei hohen Temperaturen (vgl. Abschnitt 5.3). Insgesamt ist jedoch zu betonen, daß Vor-
ga¨nge, die in Glaskontaktexperimenten zum Verkleben zwischen Schicht und Glas fu¨hren,
komplexer Art sind und hier nicht vertiefend untersucht werden konnten. Eingehende Un-
tersuchungen zum Kontaktverhalten von (Schicht-)Materialien mit Glas unter isothermen
Bedingungen sind beispielsweise in [101,102] dargestellt.
Weiterhin zeigt Tabelle 8.3 und Abbildung 8.3, daß das Glaskontaktverhalten vom Sub-
stratmaterial beeinflußt wird. Vor allem wird der Einfluß des Substratmaterials dadurch
belegt, daß zur Realisierung von fu¨nf aufeinanderfolgenden Kontaktversuchen ohne Ver-
kleben jeweils unterschiedliche minimale Schichtdicken erforderlich waren (siehe Abbildung
8.3). Offenbar besteht bei den untersuchten Glassorten B270 und BK7 (SiO2-Gehalt jeweils
fast 70 %) zu Quarzglas (SiO2) eine gro¨ßere Affinita¨t als zu Silicium, deshalb mu¨ssen Schich-
ten auf Quarzglas dicker als auf Silicium sein, um ein Verkleben zu vermeiden. Ursachen,
die den beobachteten Einfluß erkla¨ren, konnten bisher nicht gefunden werden. Hierzu bedarf
es grundlegender Untersuchungen zum Kontaktverhalten, die jedoch nicht Gegenstand der
vorliegenden Arbeit waren.
Wie bereits in Abschnitt 2.2 dargestellt, weist TiAlN eine hohe Oxidationsbesta¨ndigkeit
auf [21] und ZrN eine hohe Besta¨ndigkeit gegen Diffusion von Silicium und Aluminium [22].
Entsprechend sollten sich TiAlN/ZrN Schichten als gut geeignet im Kontakt mit Gla¨sern
erweisen, die einen insgesamt hohen SiO2- und Al2O3-Anteil aufweisen. Tatsa¨chlich wur-
de in den Glaskontaktexperimenten von TiAlN/ZrN(E) mit den Glassorten B270, BGG31,
BK7 sowie mit D263, die alle insgesamt einen SiO2-und Al2O3-Anteil von mehr als 60 %
aufweisen, ein gutes Kontaktverhalten, bei dem es nur in wenigen Ausnahmefa¨llen zu Ver-
a¨nderungen der Materialien bzw. zum Verkleben kam, gefunden (siehe Tabelle 8.3). Anzu-
merken ist an dieser Stelle noch, daß es bei TiAlN und bei ZrN Einfachschichten in solchen
Kontaktexperimenten mit der Glassorte BGG31 zum Verkleben kam. Hier war offenbar die
Kombination von TiAlN und ZrN ein Schlu¨ssel, um mit der Glassorte BGG31 ein gutes
Kontaktverhalten in den durchgefu¨hrten Experimenten zu erreichen.
Bei SF11 traten in den Glaskontaktexperimenten Vera¨nderungen im Schichtmaterial
und/oder im Glas auf. Ursache hierfu¨r ist vermutlich der hohe PbO-Gehalt von mehr als
60 % im Glas. Mit der Glassorte FK90 kam es in einem jeweils zweiten Kontaktversuch
mit derselben Probe zum Verkleben von Schicht und Glas. Da fu¨r FK90 nur bekannt war,
daß ein hoher F-Anteil im Glas vorliegt, kann hier nicht u¨ber mo¨gliche Ursachen fu¨r das
Verkleben diskutiert werden.
Die nach Auslagerung bei Temperaturen von 450 ◦C und mehr beobachteten Zugrisse in
TiAlN/ZrN auf Substraten aus Quarzglas und Silicium hatten keinen feststellbaren Einfluß
auf das Kontaktverhalten. Eine Abformung der Rißstruktur ins Glas wurde nicht beobach-
tet, entweder weil bei den Preßtemperaturen die Zugrisse aufgrund thermisch induzierter
Druckeigenspannungen geschlossen sind und/oder weil das Glas bei der angewendeten Glas-
viskosita¨t nicht in die Risse eindringen konnte.
Die jeweils angewendeten Preßtemperaturen von 475 ◦C bis 600 ◦C (siehe Tabelle 8.1)
haben offenbar verglichen mit der chemischen Zusammensetzung der jeweiligen Glassorte
geringen Einfluß auf das Kontaktverhalten. Von Interesse wa¨ren Untersuchungen mit einer
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Glassorte und unterschiedlichen Preßtemperaturen und damit unterschiedlichen Glasvis-
kosita¨ten. Hierzu werden aktuell am Fraunhofer IWM Untersuchungen, jedoch fu¨r stark
nicht-isotherme Prozesse, wie sie in Glashu¨tten u¨blich sind, durchgefu¨hrt. In diesen Un-
tersuchungen zeigt sich, daß die Klebeneigung zwischen Glas und (Schicht-)Material mit
abnehmender Glasviskosita¨t gro¨ßer wird [103].
8.4 Versuche zur Heißformgebung mikrooptischer
und mikrotechnischer Komponenten
In den abschließenden Abschnitten werden drei mikrooptische bzw. mikrotechnische Kom-
ponenten, bei denen eine Herstellung in Heißformgebungsverfahren von Interesse ist, und
deren Anwendungsgebiete vorgestellt. In ersten (Vor-)Versuchen zur Heißformung dieser
Komponenten aus anorganischen Gla¨sern wurden strukturierte Formwerkzeuge eingesetzt,
die mit TiAlN/ZrN(E) beschichtet wurden. Die hierbei erreichten Ergebnisse werden be-
schrieben und jeweils kurz diskutiert.
8.4.1 V-Gruben-Arrays
In der Telekommunikation werden fu¨r die Ankopplung von Lichtleitfasern mit bis zu 32
Einzelfasern an integriert-optische Elemente (IOE) sehr pra¨zise Justierelemente, sogenannte
V-Gruben-Arrays, beno¨tigt. Bisher werden diese V-Gruben-Arrays aus Silicium durch aniso-
tropes A¨tzen hergestellt. Aufgrund der unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizi-
enten von Silicium und dem Grundglas der IOEs (BGG31) entstehen bei Vera¨nderungen der
Umgebungstemperatur geometrische Verschiebungen, die zu U¨bertragungsverlusten fu¨hren.
Deshalb ist es von Interesse hochpra¨zise V-Gruben-Arrays aus einem Material herzustellen,
dessen thermische Ausdehnung mit der von BGG31 mo¨glichst exakt u¨bereinstimmt, so daß
die Elemente im gesamten Temperaturbereich von -40 ◦C bis +85 ◦C ohne Einschra¨nkun-
gen eingesetzt werden ko¨nnen. Die geometrischen Anforderungen an V-Gruben-Arrays sind
hoch. Bei einem Faserdurchmesser von 125 µm muß der Faserabstand (Pitch) mit 250,00 ±
0,25 µm sehr exakt sein. Die Position der Faserkerne ist mit 10 ± 10 µm nicht so entschei-
dend auf die Effizienz der Signalu¨bertragung, wobei jedoch die vertikale Toleranz mehrerer
Fasern maximal ± 0,5 µm betragen darf.
In Vorversuchen zur Heißformung solcher Komponenten wurden Formwerkzeuge aus Sili-
cium, und zwar original V-Gruben-Arrays, mit TiAlN/ZrN(E) beschichtet und eingesetzt.
Dabei stand zu Anfang die Glassorte BGG31 im Vordergrund, da damit eine Differenz im
thermischen Ausdehnungskoeffizienten zwischen IOE und V-Gruben-Array ga¨nzlich vermie-
den wird. Im Verlauf der Untersuchungen wurde jedoch aufgrund der geringen Verfu¨gbarkeit
und den damit verbundenen hohen Kosten bei der Beschaffung von BGG31 der Schwerpunkt
auf die Glassorte D263, die einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten sehr nahe bei dem
von BGG31 hat, gelegt. Wie in Tabelle 8.3 dargestellt, war das Glaskontaktverhalten von
TiAlN/ZrN(E) in den inerten, isothermen Versuchen sowohl mit BGG31 als auch mit D263
so gut, daß es weder zu einem Verkleben zwischen Glas und Schicht noch zu Materialaus-
scheidungen im Glas kam (Note 1 oder 2). Mit den verwendeten Formwerkzeugen konnten
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Abbildung 8.8: Mikroskop-Aufnahme eines in BGG31 heißgeformten V-Gruben-Arrays. Der
Abstand der V-Gruben (rechts) betra¨gt jeweils 250 µm.
erste Muster in die Glasarten BGG31 und D263 abgeformt werden, in Abbildung 8.8 ist
ein in BGG31 heißgeformtes V-Gruben-Array zu sehen. Auch nach wiederholtem Einsatz
der verwendeten Formwerkzeuge kam es zu keinem Verkleben zwischen Schicht und Sub-
strat, jedoch entstanden spro¨de Ausbru¨che am Silicium-Substrat und zwar im Bereich der
scharfkantigen Stege. Zur Entscha¨rfung der Stegkanten und zur Ausheilung von eventuell
vorhandenen mikroskopischen Rissen in den Substraten scheint es deshalb erforderlich die
Substrate entsprechend vorzubehandeln oder andere, duktile Substratmaterialien einzuset-
zen. Die vordringliche Problemstellung fu¨r zuku¨nftige Untersuchungen ist deshalb, geeignete
Formwerkzeuge zu entwickeln.
8.4.2 SAC-Linsenarrays
Diodenlaser werden sowohl als Pumpmodule fu¨r Festko¨rperlaser als auch in zunehmendem
Maße direkt in der Materialbearbeitung eingesetzt. Die kompakte Bauweise und Ausgangs-
leistungen im Bereich bis 10 kW zeichnen Diodenlaser, die aus bis zu 50 Einzelemittern
bestehen, aus. Aufgrund seiner kleinen Abmessungen weist das Licht eines Diodenlasers
jedoch eine starke Strahldivergenz auf, die durch optische Systeme korrigiert werden muß.
Eine wichtige mikrooptische Komponente, deren Herstellung durch kostengu¨nstiges Heißfor-
men von besonderem Interesse ist, ist ein Zylinderlinsenarray fu¨r die horizontale Kollimation
(Slow Axis Collimation, SAC) des von Diodenlaserbarren emittierten Lichts. Zum Heißfor-
men solcher SAC-Linsenarrays wurde die Glassorte B270 ausgewa¨hlt, entsprechend den
optischen Eigenschaften dieses Glases wurde die erforderliche Linsengeometrie berechnet.
Die Abmessungen dieser SAC-Linsenarrays sind 11,5 mm x 1,0 mm x 0,55 mm, wobei die
Toleranzen fu¨r La¨nge, Breite, Ho¨he ± 50 µm, ± 50 µm, ± 10 µm sind. Das SAC-Linsenarray
besteht aus 19 Zylinderlinsen. Der Abstand (Pitch) der einzelnen Zylinderlinsen muß 500
± 1 µm genau sein. Die Brennweite f der Linse soll 1,830 mm ± 0,1 % betragen.
Entsprechend den geometrischen Vorgaben wurden durch duktile Mikrozerspanung
Formwerkzeuge aus Silicium hergestellt. So hergestellte Formwerkzeuge wurden mit
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Abbildung 8.9: Mikroskop-Aufnahme eines Auschnittes eines SAC-Zylinderlinsenarrays,
heißgeformt in B270.
TiAlN/ZrN(E) beschichtet und in Heißformexperimenten an Luft eingesetzt. Auch nach
u¨ber 30fachem Einsatz erwiesen sich die beschichteten Formwerkzeuge noch als gut, es kam
weder zu Schichtablo¨sungen noch wurde eine Abnutzung der Beschichtungen beobachtet.
Die Kosten fu¨r konventionell durch mechanische Bearbeitung hergestellte SAC-Linsenarrays
lagen 1999 bei etwa 500,- DM. Die Kosten fu¨r heißgeformte SAC-Linsenarrays betragen
etwa ein Drittel, so daß bereits Standzeiten der beschichteten Formwerkzeuge von mehr
als 20 Abformungen aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten vielversprechend erscheinen. In
Abbildung 8.9 ist ein Auschnitt eines in B270 heißgeformten SAC-Zylinderlinsenarrays zu
sehen. Heißgeformte SAC-Linsenarrays zeichnen sich durch geringe Pitch- und Radiusab-
weichungen von der Sollgeometrie aus. U¨ber die gesamte La¨nge des SAC-Linsenarrays von
11,5 mm tritt eine geringe Durchbiegung von wenigen µm auf. Die Qualita¨t heißgeform-
ter SAC-Linsenarrays war so gut, daß sie versuchsweise in kommerziellen Diodenlasern
eingesetzt werden konnten.
8.4.3 Hybride Achromaten
Die Korrektur von Farbfehlern in optischen Systemen wird klassisch durch Kombination
zweier refraktiver Linsen aus Materialien mit unterschiedlicher Dispersion erreicht. Da die
Dispersion bei Gla¨sern immer gleiches Vorzeichen hat, muß fu¨r einen Achromaten mit insge-
samt positiver Brechkraft eine Sammellinse mit einer Zerstreuungslinse kombiniert werden.
Die Gesamtbrechkraft eines klassischen Achromaten ist deshalb kleiner als die Brechkraft
der Sammellinse alleine. Bei refraktiven Linsen nimmt die Brechkraft leicht mit wachsender
Wellenla¨nge ab, bei diffraktiven Linsen steigt die Brechkraft stark mit wachsender Wel-
lenla¨nge. Durch Kombination einer refraktiven Linse mit einer diffraktiven Linse als Kom-
pensator kann eine achromatische Korrektur erreicht werden, wobei ein solcher sogenannter
hybrider Achromat eine gro¨ßere Brechkraft als die jeweilige Einzelkomponente aufweist. Ein
hybrider Achromat besteht aus einer plan-konvexen Sammellinse, die diffraktive Struktur
befindet sich dabei auf der planen Seite der Linse. Wesentlicher Vorteil ist somit, daß hybride
Achromaten aus nur einer Linse gegenu¨ber zweien beim klassischen Achromaten bestehen
und somit potentiell kostengu¨nstiger hergestellt werden ko¨nnen und daru¨ber hinaus eine
kompaktere Bauweise in optischen Systemen ermo¨glichen.
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Fu¨r orientierende Versuche zur Wirkungsweise heißgeformter hybrider Achromaten wur-
de das Design eines hybriden Okulars fu¨r ein Endoskop von Mitarbeitern des Lehrstuhls
fu¨r Optik der Universia¨t Erlangen berechnet, als Glasart wurde BK7 verwendet. Gema¨ß
der Designberechnungen ergab sich eine Strukturtiefe von 1053 nm fu¨r die diffraktive Sei-
te des hybriden Okulars. In Versuchen zur Heißformung der diffraktiven Struktur wurden
unterschiedliche Formwerkzeuge aus Quarzglas mit jeweils einer Strukturtiefe von 700 nm,
1100 nm bzw. 1220 nm mit TiAlN/ZrN(E) beschichtet und eingesetzt. Diese orientierenden
Versuche wurde unter inerten, isothermen Bedingungen durchgefu¨hrt, wobei lediglich die
diffraktive Struktur des hybriden Okulars heißgeformt werden sollte. Es gelang diffrakti-
ve Teilkomponenten mit Strukturtiefen zwischen 700 nm und 1200 nm in BK7 heißzufor-
men. In Abbildung 8.10 ist ein Ausschnitt der in BK7 heißgeformten diffraktiven Struktur
dargestellt. Die so geformten diffraktiven Teilkomponenten wurden mit entsprechend den
Designvorgaben konventionell hergestellten refraktiven Teilkomponenten mit pra¨zisionsop-
tischen Methoden verkittet.
Abbildung 8.10: Mikroskop-Aufnahme eines Ausschnitts der diffraktiven Struktur eines hy-
briden Achromaten. Die diffraktive Struktur wurde in BK7 heißgeformt. Die Breite der
Fresnelzonen betra¨g ca. 200 µm.
Die hybriden Okulare wurden mit optischen Methoden charakterisiert. Sie korrigieren die
spha¨rische Aberration auf die berechnete Gro¨ße der Restaberration. Ein Vergleich zwischen
einem klassischen und den hybriden Achromaten zeigte bei monochromatischer Beleuch-
tung keine wesentlichen Unterschiede in der optischen Wirkung. In beiden Fa¨llen wurden
gute optische Bilder dargestellt. Im Endoskop (sichtbares Spektrum, Wellenla¨ngenbereich
400 nm bis 700 nm) zeigten die hergestellten hybriden Okulare jedoch zwei Effekte, die bei
klassischen Okularen nicht beobachtet werden:
1. Es werden schwache konzentrische Kreise abgebildet, die der Struktur des diffraktiven
optischen Elements (DOE) entsprechen.
2. Die gefertigten hybriden Okulars zeigten blaue bzw. gelbe Farbsa¨ume.
Der erste Effekt ist kaum sichtbar und deshalb nicht von wesentlicher Bedeutung. Durch
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ein anderes Design des Endoskops, bei welchem das optische Zwischenbild in gro¨ßerem Ab-
stand zur Okularebene liegt, ko¨nnte dieser Effekt minimiert werden. Der zweite Effekt, die
beobachteten Farbsa¨ume, darf in kommerziellen Produkten nicht auftreten. Zur Aufkla¨-
rung der Ursachen fu¨r die beobachteten Farbsa¨ume wurden Messungen des Defokus von
hybriden Achromaten mit verschiedenen Strukturtiefen durchgefu¨hrt und mit Simulations-
rechnungen zur optischen Effizienz bei unterschiedlichen Wellenla¨ngen fu¨r die nullte, erste
und zweite Beugungsordnung verglichen. Dabei zeigte sich, daß bei zu großer Strukturtiefe
(> 1053 nm) Farbfehler fu¨r Wellenla¨ngenbereiche λ > 550 nm gut korrigiert werden und die
gemessene Kurve der simulierten Kurve entspricht. Fu¨r λ < 550 nm weicht die gemessene
Kurve von der simulierten Kurve ab und zwar um so sta¨rker je kleiner die Wellenla¨nge ist,
dadurch entsteht ein blauer Farbsaum. Umgekehrt ist der Fall bei zu kleiner Strukturtiefe
(< 1053 nm). Hier zeigt der hybride Achromat im blauen Bereich das erwartete Verhalten
und weicht im roten Bereich von der erwarteten Wirkung ab, dadurch entsteht ein gelber
Farbsaum.
Ursache fu¨r die beobachteten Farbsa¨ume sind folglich Abweichungen der tatsa¨chlichen
Strukturtiefe von der Solltiefe. Es muß an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß
diffraktive optische Elemente bisher nur bei monochromatischem Licht eingesetzt werden.
Bei Strukturtiefen um 1000 nm sind dabei Abweichungen von ± 150 nm tolerabel (vgl.
Abbildung 8.6). Die Effizienz der ersten Beugungsordnung betra¨gt innerhalb dieses Tole-
ranzbereichs u¨ber 90 %, die Effizienz der sto¨renden nullten und zweiten Beugungsordnung
ist jeweils kleiner als 5 %. Bei Anwendung eines diffraktiven Elements in einem sehr breiten
Wellenla¨ngenbereich (400 nm bis 700 nm) ergeben sich jedoch auch bei exakter Struk-
turtiefe fu¨r die mittlere Wellenla¨nge von λ = 541 nm Abweichungen der Solltiefe fu¨r die
Wellenla¨ngen λ = 485 nm und λ = 635 nm von u¨ber 100 nm. Damit die Effizienz der
Sto¨rordnungen im gesamten Wellenla¨ngenbereich von 400 nm bis 700 nm kleiner als 5 %
bleiben und damit die unvermeidlichen Farbsa¨ume mo¨glichst ineffizient und fu¨r die Anwen-
dung nicht sto¨rend sind, darf die Strukturtiefe fu¨r die mittlere Wellenla¨nge von λ = 541 nm
um maximal ± 50 nm von der Solltiefe abweichen. Mit dem bisher angewendeten A¨tzpro-
zeß lassen sich die Strukturen jedoch nur mit einer Toleranz von ± 100 nm in der Tiefe
realisieren [104]. Zur Herstellung der diffraktiven Struktur hybrider Okulare muß folglich
sowohl der A¨tzprozeß bei der Werkzeugherstellung als auch die nachfolgende Beschichtung
und der Formgebungsprozeß mit einer insgesamt ho¨heren und reproduzierbaren Genauig-
keit bezu¨glich der berechneten Strukturtiefe erfolgen. Wegen des hohen technischen und




In der vorliegenden Arbeit wurden TiAlN/ZrN U¨bergitterschichten in einem HF-
Magnetron-Sputterprozeß auf Substraten aus Quarzglas und Silicium abgeschieden und
bezu¨glich verschiedener Eigenschaften, vor allem im Hinblick auf Anwendungen in der Heiß-
formgebung anorganischer Gla¨ser, untersucht. Durch Abscheidung der Materialien TiAlN
und ZrN als U¨bergitterschichten sollten fu¨r die Anwendung erforderliche Schichteigen-
schaften kombiniert werden. Die Auswahl der Schichtmaterialien wurde durch deren gute
Oxidations- und Korrosionseigenschaften motiviert, da diese Eigenschaften fu¨r die Heiß-
formgebung anorganischer Gla¨ser von wesentlicher Bedeutung sind. Es wurden zwei un-
terschiedliche Modifikationen von U¨bergitterschichten, TiAlN/ZrN(B) und TiAlN/ZrN(E),
hergestellt und jeweils bezu¨glich der in der Arbeit untersuchten Schichteigenschaften vergli-
chen. Bei TiAlN/ZrN(B) wurde bei der Abscheidung von ZrN eine Substratbiasspannung
von -40 V angewendet, bei TiAlN/ZrN(E) erfolgte die Abscheidung von ZrN ohne zusa¨tz-
liche Substratbiasspannung.
Bei beiden TiAlN/ZrN Modifikationen zeigte sich bei kurzen Depositionsdauern t fu¨r die
Einzelllagen ein deutlicher Einfluß von t auf die Schichtwachstumsraten W. Als Ursache
fu¨r diesen Einfluß wird der bei kurzen Depositionsdauern nicht zu vernachla¨ssigende Zeit-
raum fu¨r die Keimbildungs- und -vereinigungsphase angesehen. Bei TiAlN/ZrN(B) war eine
Zunahme von W mit t fu¨r t < 225 s, bei TiAlN/ZrN(E) fu¨r t < 90 s zu beobachten.
In Untersuchungen zu Schichteigenspannungen zeigte sich ein Einfluß der U¨bergitterpe-
riode Λ auf die Schichteigenspannungen σr. Bei TiAlN/ZrN(B) wurden geringere Druckei-
genspannungen gemessen als unter Anwendung der Schichteigenspannungen entsprechender
Einfachschichten abgescha¨tzt wurde. Der σr-Λ-Verlauf ist a¨hnlich wie der in der Literatur
beschriebene Verlauf fu¨r du¨nne Schichten. Bei TiAlN/ZrN(E) wurden ho¨here Druckeigen-
spannungen gemessen als abgescha¨tzt. Nach Auslagern unter inerten Bedingungen im Tem-
peraturbereich bis 600 ◦C wurden sowohl bei TiAlN/ZrN(B) als auch bei TiAlN/ZrN(E)
Vera¨nderungen der Schichteigenspannungen in Richtung Zug beobachtet. Diese Vera¨nde-
rungen waren bei TiAlN/ZrN(E) bedeutend gro¨ßer als bei TiAlN/ZrN(B). Die Vera¨nderun-
gen waren jeweils umso gro¨ßer, je ho¨her die Auslagerungstemperatur war. Bei konstanter
Auslagerungstemperatur wurden nach einer Auslagerungsdauer von mehr als 20 min keine
weiteren signifikanten Vera¨nderungen beobachtet. Als Ursache fu¨r die Spannungsa¨nderun-
gen bei TiAlN/ZrN(B) werden im wesentlichen die Desorption von Sputtergas, das lose
89
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in die Schichten eingebaut wurde, angesehen. Bei TiAlN/ZrN(E) wurde hingegen zusa¨tz-
lich dazu ein weiterer Effekt beobachtet, der als Ursache fu¨r die Spannungsa¨nderungen in
Frage kommt, und zwar eine Zunahme der Schichtdicke nach dem Auslagern. Offenbar ist
eine Materialverdichtung bei der Schichtabscheidung Ursache fu¨r die vergleichsweise hohen
Druckeigenspannungen von TiAlN/ZrN(E). Diese Materialverdichtung ist jedoch, zumin-
dest auf den verwendeten Substratmaterialien Quarzglas und Silicium, bei hohen Tempe-
raturen und unter thermisch induzierten Druckeigenspannungen nicht stabil, da es unter
solchen Bedingungen zu einer Zunahme der Schichtdicke kam.
Sowohl TiAlN/ZrN(B) als auch TiAlN/ZrN(E) sind polykristallin und weisen eine a¨hnliche
Kristallorientierung auf. Die Kristallstruktur ist bis 700 ◦C stabil. Die jeweiligen Schicht-
lagen weisen bei TiAlN/ZrN(B) glatte Grenzfla¨chen auf, bei TiAlN/ZrN(E) sind diese ver-
gleichsweise wellig. Nach Auslagerung wurde bei TiAlN/ZrN(E) eine deutliche Zunahme
der U¨bergitterperiode bestimmt. Damit konnte bei TiAlN/ZrN(E) die beobachtete Zunah-
me der Schichtdicke auch auf mikroskopischer Gro¨ßenskala besta¨tigt werden.
Das Oxidationsverhalten von TiAlN/ZrN(B) und TiAlN/ZrN(E) war in den angewendeten
thermogravimetrischen Analysen vergleichbar. Es wurde ein linearer Zusammenhang zwi-
schen dem Quadrat der Massenzunahme pro Fla¨che (∆m
A
)2 und der Auslagerungsdauer t
gefunden. Aus einem Arrhenius-Plot wurde eine Aktivierungsenergie von Ea = 1, 4± 0, 4 eV
fu¨r die Oxidation von TiAlN/ZrN bestimmt.
In Glaskontaktversuchen unter inerten, isothermen Bedingungen wurden verschiedene Glas-
arten getestet. TiAlN/ZrN(E) wies in diesen Versuchen jeweils ein besseres Kontakt-
verhalten, d.h. geringere Vera¨nderungen von Schicht und Glas nach dem Kontakt, als
TiAlN/ZrN(B) auf. Mit Glasarten, die einen insgesamt hohen SiO2- und Al2O3-Anteil
aufweisen, wie BGG31 oder BK7 war das Kontaktverhalten von TiAlN/ZrN(E) in die-
sen Versuchen besonders gut. Hier wurden keine signifikanten Vera¨nderungen von Schicht
und Glas beobachtet, die Oberfla¨chengu¨te der geformten Glasproben erfu¨llte die Anforde-
rungen fu¨r Komponenten der abbildenden Optik. TiAlN/ZrN(E) ist demzufolge ein aus-
sichtsreiches Schichtmaterial fu¨r die Heißformgebung optischer Komponenten aus solchen
Glasarten. In Vorversuchen wurden aus solchen Glasarten erste Musterkomponenten wie
SAC-Linsenarrays oder V-Gruben-Arrays heißgeformt.
Ein wesentlicher Schwerpunkt zuku¨nftiger Arbeiten fu¨r die Schichterforschung sollte auf
die Simulation und Modellierung gelegt werden, da verschiedene experimentelle Befunde
dieser Arbeit bislang nicht erkla¨rt werden ko¨nnen. Von besonderem Interesse sind bei-
spielsweise die Modellierung von Keimbildung und Schichtwachstum auf glatten und auf
rauhen Oberfla¨chen, um die beobachtete Materialverdichtung bei TiAlN/ZrN(E) erkla¨ren
zu ko¨nnen. Ebenso von Interesse ist eine Simulation von Teilchenbewegungen bei hohen
Temperaturen und unter Druck, um die Mechanismen bei der Vera¨nderung der Schicht-
dicke von TiAlN/ZrN(E) aufzukla¨ren. Daru¨ber hinaus von Interesse sind Untersuchungen
a¨hnlicher Schichtsysteme wie beispielsweise TiAlN/CrN und ein Vergleich mit den in die-
ser Arbeit erzielten Ergebnissen. Fu¨r die Anwendung in der Heißformgebung anorganischer
Gla¨ser sind vertiefende Untersuchungen zum Glaskontaktverhalten mit unterschiedlichen
Glasarten, vor allem im Hinblick auf eine schnelle Umsetzung von Anforderungen aus der
optischen Industrie, erforderlich.
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